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Inhaltsverzeichnis der Gruppe 6

2 K Easy Line

Beschichtungssysteme sind werkseitig eingefarbt und vorgefullt

Seite 2-11 2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid (farbig, glanzend)
- Modifiziertes Emissionsarmes Epoxidharz-/Hértersystem leicht gefillt und pigmentiert.
- Auf Untergriinden wie Beton + Zementestriche fiir Produktionshallen, Lagerrdume,
Tiefgaragen und Flachen ohne hohe optische Anspriiche im Innenbereich einzusetzen.
- Als Versiegelungen und selbstverlaufender Beschichtungen im Innenbereich.
- Gepruftes Beschichtungssystem nach der Instandsetzungsrichtlinie OS 8 (DAfStb)
Seite 12-21 |2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid (farbig, glanzend)
- Leicht Elastisch modifiziertes Epoxidharz-/Hartersystem leicht gefiillt und pigmentiert.
- Ist die verbesserte Version gegentiber dem 2K EP-Easy Floor EA bei den Eigenschaften der
Vergilbung und Oberflachenoptik.
- Zur Verwendung als farbige Grundierung, Dickschichtversiegelung oder als
selbstverlaufende Beschichtung im Innenbereich.
- Auf Untergriinden wie Gussasphalt, Beton + Zementestriche fur Produktionshallen
Seite 22-31 |2 K PU-Easy Floor EA (farbig, glanzend)
- Als Selbstverlaufende Deckbeschichtung ab 1,0 mm Schichtstarke
- Elastisch modifiziertes Polyurethanharz-/Hartersystem leicht gefuillt und pigmentiert.
- Ist UV- und Vergilbungsbestandig, fir im Innen- und im AuBenbereiche
- Geeignet zur Verwendung auf Untergriinden wie Gussasphalt, Beton + Zementestriche
Seite 32-41 |2 K PU-Easy Flex EA (farbig, glanzend)
- Als Selbstverlaufende Deckbeschichtung ab 1,0 mm Schichtstarke
- Hochelastisch modifiziertes Polyurethanharz-/Hértersystem leicht geftllt und pigmentiert.
- Ist UV-besténdig und durch die geringen Vergilbungseigenschaften wird dieses Produkt im
Innen- und im AuRenbereich fir optisch anspruchsvolle Bereiche eingesetzt.
- Geeignet zur Verwendung auf Untergriinden wie Gussasphalt, Beton + Zementestriche
Seite 42 -51 | PIKIEP"DEEASY FIOOrWE (farbig, seidenglanzend)
- modifiziertes Dampfdiffusionsfahiges Epoxidharz-/Hartersystem leicht gefiillt und
pigmentiert. Fir Untergriinde mit einer Restfeuchte > 3 %.
- zur Verwendung als farbige Grundierung, Dickschichtversiegelung oder als
selbstverlaufende Beschichtung im Innenbereich.
- gepriftes Beschichtungssystem nach der Instandsetzungsrichtlinie OS 8 (DAfStb)
Seite 52 - 59 2 K EP-Easy Siegel WE (farbig, seidenglédnzend)
- modifiziertes dampfdiffusionsfahiges Epoxidharz-/ Hartersystem leicht geftllt und
pigmentiert. Fir Untergriinde mit einer Restfeuchte bis 5 %
- zur Verwendung als farbige Grundierung und als Diinnschichtversiegelung im Innenbereich
Seite 60-69 |2 K PU-Easy Top EA (farbig, glanzend)
- Als farbige Versiegelung oder als selbstverlaufende Deckbeschichtung
- Elastisch modifiziertes Polyurethanharz-/Hartersystem leicht gefuillt und pigmentiert.
- Ist UV- und Vergilbungsbesténdig, fir im Innen- und im Auenbereiche
- Hohe Besténdigkeit gegen farbende Chemikalien und Weichmacher
- Geeignet zur Verwendung auf Untergriinden wie Gussasphalt, Beton + Zementestriche
Seite 70-73 |1 K Acryl Easy Siegel WE (farbig, seidenmatt)

- 1K Acryl Siegel WE (Wasseremulgiert) ist ein 16semittelfreies und leicht geftlltes,
pigmentiertes Acrylat-Bindemittel mit Dampfdiffusionsfahigen Eigenschaften.
- zur Verwendung als farbige Grundierung und als Diinnschichtversiegelung

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Produkt-
beschreibung:

vovvy V¥

2K EP-Easy Floor EA (Emissionsarm) ist ein mittelviskoses, gefilltes und pigmentiertes
Epoxidharz mit hohem Oberflachenglanz.

Diese Verlaufbeschichtung ist in zwei Versionen, Standard und Rapid hartend erhaltlich.
2K EP-Easy Floor EA erfillt den neuesten technischen Stand, die Rezeptur ist frei von
Nonylphenol und in der Standardversion benzylalkoholfrei.

Zudem werden gesetzliche VVorgaben wie VOC (organische Ldsungsmittel) Gehalt weit
unterschritten und deshalb sind die Anforderungen nach dem AgBB — Schema unter
Berticksichtigung der DIBt-Richtlinie erfillt.

Einsatzgebiete:

N2 R 2 2 A\ 2

v

Als farbige Versiegelung oder als selbstverlaufende Deckbeschichtung im Innenbereich.
Gepriftes Beschichtungssystem nach der Instandsetzungsrichtlinie OS 8 (DAfStb)

Auf Untergriinden wie Beton u. Estrich fur Produktionshallen, Lagerraume, Tiefgaragen usw.
Je nach Schichtstarke und zusétzlicher Verfillung mit Quarzsand bzw. Quarzmehl fiir
Leicht-, Mittel- und Schwerstbelastungen geeignet.

Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen, sowie eine entsprechende
Tragfahigkeit bzw. Festigkeit des Untergrundes zu den zu erwartenden Belastungen
vorhanden ist.

Einsetzbar auf Untergrinden wie Beton und Estrich im Industriebereich mit einer max.
Restfeuchte von 3% oder in Kombination mit der 2K EP-Sperrschicht als Grundierung bis zu
einer max. Restfeuchte von 5% (keine driickende Feuchte).

Nicht geeignet fir Magnesit und Anhydrit Estriche (nicht dampfdiffusionsfahig) - dort immer
das EP-DF System verwenden.

Fur Gussasphalt-Beschichtungen immer das 2K EP-Elastic / 2K PU-Easy Flex / 2K PU-Easy
Floor System verwenden.

Nicht fur AuBenflachen geeignet (Vergilbungsgefahr), auch nicht mit einer 1K oder 2K
vergilbungsbestandigen PU-Versiegelung.

Bei Flachen mit hohen optischen Anspriichen im Innenbereich (wie Glanzgrad, Oberflachen-
optik, Vergilbungsempfindlichkeit usw.) empfehlen wir das 2K EP-Easy Elastic oder das
vergilbungsbestandige 2K PU-Easy Floor / 2K PU-Easy Flex System.

Nicht in Bereichen, wo eine einfarbige, kratzunempfindliche Oberflache als Anforderung an
die Beschichtung gestellt wird. Die Erhéhung der Kratzfestigkeit kann nur durch eine
zusétzliche farblose Versiegelung und Farbchips-, Quarz- oder sonstige Hartstoffeinstreuung
erreicht werden.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lieferbare Gebindegrofien 2 K EP-Easy Floor EA

Art.-Nr.-: Art.-Nr.-: Gebinde Inhalt: Gebinde Zusammensetzuna:
(Standard) (Rapid) A+B 9:
06 10 01+ RAL Nr.-Y01 | 061002+ RAL Nr.-Y01 6,25 kg Komp.A: 5,05 kg; Komp.B: 1,20 kg

06 10 01+ RAL Nr.-Y02 | 0610 02+ RAL Nr.-Y02 | 15,00 kg Komp.A: 12,14 kg; Komp.B: 2,86 kg

06 10 01+ RAL Nr.-Y03 | 06 10 02+ RAL Nr.-Y03 30,00 kg Komp.A: 24,28 kg; Komp.B: 5,72 kg

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Eigenschaften: | => | Die Verarbeitung der Standard Version ist bei Temperaturen > 10°C bis max. 30°C
und die Rapid Version bei Temperaturen > 5°C bis max. 25°C zu empfehlen.

= | Losemittelfrei und dadurch nur eine geringe Geruchsbelastigung.

= | Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

= | Zur Verschmutzungsprévention kann auch eine 1K Polymerdispersion glanzend oder matt in
zwei Schichten unverdiinnt auftragen werden.

= | In Verbindung mit dem Antirutsch Einstreugut und einer farblosen Versiegelung kénnen
rutschhemmende Oberflachen erzielt werden.

- | In optischen Bereichen wie Eingangen, Treppen, Ausstellungshallen, Burordumen und
Ahnlichem, empfehlen wir ein teil- oder flachiges Abchipsen mit Farbchips und
anschlieBendem farblosen Uberzug (Versiegelung).

-> | Durch Farbchips konnen terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe
Kratzfestigkeit und Trittsicherheit aufweisen.

= | Bei einer Abchipsung bis ca. 0,10 kg/m? kann mit einer einmaligen farblosen Versiegelung
gearbeitet werden. Ab 0,10 kg/m? sollte je nach Versiegelungsprodukt mit zwei
Arbeitsgdngen gerechnet werden.

Geeignete farblose Epoxidharzversiegelungen sind die 2K EP-Versiegelung WE,

das 2K EP-Colorquarz Bindemittel EA und das 2K EP-Elastic Bindemittel.

Geeignete farblose UV-bestandige Polyurethanversiegelungen sind die

2K PU-Versiegelung WE matt, das 2K PU-Super Finish WE seidenglanzend und die 1K PU-
Versiegelung LH seidenglédnzend sowie 2K PU-Bindemittel EA Rapid gléanzend.

- | Bei Fahrzeuggaragen empfehlen wir den Einsatz des 2K PU-Super Finish WE sowie 2K PU-
Bindemittel EA Rapid, da bei den anderen Versiegelungen ein erhdhtes Risiko der
Weichmacherverfarbung besteht.

- | Des Weiteren empfehlen wir bei optisch ansprechenden Flachen, die an der Oberflache nicht
mit Farbchips eingestreut werden sollen, also unifarben bleiben, einen Mindestschicht-
starkenauftrag von 2,5 kg/m2 (ca. 2 mm). Damit bleiben kleine Fremdkdrper (in der Praxis
meist unvermeidbar) in der diinnen Beschichtung nicht als unschéne Einschliisse in der
Oberflache stehen. Zusétzlich hilft eine farblose u. seidenmatte Versiegelung als Abschluss,
die Oberflache vor Kratzspuren zu schitzen.

> | Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Produkt EP-Easy Floor kann in Aufbauten mit nachfolgend genannten Produkten integriert
Kombinations- werden:
moglichkeiten: | = | Grundierung:
2K EP-Bindemittel EA / 2K EP-Sperrschicht EA
Feinspachtel oder Mértel:
3K EP-Feinspachtel EA und 3K EP-Mortel EA
Zusétzliche farblose, seidenglanzende/matte Versiegelung:
1K PU-Versiegelung LH seidenglédnzend (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)
2K PU-Versiegelung WE matt (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)
2K PU-Super Finish WE seidengléanzend (2 x 0,05 kg/m2)
> | Zusatzliche farblose, glanzende Versiegelung:

2K EP-Versiegelung WE fiir Diinnschichtvarianten (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)

2K PU-Bindemittel EA Rapid als Dickschicht-Versiegelung (mit ca. 0,15 - 0,20 kg/m?)

2K EP-Elastic Bindemittel EA als Dickschicht-Versiegelung (mit ca. 0,15 - 0,20 kg/m?2)

2K EP-Colorquarz Bindemittel EA als Dickschicht-Versiegelung (mit ca. 0,15 - 0,20 kg/m?)

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Untergrund-
qualitat:

Beton: mind. C 20/25, Estrich: mind. CT 35, Alter mind. 28 Tage
Haftzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm?2

Restfeuchte: < 3% an jeder Stelle (gemessen nach CM-Methode)
Siehe Katalog Gr.1: Allgemeine Hinweise

Untergrund-

vorbehandlung:

2 N AN AR A A R\
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Die zu bearbeitende Flache muss sauber, trocken und tragféhig sein.

Eine ausreichende Saugfahigkeit des Untergrundes ist Grundvoraussetzung fir die
Anhaftung.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammen oder anderen
Verschmutzungen durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen befreit werden.

Achtung! Bei sehr harten und dichten Oberflachen (sehr gut an den speckig glanzenden
Oberflachen zu erkennen) ist auf eine ausreichende Oberflachenvorbehandlung zu achten.
Geeignete Verfahren sind: Kugelstrahlen im Kreuzgang oder intensives Anschleifen mit
einer mit Diamantblatt besetzten Schleifmaschine (Schleifpapier ist ungeeignet).
Ungeschliffene bzw. schlecht geschliffene Oberflachen verhindern das Eindringen der
Grundierung.

Untergriinde, die vollflachig abgesandet wurden, sollten vor einem Auftrag einer
Verlaufbeschichtung (nicht Versiegelung) zwischengrundiert werden und erst nach der
Trocknung beschichtet werden. Der Grund hierfir ist die Gefahr der Blasenbildung in der
Oberflache der Beschichtung.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Untergrund-
vorbereitung
auf Altbe-
schichtungen:

v

Sollen Megaplast Altbeschichtungen Uberarbeitet werden, sollte vorher geschliffen oder eine
alkalische Reinigung mit einer Tellermaschine mit einem Reinigungspad bzw. Schleifpad
vorgenommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass nach der alkalischen Reinigung mit klarem Wasser
nachgereinigt wird, so dass keine Reinigerreste auf der Flache verbleiben. Die Flache muss
vor dem Auftragen der Grundierung absolut aufgetrocknet sein!

Zusétzlich ist das 2K EP-Bindemittel EA mit 5 - 10% EP-Verdiinnung als Grundierung mit
der Malerwalze aufzutragen mit ca. 0,15 kg/m?2. Diese Grundierung wird im frischen Zustand
leicht mit 0,1 - 0,4 mm Quarzsand abgesandet mit ca. 0,10 kg/mz2.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Verarbeitungs-
bedingungen:

v VA A

vy

Luft- und Untergrundtemperatur bei Standard Version: mind. 10°C, max. 30°C
Luft- und Untergrundtemperatur bei Rapid Version: mind. 5°C, max. 25°C

Die besten Ergebnisse werden zwischen 15°C — 25°C erzielt!

Das zu verarbeitende Material sollte vor der Anwendung ca. 24 h bei Raumtemperaturen
zwischen 15°C - 25°C gelagert werden. Eine hdhere oder niedrigere Lagertemperatur
verursacht erhebliche Viskositatsunterschiede und Unterschiede in den Verarbeitungszeiten.
Direkte Sonneneinstrahlung verursacht ein zu friihes Abbinden der Oberflache, so dass es,
gerade bei saugfahigen oder nicht ausreichend abgesperrten Untergriinden, zu vermehrten
Blasenbildungen an der Oberflache kommen kann.

Rel. Luftfeuchte: max. 70%, bei Taupunktverhaltnissen nicht verarbeiten.
Feuchtigkeitseinwirkung wahrend der Aushartung kann zu Schleierbildung fuihren!

Siehe Katalog Gr.1: Umgebungsbedingungen

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Grundierung
auf Estrich u.
Betonboden:

N2 Z 7

v

Auf saugfahigen Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird das 2K EP-Bindemittel EA
als Grundierung eingesetzt.

Auf stark saugfahigen (sehr hohe Rauigkeit) Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird
die 2K EP-Sperrschicht EA oder das 2K EP-Easy Floor EA als Grundierung eingesetzt

Bei Untergriinde mit einer Restfeuchte < 5% die Grundierung zweischichtig mit mindestens
2 x 0,50 kg/m2 (mit Zwischentrocknung der ersten Schicht) auftragen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Grundierung einen geschlossenen Film an der
Oberflache ergibt. Sollte keine Kratzspachtelung als Zwischenschicht ausgefiihrt werden, ist
bei sehr saugfahigen Untergriinden der Arbeitsgang "Grundierung" zu wiederholen, da ein
nicht ausreichend abgesperrter Untergrund im Oberbelag zu Blasenbildung filhren kann.
Siehe auch technisches Merkblatt 2K EP-Bindemittel EA

Feinspachtel:

v

v

Sollten nach der Grundierung immer noch Vertiefungen auf der zu beschichtenden Flache
vorhanden sein, kann mit dem 3K EP-Feinspachtel EA (oder mit 2K EP-Easy Floor EA + ca.
50-80% feiner Quarzsand) eine Kratzspachtelung mit ca. 1,0 - 1,8 kg/m?2 ausgefiihrt werden.
Als Kratzspachtelung kann auch die zweite Schicht der 2K EP-Sperrschicht verwendet
werden. Hier ist der Vorteil, dass die Grundierung und die Kratzspachtelung eine
Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit bis zu 5% Ubernehmen.

Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Feinspachtel EA

Mortel:

Bei tieferen Ausbriichen > 5 mm kann der 3K EP-Mértel EA eingesetzt werden.
Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Mortel EA

Anmischen
von

EP-Easy Floor:

N2 ZB 7R R XN 2 B 2 7 I 2

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen gréfReren Eimer umschiitten und nochmals ca. 1 Minute mischen.
Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Bei einer zusatzlichen Zugabe von Fllstoffen kann dieser jetzt unter dem laufenden
Ruhrwerk zugegeben werden.

Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht méglich, da

keine ausreichende Hartung erfolgen wiirde.

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material sofort auf der Fl&che zu verteilen,

da es dadurch l&nger verarbeitungsfahig bleibt.

Tipp!!!
Anmischen:

v

Bei Zugabe der Komp. B mit niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten arbeiten, da diese
sehr unterschiedliche Viskositit haben. Nach dem ersten Untermischen kann dann die
Geschwindigkeit erhoht werden.

Verarbeitung
als
Grundierung:

Mit der Malerwalze oder mit einem Gummischieber verteilen und nach ca. 20 Minuten ohne
zusétzliches Material nachwalzen. Das gewéhrleistet eine liickenlose Trankung des
Untergrundes, wodurch oftmals eine zusatzliche Kratzspachtelung des

Untergrundes unnétig wird.

Des Weiteren wird die Verarbeitungszeit durch das Vorverteilen mit dem
Gummischieber wesentlich verléngert.

Bei dichten Untergriinden (die nicht kugelgestrahlt oder gefrast wurden) empfiehlt es sich,
das 2K EP-Bindemittel EA einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Verarbeitung
als
Versiegelung:

Um ein gleichmé&Riges Oberflachenbild zu erzielen, ist ein ansatzfreies Abwalzen notwendig.
UngleichméRiges Auftragen ergibt Streifenbildungen.

Die besten Ergebnisse beim farbigen Auftrag werden erzielt, wenn das Material mit einer

25 cm Malerwalze oder bei groReren Flachen mit einem Gummischieber aufgetragen wird.
Spétestens nach 15 Minuten ohne zusatzliches Material zu verwenden, mit der 50 cm Maler-
walze Uberlappend und ansatzfrei in einer Richtung nacharbeiten.

Die Verarbeitung auch beim zweiten oder dritten Arbeitsgang mit einem Gummischieber
ausfiihren. Dadurch werden kleinere Unebenheiten gefillt, wodurch oftmals eine zusatzliche
Kratzspachtelung des Untergrundes unnétig wird.

Beim Auftrag mit dem Gummischieber sollte je nach Anwendung auf einen gleichmaRigen
Materialverbrauch geachtet werden.

Des Weiteren wird die Verarbeitungszeit durch das Vorverteilen mit dem
Gummischieber wesentlich verlangert.

Verarbeitung
als
Beschichtung:

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material in ca. 50 cm breiten Bahnen auf der
Flache auszuschiitten und mit der Megaplast Zahnspachtel je nach Schichtstérke zu verteilen.
Nach dem Auftrag der Beschichtung ist diese sofort mit der Stachelwalze gut zu entliften.
Hierbei darauf achten, dass die Stachelwalze in der gegengesetzten Richtung eingesetzt wird,
wie der Materialauftrag erfolgte.

Beschichtungen bitte nur mit den abgestimmten Megaplast Zahnungen verarbeiten - nur
dann erhalten Sie auch entsprechend gute Oberflachenergebnisse. Grundsatzlich ist eine
Verarbeitung ohne Spitzzéhne (glatte Traufel) nicht mdglich.

Die Flacheneinteilung der zu beschichtenden Flache hat so zu erfolgen, dass die
Beschichtungsansatze auf der Flache max. 15 Minuten alt sind.

Tipp!!
Verarbeitung:

N2 2 2 7

Die Verwendung von Glattkellen ohne Zahnleisten ergibt eine schlechte Fullstoffverteilung.
Bodenrakeln beim Verteilen méglichst senkrecht halten, um eine gleichmaRige
Materialverteilung zu erhalten.

Spachtelzéhne nutzen sich ab und sollten daher nach ca. 200 m? ausgetauscht werden.

Je &lter der Beschichtungsansatz am Boden ist, umso intensiver muss mit der Stachelwalze
nachgewalzt werden, um Ubergange von alt gegen neu zu verschlichten.

Bei einer Abstreuung mit Farbchips sollte erst nach einer Liegezeit von ca. 15 - 30 Minuten
(gerade bei Gefalle in der Flache) abgestreut werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die
Farbchips zusammenlaufen.

Materialver-
brauch

Wird in den Tabellen auf den néchsten Seiten angegeben.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen|

Material
Bezeichnung:

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
Vel';?r'ﬁgriliung C(\){grrsdzgzellzlij:s%g}lﬁ OS 8 Systemaufbau | OS 8 Systemaufbau
¢ 050 o pos 550 mm 91> 1,5 mm (Neubau) | >2,5 mm (Altbau)

Grundierung mit 2 K EP-Bindemittel EA oder mit 2 K EP-Sperrschicht EA:

Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA
Standard oder Rapid

ca. 0,40 - 0,50 kg/m?

(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2x ca. 0,50 kg/m?)

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA
Standard oder Rapid

1,80 kg/m? je 1 mm

(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2,0 kg/m2 je 1mm)

2 K EP-Easy Floor EA

ca. 0,30 - 0,50 kg/m?

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

ca. 0,50 - 1,00 kg/m?

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

Als Versiegelung (Zwischenschicht

2 K EP-Easy Floor EA

ca. 0,20 - 0,40 kg/m?

ca. 0,50 - 0,60 kg/m?

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

ca. 3,00 kg/m?

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 3,00 kg/m?

Als Versiegelung in unter

schiedlichen Schichtstérken aufgetragen:
Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Easy Floor EA

ca. 0,15 - 0,25 kg/m?

ca. 0,50 - 0,60 kg/m2

2 K EP-Easy Floor EA

ca. 0,25 - 0,30 kg/m?

Ei

nstreugut fir die Versiegelungen: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,20 kg/m2

Antirutsch Einstreugut
F60/F36/F24/F16

ca. 0,02 - 0,05 kg/m2

Granit 0,5 - 1,0 mm oder
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

Ca.

3,0 kg/m?

Versiegelung

farblos glanzend: Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Colorquarz
Bindemittel EA oder

ca. 0,15 - 0,20 kg/m2

ca. 0,60 - 0,65 kg/m2

2 K EP-Elastic ca. 0,20 - 0,30 kg/m2
Bindemittel
2 K PU-Bindemittel EA i » | ca. 0,60 - 0,65 kg/m?
Rapid ca.0.15- 0,20 kg/m| . "0 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition:

Versiegelung farblos matt oder seidenglédnzend in verschiedenen
Verarbeitung mit der Malerwalze

Quialitaten

2 K PU-Versiegelung WE

(farblos, matt)

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2 K PU-Super Finish WE

2 Arbeitsgange je

(farblos, seidenglanzend)

ca. 0,05 - 0,10 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzahne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die 6rtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,

Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast Gbernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die

technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.

ca. 0,50 - 1,00 kg/m2

) in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:
Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

ca. 0,50 - 0,60 kg/m2 ca. 0,70 - 0,80 kg/m2

ca. 0,70 - 0,80 kg/m2
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2K

Material-
bezeichnung:

EP-Easy Floor EA Standard und Rapid
Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen
Nr.5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8
Beschichtung Beschichtung Beschichtung Beschichtung
einfarbig mit Farbchips mit Colorabstreuung mit Quarzabstreuung
Aufbau ca. 1,0- 1,6 mm | Aufbauca. 1,2-1,8 mm | Aufbau ca. 3,0 -4,0 mm | Aufbau ca. 3,0—4,0 mm

Grundierung mit 2 K EP-Bindemittel EA oder mit 2 K EP-Sperrschicht EA:

Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA
Standard oder Rapid

ca. 0,40 - 0,50 kg/m?
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2x ca. 0,50 kg/m?)

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,10 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA
Standard oder Rapid

1,80 — 2,00 kg/m? je 1 mm
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA ca. 2,00 kg/m? je 1 mm)

Verlaufbeschichtung: Verarbeitung mit der Bodenrakel mit Spachtelzdhne je nach Schichtstéarke

2 K EP-Easy Floor EA
(farbig, glanzend)

1,41 kg/m? (ohne Fullstoffzugabe) fur 1,0 mm Spachtelzahn Nr.20

2,10 kg/m2 (ohne Fiillstoffzugabe) fur 1,5 mm Spachtelzahn Nr.23
1,90 kg/m? Easy Floor+0,47 kg/m2 Fillstoff (25%) = 2,37 kg/m2 fiir 1,5 mm Zahn Nr.23
2,20 kg/m2 Easy Floor+1,10 kg/m?2 Fullstoff (50%) = 3,30 kg/m? fiir 2,0 mm Zahn Nr.25
2,50 kg/m? Easy Floor+2,00 kg/m? Fiillstoff (80%) = 4,50 kg/m? fur 2,5 mm Zahn Nr.25
3,00 kg/m? Easy Floor+2,40 kg/m? Fiillstoff (80%) = 5,40 kg/m? fur 3,0 mm Zahn Nr.78

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

| ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farbig: Verarbeitung mit dem Gummischieber und/oder mit der Malerwalze

2 K EP-Easy Floor EA
(farbig, glanzend)

ca. 1,00 - 1,20 kg/m?

ca. 0,30 - 0,40 kg/mz

Einstreugut fiir die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,10 kg/m? | ca. 0,20 - 0,40 kg/m?

Granit 0,5 - 1,0 mm oder
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung

farblos glanzend: Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Colorquarz
Bindemittel EA oder
2 K EP-Elastic
Bindemittel

1x 0,60 - 0,65 kg/m?

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?2 1x 0,20 - 0,30 kg/m2

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?

2 K PU-Bindemittel EA
Rapid (farblos, glanzend)

1x 0,60 - 0,65 kg/m?

- 2
ca. 0,15 - 0,20 kg/m 1x 0.20 - 0,30 kg/m?

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?

Versiegelung farblos matt oder seidengléanzend in verschiedenen Qualitaten:

Verarbeitung mit der Malerwalze

2 K PU-Versiegelung WE

(farblos, matt)

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2 K PU-Super Finish WE
(farblos, seidenglanzend)

2 Arbeitsgénge je
ca. 0,05 - 0,10 kg/m2

Einstreugut fir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut
Kérnung F60 oder F36

ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzahne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die 6rtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

STANDARD RAPID
Produktdaten: Komp. A: Komp. B: Komp. A: Komp. B:
Viskositét bei 23°C: ca. 4900 mPas. ca. 150 mPas. ca. 4900 mPas. ca. 170 mPas.
Mischungsverhéltnis Gew. Teile: 100 Gew. Teile 23,5 Gew. Teile 100 Gew. Teile 23,5 Gew. Teile
Mischungsverhéltnis Vol.-Teile: 100 Vol. Teile 38,0 Vol. Teile 100 Vol. Teile 38,0 Vol. Teile
Dichte bei 20°C: 1,60 kg/l 1,00 kg/l 1,60 kg/l 1,00 kg/l

Dichte Komp. A + B bei 20°C:

1,41 kg/l (1,58kg/l +25% Quarz) (1,65kg/L +50% Quarz) (1,80kg/L+80% Quarz)

Mischviskositat bei 23°C:

ca. 1500 mPas. ‘ ca. 1500 mPas.

Festkorpergehalt der Mischung:

ca. 99,84%

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

ca. 30 - 40 Minuten / 300 g Ansatz ca. 10 - 20 Minuten / 300 g Ansatz
(je nach Verfillung) (je nach Verfullung)

Topfzeiten / Verarbeitungszeiten!

GroRere Ansatze oder hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeiten

Mischzeit:

2 Minuten je nach GebindegréRe, umtopfen u. wieder 1 Minute mischen.

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden nicht nur durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen beeinflusst, sondern auch durch die
Verarbeitungstechnik. Deshalb folgende Verarbeitungstipps an Sie:

- Das Material ca. 24 h vor der Verarbeitung bei 15 - 25°C lagern!
(warmes Material verkirzt die Verarbeitungszeit!)

- Verbleibt die Mischung zu lange im Ansatzeimer, beschleunigt sich die
Reaktion! Deshalb ist ein Verteilen der Mischung auf mehrere Eimer z. Vorteil!

- Rilhrzeiten sollten zwar eingehalten werden, aber ein tbertriebenes Riihren
erwarmt das Material und verkirzt die Verarbeitungszeit!

- Ist die AnsatzgréBe im Verhaltnis zur zu bearbeitenden Flache optimal?

- Ist ein sofortiges Ausleeren der angesetzten Mischung moglich?

- Das Ausschutten sollte immer in Bahnen und nicht auf einem Fleck erfolgen.

- Sockel, Rénder usw. im Vorfeld mit einem kleineren Ansatz bearbeiten,
um damit zu verhindern, dass der Hauptansatz zu lange im Mischeimer
verbleibt.

- Achtung! Bei hohen Temperaturen im Mischeimer sollte die Mischung nicht
mehr verarbeitet werden (eventuelle Farbtonunterschiede auf der Flache).

Trocknungszeit bei 20°C:

STANDARD RAPID

ca. 8 h staubtrocken ca. 3 h staubtrocken

ca. 16 h (iberschichtbar ca. 6 h Uberschichtbar

ca. 24 h leicht belastbar < 500 kg ca. 12 h leicht belastbar <500 kg
ca. 48 h befahrbar <1000 kg ca. 24 h befahrbar <1000 kg
ca. 72 h befahrbar > 1000 kg ca. 48 h befahrbar > 1000 kg

- nach ca. 7 Tagen chemisch/mechanisch voll belastbar

- nach einer Trocknungszeit von > 48 h muss die Flache vor einer
weiteren Uberarbeitung geschliffen und alkalisch gereinigt werden!
(aber nur, wenn nicht abgesandet wurde)

Achtung! Trocknungszeiten:

Werden wesentlich durch die Untergrund- und Umgebungstemperatur beeinflusst.

Lagerfahigkeit:

ca. 6 Monate 15°C - 25°C Lagertemperatur, danach kann es zum erschwerten
Aufrihren der Fullstoffe der Komp. A kommen.

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

EP-Verdinner (wenn keine Anhéartung erfolgt ist)

Sicherheitsdatenblatter:

Auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz

von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

EU-Verordnung 2004/42 (VOC)
(Decopaint-Richtlinie):

VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke
Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010):
Maximaler VOC Gehalt von 2K EP-Easy Floor EAist <

500 g/l
549/l

GISBAU = Gefahrstoff-Information der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

GISCODE: RE 1
(Epoxidharzprodukte, 16semittelfrei, sensibilisierend)

Brandverhalten:

Pruifinstitut Hoch, Fladungen

Nach DIN 4102, Teil 1/14 (D - Norm):

Priifzeugnis Nr. PZ-Hoch-141258 / Brandklasse: DIN4102-B1

Nach DIN EN 13501-1 (EU - Norm)

Klassifizierungsbericht Nr.KB-Hoch-141257 / Brandklasse: Bs-s1

Nach DIN EN ISO 9239-1 (EU - Norm)

Prifbericht Nr. PB-Hoch-141256

Nach DIN EN ISO 11925-2 (EU - Norm)

Prifbericht Nr. PB-Hoch-141255

Prifung im Systemaufbau nach den
Instandsetzungsrichtlinien OS 8
Systemaufbau auf S.4 beschrieben:

Prifbericht Nr. P 6257 des Kiwa Polymer Institut Flérsheim
(Mechanische Werte der OS 8 Beschichtung laut Prufbericht)

Chemische Bestandigkeit:

Ist bestindig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestandigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sduren und Alkohole gegeben. Besténdigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der
Chemikalien beeinflusst. Nicht ausgeschlossen und gerade bei langeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der
Beschichtungsoberfléchen, was jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.
Epoxidharze sind teilweise verfarbungsempfindlich gegeniiber Weichmacher von Fahrzeugreifen oder Fruchtsduren,
sowie auch Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark farbenden Medien. Deshalb immer eine 1K oder 2K PU-
Versiegelung auftragen. Fir einen zusatzlichen Schutz gegen Weichmacher von Fahrzeugreifen die 2K PU-Super
Finish Versiegelung verwenden. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Bestandigkeitslisten fiir die jeweiligen
Produkte auf unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialprifungen.

Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

STANDARD RAPID

Prifung gemanl AgBB — Schema unter
Beriicksichtigung der DIBt-Richtlinie
Prifbericht Fa. Wessling GmbH

Geman DIN EN 16000-9/-11
und Franzésische VOC-2011-321
(FR Kennz. A+)

Projekt Nr. IAL-10-0529
Auftrags-Nr.: CAL-05338-12

Gemal DIN EN 16000-9

Projekt Nr. IAL-10-0529
Auftrags-Nr.: IAL-00182-11

Mechanische Eigenschaften:
Prifbericht Polymer Institut Flérsheim

Prifbericht Nr. P 3835-43a
(ohne zusatzliche Fullstoffzugabe)

Prifbericht Nr. P 3835-46
(ohne zusatzliche Fullstoffzugabe)

Shore D Harte DIN 53505:

ca. 85 Shore D ca. 82 Shore D

Abriebwiderstand DIN EN ISO 5470-1:

ca. 473 mg/1000 U/H22/1kg* ca. 481 mg/1000 U/H22/1kg*

Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272: >16 Nm >16 Nm
Haftzugfestigkeit ~ DIN EN 1542: ca. 3,7 N/mm? ca. 4,4 N/mm?
Biegezugfestigkeit DIN EN I1SO 178: ca. 44,0 N/mma2 ca. 63,9 N/mma2
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604: ca. 50,2 N/mm? ca. 69,7 N/mm?
Biegezugfestigkeit DIN 196-1: ca. 67,5 N/mma2
Druckfestigkeit DIN 196-1: ca. 73,6 N/mma2

Weitere Informationen auf der Homepage im Shop oder im Kundenlogin/Materialpriifungen

Mit * gekennzeichnete Messwerte wurden zusatzlich durch das Werkslabor von Megaplast bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Floor EA Standard und Rapid

CE Kennzeichnung DIN EN 1504-2:

Standard

q

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstrale 1
76474 Au am Rhein
14
06 10 01
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

Rapid

q

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstralie 1
76474 Au am Rhein
14
06 10 02
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

Standard Rapid

Abriebfestigkeit

Masseverlust < 3000 mg Masseverlust < 3000 mg

Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-
Durchléssigkeit

w < 0,1 kg/m? x ho5 w < 0,1 kg/m? x ho5

Widerstandsfahigkeit gegen starken chemischen
Angriff

Harteverlust < 50% Harteverlust < 50%

Schlagfestigkeit Klasse Il Klasse Il
AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | >2,0 (1,5) 9 N/mm? >2,0 (1,5)Y N/mm2
Brandverhalten Klasse B Klasse Bsi
D Der Wert in Klammern ist der kleinste zuléssige Wert je Ablesung
CE Kennzeichnung DIN EN 13813:
Standard Rapid

q

Megaplast Bauchemie GmbH

Oberwaldstrale 1

76474 Au am Rhein
13
06 10 01
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur
Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR - AR1 - B2,0 - IR16 - By

o

Megaplast Bauchemie GmbH

Oberwaldstralie 1

76474 Au am Rhein
13
06 10 02
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur
Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR - AR1 - B2,0 - IR16 - By

Standard Rapid
Brandverhalten B B
Freisetzung korrosiver Substanzen SR SR
VerschleiBwiderstand <AR1 <AR1
Haftzugfestigkeit >B2,0 >B2,0
Schlagfestigkeit >1R16 >1R16

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Produkt-
beschreibung:

N2 2 2 B 7

2K EP-Easy Elastic ist ein mittelviskoses, gefiilltes und pigmentiertes Epoxidharz mit leicht
elastischen Eigenschaften.

Geringe Empfindlichkeit gegen Luftfeuchte Einwirkung wahrend der Aushértung.

Durch die geringen Vergilbungseigenschaften wird dieses Produkt im Innenbereich
hauptsachlich fiir optisch anspruchsvolle Bereiche eingesetzt.

Diese Verlaufbeschichtung ist in zwei Versionen, Standard und Rapid hartend erhaltlich.
2K EP-Easy Elastic ist frei von Nonylphenol und zudem werden gesetzliche Vorgaben wie
VOC (organische Losungsmittel) Gehalt weit unterschritten.

Einsatzgebiete:

vy vy

v

v

Als farbige Versiegelung oder als selbstverlaufende Deckbeschichtung im Innenbereich.
Auf Untergriinden wie Gussasphalt, Beton u. Zementestrichen fiir Produktionshallen,
Lagerraume, Tiefgaragen, Eingange, Treppen, Ausstellungshallen, Birordume usw.

Je nach Schichtstarke und zusétzlicher Verfiilllung mit Quarzsand bzw. Quarzmehl fiir
Leicht-, Mittel- und Schwerstbelastungen geeignet.

Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen, sowie eine entsprechende
Tragféhigkeit bzw. Festigkeit des Untergrundes zu den zu erwartenden Belastungen
vorhanden ist.

Einsetzbar auf Untergrinden wie Beton und Estrich im Industriebereich mit einer max.
Restfeuchte von 3% oder in Kombination mit der 2K EP-Sperrschicht als Grundierung bis zu
einer max. Restfeuchte von 5% (keine driickende Feuchte).

Nicht geeignet fir Magnesit und Anhydrit Estriche (nicht dampfdiffusionsfahig), dort immer
das EP-DF System verwenden.

Der Einsatz im AufRenbereich ist nur unter der Voraussetzung maoglich, dass die
Beschichtungsoberflache vollstandig und im Uberschuss (min. 300 g/m2) mit Farbchips
abgestreut wird und mit einer farblosen vergilbungsbestandigen PU-Versiegelung zweimalig
Uberarbeitet wird.

Fur Flachen mit hohen Anspriichen an die UV-Besténdigkeit und Vergilbungs-
unempfindlichkeit empfehlen wir das 2K PU-Easy Flex / 2K PU-Easy Floor System.

Nicht in Bereichen, wo eine einfarbige, kratzunempfindliche Oberflache als Anforderung an
die Beschichtung gestellt wird. Die Erhéhung der Kratzfestigkeit kann nur durch eine
zusétzliche farblose Versiegelung und Farbchips-, Quarz- oder sonstige Hartstoffeinstreuung
erreicht werden.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lieferbare Gebindegrolien 2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Art.-Nr.-: Art.-Nr.-: Gebinde Inhalt: Gebinde Zusammensetzuna:
(Standard) (Rapid) A+B 9:
06 20 01+ RAL Nr.-Y01 | 0620 02+ RAL Nr.-Y01 6,25 kg Komp.A: 5,05kg; Komp.B: 1,20 kg

06 20 01+ RAL Nr.-Y02 | 06 20 02+ RAL Nr.-Y02 15,00 kg Komp.A: 12,14 kg; Komp.B: 2,86 kg

06 20 01+ RAL Nr.-Y03 | 062002+ RAL Nr.-Y03 | 30,00 kg Komp.A: 24,28 kg; Komp.B: 5,72 kg

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Eigenschaften: |-=> | Die Verarbeitung der Standard Version ist bei Temperaturen > 10°C bis max. 30°C
und die Rapid Version bei Temperaturen > 5°C bis max. 25°C zu empfehlen.

=> | Losemittelfrei und dadurch nur eine geringe Geruchsbelastigung.

= | Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

= | Zur Verschmutzungsprévention kann auch eine 1K Polymerdispersion gldnzend oder matt in
zwei Schichten unverdiinnt auftragen werden.

= | In Verbindung mit dem Antirutsch Einstreugut und einer farblosen Versiegelung kénnen
rutschhemmende Oberflachen erzielt werden.

- | In optischen Bereichen wie Eingéngen, Treppen, Ausstellungshallen, Blrordumen und
Ahnlichem, empfehlen wir ein teil- oder flachiges Abchipsen mit Farbchips und
anschlieRendem farblosen Uberzug (Versiegelung).

=> | Durch Farbchips konnen terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe
Kratzfestigkeit und Trittsicherheit aufweisen.

- | Bei einer Abchipsung bis ca. 0,10 kg/m? kann mit einer einmaligen farblosen Versiegelung
gearbeitet werden. Ab 0,10 kg/m? sollte je nach Versiegelungsprodukt mit zwei
Arbeitsgangen gerechnet werden.

Geeignete farblose Epoxidharzversiegelungen sind die 2K EP-Versiegelung WE,

das 2K EP-Colorquarz Bindemittel EA und das 2K EP-Elastic Bindemittel.

Geeignete farblose UV-bestandige Polyurethanversiegelungen sind die

2K PU-Versiegelung WE matt, das 2K PU-Super Finish WE seidenglanzend und die 1K PU-
Versiegelung LH seidenglédnzend sowie 2K PU-Bindemittel EA Rapid glédnzend.

- | Bei Fahrzeuggaragen empfehlen wir den Einsatz des 2K PU-Super Finish WE sowie 2K PU-
Bindemittel EA Rapid, da bei den anderen Versiegelungen ein erhdhtes Risiko der
Weichmacherverfarbung besteht.

- | Des Weiteren empfehlen wir bei optisch ansprechenden Flachen, die an der Oberflache nicht
mit Farbchips eingestreut werden sollen, also unifarben bleiben, einen Mindestschicht-
starkenauftrag von 2,5 kg/m2 (ca. 2 mm). Damit bleiben kleine Fremdkérper (in der Praxis
meist unvermeidbar) in der diinnen Beschichtung nicht als unschéne Einschliisse in der
Oberflache stehen. Zusétzlich hilft eine farblose u. seidenmatte Versiegelung als Abschluss,
die Oberflache vor Kratzspuren zu schiitzen.

- | Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Produkt EP-Easy Elastic kann in Aufbauten mit nachfolgend genannten Produkten integriert
Kombinations- werden:
moglichkeiten: | = | Grundierung:
2K EP-Bindemittel EA / 2K EP-Sperrschicht EA
Feinspachtel oder Mértel:
3K EP-Feinspachtel EA und 3K EP-Mortel EA
Zusétzliche farblose, seidenglanzende / matte Versiegelung:
1K PU-Versiegelung LH seidenglédnzend (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)
2K PU-Versiegelung WE matt (ca. 0,10 - 0,12 kg/m2)
2K PU-Super Finish WE seidenglanzend (2 x 0,05 kg/m2)
> | Zuséatzliche farblose, glanzende Versiegelung:

2K EP-Versiegelung WE fiir Diinnschichtvarianten (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)

2K PU-Bindemittel EA Rapid als Dickschicht-Versiegelung (mit ca. 0,15 - 0,20 kg/m?2)

2K EP-Elastic Bindemittel EA als Dickschicht-Versiegelung (mit ca. 0,15 - 0,20 kg/m?2)

2K EP-Colorquarz Bindemittel EA als Dickschicht-Versiegelung (mit ca. 0,15 - 0,20 kg/m?)

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Untergrund- Beton: mind. C 20/25, Estrich: mind. CT 35, Alter mind. 28 Tage

qualitat: Gussasphaltestriche mind. Harteklasse AS 10, Alter mind. 2 Tage
Haftzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm?2
Restfeuchte Beton und Zementestriche: < 3% an jeder Stelle (gemessen nach CM-Methode)
Siehe Katalog Gr.1: Allgemeine Hinweise

Untergrund- Die zu bearbeitende Flache muss sauber, trocken und tragféhig sein.

vorbehandlung: Eine ausreichende Saugfahigkeit des Untergrundes ist Grundvoraussetzung fir die
Anhaftung.

Gussasphaltestriche missen bis zum Sichtbarwerden des Zuschlagskorns geschliffen werden.
Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammen oder anderen
Verschmutzungen durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen befreit werden.

Achtung! Bei sehr harten und dichten Oberflachen (sehr gut an den speckig glanzenden
Oberflachen zu erkennen) ist auf eine ausreichende Oberflachenvorbehandlung zu achten.
Geeignete Verfahren sind: Kugelstrahlen im Kreuzgang oder intensives Anschleifen mit
einer mit Diamantblatt besetzten Schleifmaschine (Schleifpapier ist ungeeignet).
Ungeschliffene bzw. schlecht geschliffene Oberflachen verhindern das Eindringen der
Grundierung.

= | Untergriinde, die vollflachig abgesandet wurden, sollten vor einem Auftrag einer
Verlaufbeschichtung (nicht Versiegelung) zwischengrundiert werden und erst nach der
Trocknung beschichtet werden. Der Grund hierfir ist die Gefahr der Blasenbildung in der
Oberflache der Beschichtung.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

N2 X 2 R N N O A R 2

Untergrund- - | Sollen Megaplast Altbeschichtungen lberarbeitet werden, sollte vorher geschliffen oder eine
vorbereitung alkalische Reinigung mit einer Tellermaschine mit einem Reinigungspad bzw. Schleifpad
auf Altbe- vorgenommen werden.

schichtungen: => | Es ist darauf zu achten, dass nach der alkalischen Reinigung mit klarem Wasser

nachgereinigt wird, so dass keine Reinigerreste auf der Flache verbleiben. Die Flache muss
vor dem Auftragen der Grundierung absolut aufgetrocknet sein!

Zusétzlich ist das 2K EP-Bindemittel EA mit 5 - 10% EP-Verdiinnung als Grundierung mit
der Malerwalze aufzutragen mit ca. 0,15 kg/mz2. Diese Grundierung wird im frischen Zustand
leicht mit 0,1 - 0,4 mm Quarzsand abgesandet mit ca. 0,10 kg/mz2.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

v

Verarbeitungs-
bedingungen:

Luft- und Untergrundtemperatur bei Standard Version: mind. 10°C, max. 30°C
Luft- und Untergrundtemperatur bei Rapid Version: mind. 5°C, max. 25°C

Die besten Ergebnisse werden zwischen 15°C — 25°C erzielt!

Das zu verarbeitende Material sollte vor der Anwendung ca. 24 h bei Raumtemperaturen
zwischen 15°C - 25°C gelagert werden. Eine hdhere oder niedrigere Lagertemperatur
verursacht erhebliche Viskositatsunterschiede und Unterschiede in den Verarbeitungszeiten.
Direkte Sonneneinstrahlung verursacht ein zu friihes Abbinden der Oberflache, so dass es,
gerade bei saugfahigen oder nicht ausreichend abgesperrten Untergriinden, zu vermehrten
Blasenbildungen an der Oberflache kommen kann.

Rel. Luftfeuchte: max. 80%, bei Taupunktverhaltnissen nicht verarbeiten.
Feuchtigkeitseinwirkung wahrend der Aushértung kann zu Schleierbildung fuhren!

Siehe Katalog Gr.1: Umgebungsbedingungen

22 2 2N\ 7

v

vy

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Grundierung
auf Estrich u.
Betonboden:

N2 Z 7

v

Auf saugfahigen Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird das 2K EP-Bindemittel EA
als Grundierung eingesetzt.

Auf stark saugfahigen (sehr hohe Rauigkeit) Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird
die 2K EP-Sperrschicht EA oder das 2K EP-Easy Floor EA als Grundierung eingesetzt

Bei Untergriinde mit einer Restfeuchte < 5% die Grundierung zweischichtig mit mindestens
2 x 0,50 kg/m2 (mit Zwischentrocknung der ersten Schicht) auftragen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Grundierung einen geschlossenen Film an der
Oberflache ergibt. Sollte keine Kratzspachtelung als Zwischenschicht ausgefiihrt werden, ist
bei sehr saugfahigen Untergriinden der Arbeitsgang "Grundierung" zu wiederholen, da ein
nicht ausreichend abgesperrter Untergrund im Oberbelag zu Blasenbildung filhren kann.
Siehe auch technisches Merkblatt 2K EP-Bindemittel EA

Feinspachtel:

v

v

Sollten nach der Grundierung immer noch Vertiefungen auf der zu beschichtenden Flache
vorhanden sein, kann mit dem 3K EP-Feinspachtel EA (oder mit 2K EP-Easy Floor EA + ca.
50-80% feiner Quarzsand) eine Kratzspachtelung mit ca. 1,0 - 1,8 kg/m?2 ausgefiihrt werden.
Als Kratzspachtelung kann auch die zweite Schicht der 2K EP-Sperrschicht verwendet
werden. Hier ist der Vorteil, dass die Grundierung und die Kratzspachtelung eine
Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit bis zu 5% Ubernehmen.

Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Feinspachtel EA

Mortel:

Bei tieferen Ausbriichen > 5 mm kann der 3K EP-Mértel EA eingesetzt werden.
Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Mortel EA

Anmischen
von
2K EP-Easy
Elastic:

N2 ZB 7R R XN 2 B 2 7 I 2

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen gréfReren Eimer umschiitten und nochmals ca. 1 Minute mischen.
Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Bei einer zusatzlichen Zugabe von Fllstoffen kann dieser jetzt unter dem laufenden
Ruhrwerk zugegeben werden.

Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht méglich, da

keine ausreichende Hartung erfolgen wiirde.

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material sofort auf der Fl&che zu verteilen,

da es dadurch l&nger verarbeitungsfahig bleibt.

Tipp!!!
Anmischen:

v

Bei Zugabe der Komp. B mit niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten arbeiten, da diese
sehr unterschiedliche Viskositit haben. Nach dem ersten Untermischen kann dann die
Geschwindigkeit erhoht werden.

Verarbeitung
als
Grundierung:

Mit der Malerwalze oder mit einem Gummischieber verteilen und nach ca. 20 Minuten ohne
zusétzliches Material nachwalzen. Das gewéhrleistet eine liickenlose Trankung des
Untergrundes, wodurch oftmals eine zusétzliche Kratzspachtelung des Untergrundes unnétig
wird.

Des Weiteren wird die Verarbeitungszeit durch das Vorverteilen mit dem
Gummischieber wesentlich verléngert.

Bei dichten Untergriinden (die nicht kugelgestrahlt oder gefrast wurden) empfiehlt es sich,
das 2K EP-Bindemittel EA einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Verarbeitung
als
Versiegelung:

Um ein gleichmé&Riges Oberflachenbild zu erzielen, ist ein ansatzfreies Abwalzen notwendig.
UngleichméRiges Auftragen ergibt Streifenbildungen.

Die besten Ergebnisse beim farbigen Auftrag werden erzielt, wenn das Material mit einer
25 cm Malerwalze oder bei groReren Flachen mit einem Gummischieber aufgetragen wird.
Spétestens nach 15 Minuten ohne zusatzliches Material zu verwenden, mit der 50 cm Maler-
walze Uberlappend und ansatzfrei in einer Richtung nacharbeiten.

Die Verarbeitung auch beim zweiten oder dritten Arbeitsgang mit einem Gummischieber
ausfiihren. Dadurch werden kleinere Unebenheiten gefillt, wodurch oftmals eine zusatzliche
Kratzspachtelung des Untergrundes unnétig.

Beim Auftrag mit dem Gummischieber sollte je nach Anwendung auf einen gleichmaRigen
Materialverbrauch geachtet werden.

Des Weiteren wird die Verarbeitungszeit durch das Vorverteilen mit dem
Gummischieber wesentlich verlangert.

Verarbeitung
als

Beschichtung:

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material in ca. 50 cm breiten Bahnen auf der
Flache auszuschiitten und mit der Megaplast Zahnspachtel je nach Schichtstérke zu verteilen.
Nach dem Auftrag der Beschichtung ist diese sofort mit der Stachelwalze gut zu entliften.
Hierbei darauf achten, dass die Stachelwalze in der gegengesetzten Richtung eingesetzt wird,
wie der Materialauftrag erfolgte.

Beschichtungen bitte nur mit den abgestimmten Megaplast Zahnungen verarbeiten, nur

dann erhalten Sie auch entsprechend gute Oberflachenergebnisse. Grundsatzlich ist eine
Verarbeitung ohne Spitzzéhne (glatte Traufel) nicht mdglich.

Die Flacheneinteilung der zu beschichtenden Flache hat so zu erfolgen, dass die
Beschichtungsansatze auf der Flache max. 15 Minuten alt sind.

Tipp!!

Verarbeitung:

N2 22 B 7

Die Verwendung von Glattkellen ohne Zahnleisten ergibt eine schlechte Fullstoffverteilung.
Bodenrakeln beim Verteilen méglichst senkrecht halten, um eine gleichmaRige
Materialverteilung zu erhalten.

Spachtelz&hne nutzen sich ab und sollten daher nach ca. 200 m? ausgetauscht werden.

Je dlter der Beschichtungsansatz am Boden ist, umso intensiver muss mit der Stachelwalze
nachgewalzt werden, um Ubergange von alt gegen neu zu verschlichten.

Bei einer Abstreuung mit Farbchips sollte erst nach einer Liegezeit von ca.15 - 30 Minuten
(gerade bei Gefalle in der Flache) abgestreut werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die
Farbchips zusammenlaufen.

Materialver-
brauch

Wird in den Tabellen auf den néchsten Seiten angegeben.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen|

Material
Bezeichnung:

Nr.1

Einfarbig

Versiegelung

ca. 0,50 mm

Nr. 2

Versiegelung mit
Colorquarz Einstreuung

Nr. 3
OS 8 Systemaufbau

ca. 2,50 mm

> 1,5 mm (Neubau)

Nr. 4

OS 8 Systemaufbau

>2,5 mm (Altbau)

Grundierung mit 2 K EP-Bindemittel EA oder mit 2 K EP-Sperrschicht EA:

Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA
Standard oder Rapid

ca. 0,40 - 0,50 kg/m?
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2x ca. 0,50 kg/m?)

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA
Standard oder Rapid

1,80 kg/m? je 1 mm
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2,0 kg/m2 je 1mm)

2 K EP-Easy Elastic

Ca.

0,30 - 0,50 kg/m?

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

ca. 0,50 - 1,00 kg/m?

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 0,50 - 1,00 kg/m2

Als Versiegelung (Zwischenschicht
Verarbeitung mi

t dem Gummischieber + M

alerwalze

) in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:

2 K EP-Easy Elastic

ca.0,20-0,40

kg/m2 | ca. 0,50 - 0,60 kg/m?

ca. 0,50 - 0,60 kg/m?

ca. 0,70 - 0,80 kg/m2

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

ca. 3,00 kg/m?

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 3,00 kg/m?

Als Versiegelung in unter
Verarbeitung mi

t dem Gummischieber + M

schiedlichen Schichtstérken aufgetragen:

alerwalze

2 K EP-Easy Elastic

ca.0,15-0,25

kg/m2

ca. 0,50 - 0,60 kg/m2

ca. 0,70 - 0,80 kg/m2

2 K EP-Easy Elastic

ca. 0,25 - 0,30 kg/m?

Einstreugut fur die Versiegelungen: Verarbeitung Handeinwurf
Farbchipsmischung ca. 0,02 - 0,20 kg/m2
Antirutsch Einstreugut ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

F60/F36/F24/F16

Granit 0,5 - 1,0 mm oder
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 3,0 kg/mz

Versiegelung

farblos glanzend: Ver

arbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Elastic , | ca. 0,60 - 0,65 kg/m?
Bindemittel ca. 0,15 - 0,20 kg/m=| " 0,20 - 0,30 kg/m?
2 K PU-Bindemittel EA | . 0,15 - 0,20 kg/m? ca. 0,60 - 0,65 kg/m? -

Rapid

ca. 0,20 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition:

Verarbeitung mit der Malerwalze

Versiegelung farblos matt oder seidenglénzend in verschiedenen

2 K PU-Versiegelung WE

- 2 .
(farblos, matt) ca. 0,20 - 0,12 kg/m
2 K PU-Super Finish WE 2 Arbeitsgange je
(farblos, seidenglanzend) ca. 0,05 - 0,10 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzéhne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die drtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast Gbernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen

Material-
bezeichnung:

Nr.5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8
Beschichtung Beschichtung Beschichtung Beschichtung
einfarbig mit Farbchips mit Colorabstreuung mit Quarzabstreuung
Aufbau ca. 1,0 - 1,6 mm | Aufbauca. 1,2 -1,8 mm | Aufbau ca. 3,0 -4,0 mm | Aufbau ca.3,0—-4,0 mm

Grundierung mit 2 K EP-Bindemittel EA oder mit 2 K EP-Sperrschicht EA:

Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA
Standard oder Rapid

ca. 0,40 - 0,50 kg/m?
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2x ca. 0,50 kg/m?)

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,10 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA
Standard oder Rapid

1,80 — 2,00 kg/m? je 1 mm
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA ca. 2,00 kg/m? je 1 mm)

Verlaufbeschichtung: Verarbeitung mit der Bodenrakel mit Spachtelzdhne je nach Schichtstéarke

2 K EP-Easy Elastic
(farbig, glanzend)

1,41 kg/m? (ohne Fullstoffzugabe) fur 1,0 mm Spachtelzahn Nr.20

2,10 kg/m2 (ohne Fiillstoffzugabe) fur 1,5 mm Spachtelzahn Nr.23
1,90 kg/m? Easy Floor+0,47 kg/m2 Fillstoff (25%) = 2,37 kg/m2 fiir 1,5 mm Zahn Nr.23
2,20 kg/m2 Easy Floor+1,10 kg/m?2 Fullstoff (50%) = 3,30 kg/m? fiir 2,0 mm Zahn Nr.25
2,50 kg/m? Easy Floor+2,00 kg/m? Fiillstoff (80%) = 4,50 kg/m? fur 2,5 mm Zahn Nr.25
3,00 kg/m? Easy Floor+2,40 kg/m? Fiillstoff (80%) = 5,40 kg/m? fur 3,0 mm Zahn Nr.78

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

| ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farbig: Verarbeitung mit dem Gummischieber und/oder mit der Malerwalze

2 K EP-Easy Elastic
(farbig, glanzend)

ca. 1,00 - 1,20 kg/m?

ca. 0,30 - 0,40 kg/mz

Einstreugut fiir die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,10 kg/m? | ca. 0,20 - 0,40 kg/m?

Granit 0,5 - 1,0 mm oder
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung

farblos glanzend: Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Elastic
Bindemittel

1x 0,60 - 0,65 kg/m?

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?2 1x 0,20 - 0,30 kg/m2

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?

2 K PU-Bindemittel EA
Rapid (farblos, glanzend)

1x 0,60 - 0,65 kg/m?

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?2 1x 0,20 - 0,30 kg/m?

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?

Versiegelung farblos matt oder seidengléanzend in verschiedenen Qualitaten:

Verarbeitung mit der Malerwalze

2 K PU-Versiegelung WE
(farblos, matt)

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2 K PU-Super Finish WE
(farblos, seidenglanzend)

2 Arbeitsgénge je
ca. 0,05 - 0,10 kg/m2

Einstreugut fir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut
Kdérnung F60 oder F36

ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzéhne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die drtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

STANDARD RAPID
Produktdaten: Komp. A: Komp. B: Komp. A: Komp. B:
Viskositét bei 23°C: ca. 4900 mPas. ca. 120 mPas. ca. 4900 mPas. ca. 185 mPas.
Mischungsverhéltnis Gew. Teile: 100 Gew. Teile 23,5 Gew. Teile 100 Gew. Teile 23,5 Gew. Teile
Mischungsverhéltnis Vol.-Teile: 100 Vol. Teile 38,0 Vol. Teile 100 Vol. Teile 38,0 Vol. Teile
Dichte bei 20°C: 1,60 kg/l 1,00 kg/l 1,60 kg/l 1,00 kg/l

Dichte Komp. A + B bei 20°C:

1,41 kg/l (1,58kg/l +25% Quarz) (1,65kg/L +50% Quarz) (1,80kg/L+80% Quarz)

Mischviskositat bei 23°C:

ca. 1300 mPas. ‘ ca. 1500 mPas.

Festkorpergehalt der Mischung:

ca. 99%

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

ca. 10 - 20 Minuten / 300 g Ansatz
(je nach Verfullung)

ca. 60 - 90 Minuten / 300 g Ansatz
(je nach Verfillung)

Topfzeiten / Verarbeitungszeiten!

GroRere Ansatze oder hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeiten

Mischzeit:

2 Minuten je nach GebindegréRe, umtopfen u. wieder 1 Minute mischen.

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden nicht nur durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen beeinflusst, sondern auch durch die
Verarbeitungstechnik. Deshalb folgende Verarbeitungstipps an Sie:

- Das Material ca. 24 h vor der Verarbeitung bei 15 - 25°C lagern!
(warmes Material verkirzt die Verarbeitungszeit!)

- Verbleibt die Mischung zu lange im Ansatzeimer, beschleunigt sich die
Reaktion! Deshalb ist ein Verteilen der Mischung auf mehrere Eimer z. Vorteil!

- Rilhrzeiten sollten zwar eingehalten werden, aber ein tbertriebenes Riihren
erwarmt das Material und verkirzt die Verarbeitungszeit!

- Ist die AnsatzgréBe im Verhaltnis zur zu bearbeitenden Flache optimal?

- Ist ein sofortiges Ausleeren der angesetzten Mischung moglich?

- Das Ausschutten sollte immer in Bahnen und nicht auf einem Fleck erfolgen.

- Sockel, Rénder usw. im Vorfeld mit einem kleineren Ansatz bearbeiten,
um damit zu verhindern, dass der Hauptansatz zu lange im Mischeimer
verbleibt.

- Achtung! Bei hohen Temperaturen im Mischeimer sollte die Mischung nicht
mehr verarbeitet werden (eventuelle Farbtonunterschiede auf der Flache).

Trocknungszeit bei 20°C:

STANDARD RAPID

ca. 8 h staubtrocken ca. 6 h staubtrocken

ca. 16 h (iberschichtbar ca. 10 h Uberschichtbar

ca. 24 h leicht belastbar < 500 kg ca. 18 h leicht belastbar <500 kg
ca. 48 h befahrbar <1000 kg ca. 24 h befahrbar <1000 kg
ca. 72 h befahrbar > 1000 kg ca. 48 h befahrbar > 1000 kg

- nach ca. 7 Tagen chemisch / mechanisch voll belastbar

- nach einer Trocknungszeit von > 48 h muss die Flache vor einer
weiteren Uberarbeitung geschliffen und alkalisch gereinigt werden!
(aber nur, wenn nicht abgesandet wurde)

Achtung! Trocknungszeiten:

Werden wesentlich durch die Untergrund- und Umgebungstemperatur beeinflusst.

Lagerfahigkeit:

ca. 6 Monate 15°C - 25°C Lagertemperatur, danach kann es zum erschwerten
Aufrihren der Fullstoffe der Komp. A kommen.

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

EP-Verdinner (wenn keine Anhéartung erfolgt ist)

Sicherheitsdatenblatter:

Auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

EU-Verordnung 2004/42 (VOC) VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke

(Decopaint-Richtlinie): Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010): 500 g/l
P ) Maximaler VOC Gehalt von 2K EP-Easy Elastic ist <16 g/l

GISBAU = Gefahrstoff-Information der GISCODE: RE 1

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Epoxidharzprodukte, 16semittelfrei, sensibilisierend)

Materialprifungsanstalt (MPA), Stuttgart
Brandverhalten: (Materialbezeichnung im Priifbericht EP-Elastic Verlaufbeschichtung)
= 2K EP-Easy Elastic + 80% Easy Floor Fillstoff
Nach DIN 4102 (D - Norm): Priifzeugnis Nr. 16-9012110-EL / Brandklasse: DIN4102-B1
Nach DIN EN 13501-1  (EU - Norm): Klassifizierungsbericht Nr.16-9012110-80EL / Brandklasse: Bs-s1

Chemische Besténdigkeit:

Ist bestindig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestandigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sauren und Alkohole gegeben. Bestandigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der
Chemikalien beeinflusst. Nicht ausgeschlossen und gerade bei langeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der
Beschichtungsoberflachen, was jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.
Epoxidharze sind teilweise verfarbungsempfindlich gegeniiber Weichmacher von Fahrzeugreifen oder Fruchtsauren,
sowie auch Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark farbenden Medien. Deshalb immer eine 1K oder 2K PU-
Versiegelung auftragen. Fir einen zusatzlichen Schutz gegen Weichmacher von Fahrzeugreifen die 2K PU-Super
Finish Versiegelung verwenden. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Bestandigkeitslisten fiir die jeweiligen
Produkte auf unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialprifungen.

Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

STANDARD RAPID
Mechanische Eigenschaften: Prifbericht Nr. P 3835-51 Prifbericht Nr. P 3835-53
Prifbericht Polymer Institut Flérsheim (ohne zusatzliche Fullstoffzugabe) | (ohne zusatzliche Fillstoffzugabe)
Shore D Harte DIN 53505: ca. 77 Shore D ca. 70 Shore D
Abriebwiderstand  DIN EN I1SO 5470-1: ca. 547 mg/1000 U/H22/1kg* ca. 342 mg/1000 U/H22/1kg*
Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272: >20 Nm >20 Nm
Haftzugfestigkeit ~ DIN EN 1542: ca. 3,7 N/mm? ca. 3,8 N/mm?
Biegezugfestigkeit DIN EN I1SO 178: ca. 58,7 N/mmz2 ca. 16,5 N/mma2
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604: ca. 59,6 N/mm? ca. 18,1 N/mm?
Risstberbriickung DIN EN 1062-7: >0,36 mm >0,70 mm
Zugeigenschaften  DIN EN ISO 527: ca. 1,7% /13,5 N/mm? ca. 4,3% / 14,5 N/mm?

Weitere Informationen auf der Homepage im Shop oder im Kundenlogin/Materialpriifungen

Mit * gekennzeichnete Messwerte wurden zusatzlich durch das Werkslabor von Megaplast bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Elastic Standard und Rapid

CE Kennzeichnung DIN EN 1504-2:

Standard

q

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstrale 1
76474 Au am Rhein
14
06 20 01
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

Rapid

q

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstralie 1
76474 Au am Rhein
14
06 20 02
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

Standard Rapid

Abriebfestigkeit Masseverlust < 3000 mg Masseverlust < 3000 mg

Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-

2 0,5
Durchlassigkeit w < 0,1kg/m?xh

w < 0,1 kg/m? x ho®

Widerstandsfahigkeit gegen starken chemischen

Harteverlust < 50% Harteverlust < 50%

Angriff
Schlagfestigkeit Klasse Il1 Klasse Il1
AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | >2,0 (1,5) 9 N/mm? >2,0 (1,5)Y N/mm2

Brandverhalten Klasse Bs Klasse Bs

) Der Wert in Klammern ist der kleinste zulassige Wert je Ablesung

CE Kennzeichnung DIN EN 13813:

Standard Rapid

o O

Megaplast Bauchemie GmbH Megaplast Bauchemie GmbH

Oberwaldstrale 1 Oberwaldstralie 1

76474 Au am Rhein 76474 Au am Rhein
13 13
06 20 01 06 20 02
EN 13813:2002 EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur
Anwendung in Innenrdumen Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR - AR1 - B2,0 - IR20 - By EN 13813: SR - AR1 - B2,0 - IR20 - B

Standard Rapid
Brandverhalten B B
Freisetzung korrosiver Substanzen SR SR
VerschleiBwiderstand <AR1 <AR1
Haftzugfestigkeit >B2,0 >B2,0
Schlagfestigkeit >1R20 >1R20

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Produkt-
beschreibung:

20 2B N 2

2K PU-Easy Floor EA (Emissionsarm) ist ein I6semittelarmes und leicht geflltes,
pigmentiertes Polyurethanharz mit elastischen Eigenschaften.

Das Bindemittel zeichnet sich dadurch aus, dass es frihwasserbestandig und begehbar nach
wenigen Stunden ist.

Kann in 31 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

2K PU-Easy Floor EA ist UV-bestandig und durch die geringe Vergilbungsneigung wird
dieses Produkt im Innen- und AuRenbereich flr optisch erhdhte Anspriiche empfohlen.
Zudem werden gesetzliche Vorgaben wie VOC (organische Ldsungsmittel) Gehalt weit
unterschritten.

Einsatzgebiete:

vovv v

v

>

Als farbige, selbstverlaufende Deckbeschichtung im Innen- und Auenbereich ab 1 mm
geeignet.

In Innenbereichen wie Wohnraumen, Kiichen, Badern, Garagen, aber auch in gewerblichen
Bereichen wo hoch bestandige Oberflachen erforderlich sind.

Im AuBenbereich auf Balkonen, Terrassen und Ahnlichem einzusetzen.

Im Innenbereich wird dieses Produkt durch seine emissionsarme Einstellung in Bereichen
wie Eingéngen, Treppen, Ausstellungshallen, Birordumen usw. eingesetzt.

Je nach Schichtaufbau und Aufbauart sowie zusétzlicher Verflllung mit Quarzsand fur
Leicht- bis Mittelbelastungen fir Werkstétten, Produktionshallen, Tiefgaragen oder
Ahnlichem geeignet.

Fur Untergriinde nach entsprechender Untergrundvorbehandlung wie Gussasphalt, Beton u.
Zementestriche und Fliesen geeignet.

Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen, sowie eine entsprechende
Tragfahigkeit bzw. Festigkeit des Untergrundes zu den zu erwartenden Belastungen
vorhanden ist.

Einsetzbar auf Untergrinden mit max. Restfeuchte von 3% oder in Kombination mit der

2K EP-Sperrschicht EA als Grundierung bis zu einer max. Restfeuchte von 5% (keine
drickende Feuchte).

Nicht geeignet fiir Magnesit- und Anhydritestriche (nicht dampfdiffusionsfahig) - dort immer
das EP-DF System verwenden.

Nicht in Bereichen, wo eine einfarbige, kratzunempfindliche Oberflache als Anforderung an
die Beschichtung gestellt wird. Die Erhéhung der Kratzfestigkeit kann nur durch eine
zusétzliche farblose Versiegelung und Farbchips-, Quarz- oder sonstige Hartstoffeinstreuung
erreicht werden.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lieferbare Gebindegrolien 2 K PU-Easy Floor EA

Art.-Nr.-: Gebinde Inhalt: Gebinde Zusammensetzung:
A+B
06 45 01+ RAL Nr.-Y02 15,00 kg Komp.A: 11,50 kg; Komp.B: 3,50 kg
06 45 01+ RAL Nr.-Y03 30,00 kg Komp.A: 23,00 kg; Komp.B: 7,00 kg

Beschleuniger fiir PU-Easy Floor EA zur Verkirzung der Austrocknungszeit um ca. 30%

max. 1 Beutel mit 50 g je Gebinde (15 kg PU-Easy Floor)

Bei Verwendung des Beschleunigers verkiirzen sich auch Verarbeitungszeiten!

07 10 07 0000-D28

50 g Beutel PU-Beschleuniger fur PU-Easy Floor

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Eigenschaften: -> | Die Verarbeitung ist bei Temperaturen > 10°C bis max. 30°C zu empfehlen.

-> | Das Bindemittel zeichnet sich dadurch aus, dass es frihwasserbestandig und begehbar nach
wenigen Stunden ist.

=> | Lésemittelarm und dadurch nur eine geringe Geruchsbeléstigung.

= | Kann in 31 verschiedenen Standardfarbténen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

= | In Verbindung mit dem Quarzsand und einer farbigen Versiegelung kénnen rutschhemmende
Oberflachen erzielt werden.

> | In optischen Bereichen wie Eingangen, Treppen, Ausstellungshallen, Biirordumen und
Ahnlichem, empfehlen wir ein teil- oder flachiges Abchipsen mit Farbchips und
anschlieRendem farblosen Uberzug (Versiegelung).

- | Durch Farbchips kénnen terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe
Kratzfestigkeit und Trittsicherheit aufweisen.

- | Bei einer Abchipsung bis ca. 0,10 kg/m? kann mit einer einmaligen farblosen Versiegelung
gearbeitet werden. Ab 0,10 kg/m? sollte je nach Versiegelungsprodukt mit zwei
Arbeitsgangen gerechnet werden.

= | Geeignete farblose UV-bestandige Polyurethanversiegelungen sind die
2K PU-Versiegelung WE matt, das 2K PU-Super Finish WE seidenglénzend, das 2K PU-
Bindemittel Rapid und die 1K PU-Versiegelung LH seidenglédnzend.

- | Wird in Fahrzeuggaragen eine zusétzliche farblose Versiegelung gewiinscht empfehlen wir
den Einsatz des 2K PU-Super Finish WE oder das 2K PU-Bindemittel Rapid, da bei den
anderen Versiegelungen ein erhohtes Risiko der Weichmacherverférbung besteht.

- | Des Weiteren empfehlen wir bei optisch ansprechenden Flachen, die an der Oberfléche nicht
mit Farbchips eingestreut werden sollen, also unifarben bleiben, einen Mindestschicht-
starkenauftrag von 2,7 kg/m2 (ca. 1,5 mm). Damit bleiben kleine Fremdkd&rper (in der Praxis
meist unvermeidbar) in der diinnen Beschichtung nicht als unschéne Einschliisse in der
Oberflache stehen. Zusétzlich hilft eine farblose u. seidenmatte Versiegelung als Abschluss,
die Oberflache vor Kratzspuren zu schiitzen.

- | Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Produkt - | Grundierung:
Kombinations- 2K EP-Bindemittel EA / 2K EP-Sperrschicht EA
moglichkeiten: | = | Feinspachtel oder Mortel:

3K EP-Feinspachtel EA und 3K EP-Mortel EA

= | Zusatzliche Risstiberbriickende Zwischenschicht:
2K PU-Flex Membran EA

= | Zusatzliche farblose, seidengléanzende / matte Versiegelung:
1K PU-Versiegelung LH seidengléanzend (ca. 0,12-0,15 kg/m2)
2K PU-Versiegelung WE matt (ca. 0,12-0,15 kg/m2)
2K PU-Super Finish WE seidenglédnzend (2 x 0,08 kg/m2)

= | Zusatzliche farblose, glanzende Versiegelung:

5 2K PU-Bindemittel EA Rapid als Dickschicht-Versiegelung mit ca. 0,15-0,20 kg/m2.

Zusétzliche farbige, gldnzende Versiegelung (Untergrund mit Quarzsand abgestreut):
2K PU-Easy Top EA als Dickschicht-Versiegelung mit ca. 0,40-0,70 kg/m2.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Untergrund-
qualitat:

AR A%

Beton: mind. C 20/25, Estrich: mind. CT 35, Alter mind. 28 Tage

Gussasphaltestriche mind. Harteklasse AS 10, Alter mind. 2 Tage

Haftzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm?

Restfeuchte Beton und Zementestriche: < 3% an jeder Stelle (gemessen nach CM-Methode)
Siehe Katalog Gr.1: Allgemeine Hinweise

Untergrund-
vorbehandlung:

N 20 20N 7

v

v

N2

Beton und Zementestriche (auch Fliesen):

Die zu bearbeitende Fldche muss sauber, trocken und tragféhig sein.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammen oder anderen
Verschmutzungen durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen befreit werden.

Diese Untergriinde miissen vor einer Beschichtung mit 2K PU-Easy Floor EA mit einer
Epoxidharz Grundierung ausreichend grundiert werden.

Als Produkte eignen sich das 2K EP-Bindemittel EA oder die 2K EP-Sperrschicht EA.

Bei pordsen Untergriinden ist eventuell eine zweite Grundierung notwendig, um an der
Oberflache einen geschlossenen Grundierungsfilm zu bekommen. Die letzte
Grundierungsschicht leicht mit Quarzsand 0,1 - 0,4 mm absanden!

Achtung! Polyurethan Beschichtungen neigen zur Blasenbildung bei nicht ausreichend
abgesperrten Untergriinden.

Bei sehr harten und dichten Oberflachen (sehr gut an den speckig glanzenden Oberfl&chen zu
erkennen) ist auf eine ausreichende Oberflachenvorbehandlung zu achten. Geeignete
Verfahren sind: Kugelstrahlen im Kreuzgang oder intensives Anschleifen mit einer mit
Diamantblatt besetzten Schleifmaschine (Schleifpapier ist ungeeignet). Ungeschliffene bzw.
schlecht geschliffene Oberflachen verhindern das Eindringen der Grundierung.
Gussasphaltestriche:

Die zu bearbeitende Flache muss sauber, trocken und tragfahig sein.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen oder anderen Verschmutzungen
durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frasen bis zum Sichtbarwerden des Zuschlagskorns
befreit vorbehandelt werden.

Als Grundierung wird bei Gussasphaltestrichen das 2K EP-Elastic Bindemittel aufgetragen.
Fur alle Untergrinde:

Untergriinde, die vollflachig abgesandet wurden, sollten vor einem Auftrag einer
Verlaufbeschichtung (nicht Versiegelung) zwischengrundiert werden und erst nach der
Trocknung beschichtet werden. Der Grund hierfir ist die Gefahr der Blasenbildung in der
Oberflache der Beschichtung.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Untergrund-
vorbereitung
auf Altbe-
schichtungen:

Sollen Megaplast Altbeschichtungen tberarbeitet werden, sollte vorher geschliffen oder eine
alkalische Reinigung mit einer Tellermaschine mit einem Reinigungs- bzw. Schleifpad
vorgenommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass nach der alkalischen Reinigung mit klarem Wasser
nachgereinigt wird, so dass keine Reinigerreste auf der Flache verbleiben. Die Flache muss
vor dem Auftragen der Grundierung absolut aufgetrocknet sein!

Bei Epoxidharz Altbeschichtungen (> 7 Tage) ist zusatzlich das 2K EP-Bindemittel EA mit
5 - 10% EP-Verdiinnung als Grundierung mit der Malerwalze aufzutragen mit

ca. 0,15 kg/m2. Diese Grundierung wird im frischen Zustand leicht mit 0,1 - 0,4 mm
Quarzsand abgesandet mit ca. 0,10 kg/m2.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Verarbeitungs-
bedingungen:

2

v

Luft- und Untergrundtemperatur: mind. 10°C, max. 30°C

Rel. Luftfeuchte: max. 60% ist furr die Verarbeitungszeiten am besten, héhere Luftfeuchte
verursacht eine kiirzere Verarbeitungszeit. Bei Taupunktverhéltnissen nicht verarbeiten.
Das zu verarbeitende Material sollte vor der Anwendung ca. 24 h bei Raumtemperaturen
zwischen 15°C - 20°C gelagert werden. Eine hdhere oder niedrigere Lagertemperatur
verursacht erhebliche Viskositatsunterschiede und Unterschiede in den Verarbeitungszeiten.
Direkte Sonneneinstrahlung verursacht ein zu friihes Abbinden der Oberflache, so dass es,
gerade bei saugfahigen oder nicht ausreichend abgesperrten Untergriinden, zu vermehrten
Blasenbildungen an der Oberflache kommen kann.

Siehe Katalog Gr.1: Umgebungsbedingungen

Grundierung
auf Estrich u.
Betonbdden:

N2 R R 7

Auf saugfahigen Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird das 2K EP-Bindemittel EA
als Grundierung eingesetzt.

Auf stark saugfahigen (sehr hohe Rauigkeit) Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird
die 2K EP-Sperrschicht EA als Grundierung eingesetzt

Bei Untergriinde mit einer Restfeuchte < 5% die Grundierung zweischichtig mit mindestens
2 x 0,50 kg/m? (mit Zwischentrocknung der ersten Schicht) auftragen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Grundierung einen geschlossenen Film an der
Oberflache ergibt. Sollte keine Kratzspachtelung als Zwischenschicht ausgefihrt werden, ist
bei sehr saugféhigen Untergriinden der Arbeitsgang "Grundierung" zu wiederholen, da ein
nicht ausreichend abgesperrter Untergrund im Oberbelag zu Blasenbildung filhren kann.
Siehe auch technisches Merkblatt 2K EP-Bindemittel EA

Feinspachtel:

Sollten nach der Grundierung immer noch Vertiefungen auf der zu beschichtenden Flache
vorhanden sein, kann mit dem 3K EP-Feinspachtel EA eine Kratzspachtelung mit ca. 1,0 -
1,8 kg/m? ausgefihrt werden.

Als Kratzspachtelung kann auch die zweite Schicht der 2K EP-Sperrschicht verwendet
werden. Hier ist der Vorteil, dass die Grundierung und die Kratzspachtelung eine
Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit bis zu 5% Ubernehmen.

Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Feinspachtel EA

Mortel:

2\

Bei tieferen Ausbriichen > 5 mm kann der 3K EP-Mértel EA eingesetzt werden.
Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Mortel EA

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Anmischen
von
Easy Floor:

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen gréeren Eimer umschiitten und nochmals ca. 1 Minute mischen.
Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Bei einer zusétzlichen Zugabe von Fullstoffen kann dieser jetzt unter dem laufenden
Rihrwerk zugegeben werden.

Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht méglich, da

keine ausreichende Hértung erfolgen wiirde.

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material sofort auf der Flache zu verteilen,

da es dadurch l&nger verarbeitungsfahig bleibt.

N N 2\ 2

Tipp!!! => | Bei Zugabe der Komp. B mit niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten arbeiten, da diese
Anmischen: sehr unterschiedliche Viskositaten haben. Nach dem ersten Untermischen kann dann die
Geschwindigkeit erhoht werden.
= | Generell ist bei Polyurethan Produkten zu beachten, dass mit niedrigen Umdrehungszahlen
gemischt wird, da ansonsten zu viel Luft in das Produkt eingeriihrt wird und das wiederum zu
vermehrten Blaschenbildungen an der Beschichtungsoberflache fiihren wiirde.

Verarbeitung | = | Auf Gussasphalt Untergriinden, die entsprechend vorbereitet wurden, kann 2K PU-Easy

als Floor direkt als Grundierung eingesetzt werden. Hierzu wird das Produkt mit einem
Grundierung Gummischieber auf der Flache verteilt und nach ca. 10 Minuten ohne zusatzliches Material
nachgewalzt. Das gewdhrleistet eine liickenlose Trankung des Untergrundes, wodurch
oftmals eine zusatzliche Kratzspachtelung des Untergrundes ersetzt wird.
= | Eine Verarbeitung von 2K PU-Easy Floor EA nur mit der Malerwalze ist durch die
hohe Viskositéat nicht mdglich! Material kann auf die Flache ausgeleert werden und mit
einem Gummischieber verteilt und mit der Malerwalze nachgewalzt werden.
- | ACHTUNG! Bei allen anderen Untergriinden (auRer Gussasphalt) speziell bei
zementgebundenen mineralischen Untergriinden (auch Fliesen mit zementhaltigen Fugen) ist
eine Grundierung mit 2K Epoxidharz zwingend notwendig!

Verarbeitung | = | Auf Gussasphalt Untergriinden, die durch Frasen oder intensiveres Kugelstrahlen sehr rau
als (Rautiefe >3mm) sind, kann 2K PU-Easy Floor EA direkt als Grundierspachtelung ohne
Feinspachtel: vorhergehende Grundierung eingesetzt werden, hierbei wird der Komp. A + B ca. 25% feiner

Quarzsand (Fullstoff Easy Floor) zugegeben und mit einer Glattkelle aufgetragen.

= | ACHTUNG! Bei allen anderen Untergriinden (auRer Gussasphalt) speziell bei
zementgebundenen, mineralischen Untergriinden (auch Fliesen mit zementhaltigen Fugen) ist
eine Feinspachtelung nach vorhergehender Grundierung mit 2K Epoxidharz zwingend
notwendig! (Im Zweifelfall bitte unsere Technik ansprechen)

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.




MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH Gr.6 Seite - 27 -
76474 Au am Rhein - Oberwaldstrae 1 - Tel.: 07245 - 9197-0
www.megaplast.eu - info@megaplast.eu - Fax: 07245 -9197-10

Seite 6 von 10 Technisches Merkblatt Stand 02.12.2021 Anderungen seit der letzten Ausgabe!!

2 K PU-Easy Floor EA

N2

Verarbeitung Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material in ca. 50 cm breiten Bahnen auf der

als Flache auszuschiitten und mit der Megaplast Zahnspachtel je nach Schichtstarke zu verteilen.
Beschichtung: Nach dem Auftrag der Beschichtung ist diese sofort mit der Stachelwalze gut zu entliften.
Hierbei darauf achten, dass die Stachelwalze in der gegengesetzten Richtung eingesetzt wird,
wie der Materialauftrag erfolgte.
Achtung! Intensives Entliiften der Oberflache ist zwingend erforderlich!
Beschichtungen bitte nur mit den abgestimmten Megaplast Zahnungen verarbeiten, nur
dann erhalten Sie auch entsprechend gute Oberflachenergebnisse.
Grundsétzlich ist eine Verarbeitung ohne Spitzzéhne (glatte Traufel) auch méglich, hierbei
sollte auf den Materialverbrauch und den gleichmaRigen Materialauftrag geachtet werden.
Die Flacheneinteilung der zu beschichtenden Flache hat so zu erfolgen, dass die
Beschichtungsansétze auf der Flache max. 15 Minuten alt sind.

v

v v vy

Bodenrakeln beim Verteilen méglichst senkrecht halten, um eine gleichmaRige
Materialverteilung zu erhalten.

Malerwalzen sind nach ca. 20 Min. nicht mehr benutzbar, deshalb gentigend Ersatzwalzen
zum Austausch bereitstellen.

Spachtelzéhne nutzen sich ab und sollten daher nach ca. 200 m? ausgetauscht werden.

Je &lter der Beschichtungsansatz am Boden ist, umso intensiver muss mit der Stachelwalze
nachgewalzt werden, um Ubergange von alt gegen neu zu verschlichten.

Bei einer Abstreuung mit Farbchips sollte erst nach einer Liegezeit von ca.10 Minuten
(gerade bei Gefalle in der Flache) abgestreut werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die
Farbchips zusammenlaufen.

Tipp!!
Verarbeitung:

S 2 25 ZR R 2

Materialver-

- | Wird in den Tabellen auf den nachsten Seiten angegeben.
brauch

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen

Material-
bezeichnung:

Aufbau ca. 1,0 - 1,6 mm

Nr. 1

Beschichtung
einfarbig

Nr. 2

Beschichtung
mit Farbchips

Aufbauca. 1,2 -1,8 mm

Nr. 3

Beschichtung
mit Colorabstreuung
Aufbau ca. 3,0 - 6,0 mm

Nr. 4

Beschichtung
mit Quarzabstreuung
Aufbau ca. 3,0-6,0 mm

Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

Grundierung mit 2 K EP-Bindemittel EA oder mit 2 K EP-Sperrschicht EA:

2 K EP-Bindemittel EA
Standard oder Rapid

ca. 0,40 - 0,50 kg/m?
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2x ca. 0,50 kg/m?)

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,10 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition Kratzspachtelung:
Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA
Standard oder Rapid

1,80 — 2,00 kg/m? je 1 mm
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA ca. 2,00 kg/m2 je 1 mm)

Verlaufbeschichtung:

Verarbeitung mit der Bodenrakel mit Spachtelzéhne je nach Schichtstarke

2 K PU-Easy Floor EA
(farbig, glanzend)

1,80 kg/m?2 (ohne Fullstoffzugabe) fur 1,0 mm Spachtelzahn Nr.20
2,70 kg/m? (ohne Fullstoffzugabe) fir 1,5 mm Spachtelzahn Nr.23
3,50 kg/m?2 Easy Floor+0,90 kg/m? Fllstoff (25%) = 4,40 kg/m? fur 2,1 mm Zahn Nr.25

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farbig:

Verarbeitung mit dem G

ummischieber und/oder m

it der Malerwalze

2 K PU-Easy Top EA

ca. 0,60 - 0,80
kg/m2

(farbig, glanzend)

ca. 0,25 - 0,30 kg/m?

Einstreugut fur die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,10 kg/m?

ca. 0,20 - 0,40 kg/m?

Granit 0,5 - 1,0 mm oder
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung

farblos glanzend: Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K PU-Bindemittel EA
Rapid
(farblos, glanzend)

ca. 0,15 - 0,20 kg/m2

ca. 0,60 - 0,65 kg/m?
ca. 0,20 - 0,30 kg/m?

Versiegelung farblos matt

oder seidengléanzend

in verschiedenen Qualitaten: Verarbeitung

mit der Malerwalze

1 K PU-Versiegelung LH
(farblos, seidenglanzend)

ca. 0,12 - 0,15 kg/m?

2 K PU-Versiegelung WE
(farblos, matt)

Alternativposition:
ca. 0,12 - 0,15 kg/m2

2 K PU-Super Finish WE
(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition:
2 x ca. 0,08 kg/m?

Alternativposition:
ca. 0,15 kg/m?2

ca. 0,10 kg/m?2

Einstreugut fiir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut
Kdérnung F60 oder F36

Bedarfsposition:
ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzéhne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die drtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Produktdaten:

Komp. A: Komp. B:

Viskositat bei 23°C:

ca. 9000 mPas. ca. 1200 mPas.

Mischviskositat bei 23°C:

ca. 7000 mPas.

Mischungsverhéltnis Gew. Teile: 100 Gew. Teile 30 Gew. Teile
Mischungsverhéltnis VVol.-Teile: 100 Vol. Teile 56 Vol. Teile
Dichte bei 20°C: 2,22 kg/l 1,17 kg/l
Dichte Komp. A + B bei 20°C: 1,80 kg/l ohne Quarzsand / 1,88 kg/l + 25% mit Quarzsand

Festkorpergehalt der Mischung:

ca. 98,90%

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

ca. 35 Minuten / 300 g Ansatz
ca. 21 Minuten / 300 g Ansatz mit Beschleuniger

Topfzeiten / Verarbeitungszeiten!

GrolRere Ansatze oder hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeiten
Rel. Luftfeuchte: max. 60% ist fiir die Verarbeitungszeiten am besten, héhere
Luftfeuchte verursacht eine kirzere Verarbeitungszeit.

Bei Taupunktverhdltnissen nicht verarbeiten.

Mischzeit:

2 Minuten je nach GebindegréRe, umtopfen und wieder 1 Minute mischen.

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden nicht nur durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen / Luftfeuchte beeinflusst, sondern auch durch die
Verarbeitungstechnik. Deshalb folgende Verarbeitungstipps an Sie:

- Das Material ca. 24 h vor der Verarbeitung bei 15 - 20°C lagern!
(warmes Material verkirzt die Verarbeitungszeit!)

- Verbleibt die Mischung zu lange im Ansatzeimer, beschleunigt sich die
Reaktion! Deshalb ist ein Verteilen der Mischung auf mehrere Eimer z. Vorteil!

- Rilhrzeiten sollten zwar eingehalten werden, aber ein tbertriebenes Riihren
erwarmt das Material und verkirzt die Verarbeitungszeit!

- Ist die AnsatzgréBe im Verhaltnis zur zu bearbeitenden Flache optimal?

- Ist ein sofortiges Ausleeren der angesetzten Mischung moéglich?

- Das Ausschutten sollte immer in Bahnen und nicht auf einem Fleck erfolgen.

- Sockel, Rénder usw. im Vorfeld mit einem kleineren Ansatz bearbeiten,
um damit zu verhindern, dass der Hauptansatz zu lange im Mischeimer
verbleibt.

Trocknungszeit bei 20°C:

ca. 4 h (ca. 3 h mit Beschleuniger) staubtrocken
ca. 7 h (ca. 5 h mit Beschleuniger) tiberschichtbar
ca. 16 h leicht belastbar
ca. 36 h belastbar

- nach ca. 4 Tagen chemisch / mechanisch belastbar
- nach ca. 7 Tagen chemisch / mechanisch voll belastbar

- nach einer Trocknungszeit von >48 h / 20°C (> 72 h / 15°C) muss die Flache vor
einer weiteren Uberarbeitung geschliffen und alkalisch gereinigt werden!
(aber nur, wenn nicht abgesandet wurde.)

Achtung! Trocknungszeiten:

Werden wesentlich durch die Untergrund- und Umgebungstemperatur beeinflusst.

Lagerfahigkeit:

ca. 6 Monate 15°C - 25°C Lagertemperatur, danach kann es zum erschwerten
Aufrihren der Fullstoffe der Komp. A kommen.

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

PU-Verdiinner (wenn keine Anhartung erfolgt ist)

Sicherheitsvorschriften:

Bei Umgang, Lagerung und Entsorgung der Produkte sind immer die neusten
Sicherheitsdatenblatter (auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel)
zu beachten. Zusétzlich die Hinweise in der Gruppe 1 im Kapitel Arbeitsschutz!

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

EU-Verordnung 2004/42 (VOC)
(Decopaint-Richtlinie):

VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke
Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010):
Maximaler VOC Gehalt von 2K PU-Easy Floor EA ist

500 g/l
< 749/

GISBAU = Gefahrstoff-Information der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

GISCODE: PU 40
(PU-Systeme, losemittelfrei, gesundheitsschéadlich, sensibilisierend)

Brandverhalten:

Prifinstitut Hoch, Fladungen

Nach DIN 4102, Teil 1/14 (D - Norm):

Prifzeugnis Nr. PZ-Hoch-141266 / Brandklasse: DIN4102-B1

Nach DIN EN 13501-1 (EU - Norm)

Klassifizierungsbericht Nr.KB-Hoch-141265 / Brandklasse: Bg-s1

Nach DIN EN ISO 9239-1 (EU - Norm)

Prufbericht Nr. PB-Hoch-141264

Nach DIN EN I1SO 11925-2 (EU - Norm)

Prifbericht Nr. PB-Hoch-141263

Emmissionsprifung geman
Franzésischer VOC-2011-321 und
CMR-Verordnung

Gemall DIN EN 16000-09/-11 der Institut Wessling GmbH
Auftrags-Nr.: CAL-10299-14 Proben-Nr.: 14-111693-01
Produkt erfullt die Franzdsische Klassifizierung: A +

Chemische Bestandigkeit:

Das vollstandig ausgehartete 2K PU-Easy Floor (Bindemittel) EA zeichnet sich aus als bestandig gegeniiber
Weichmachern von Fahrzeugreifen oder Fruchtsduren, sowie auch gegen Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark
farbenden Medien.

Ist bestindig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestandigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sauren und Alkohole gegeben.

Bestandigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der Chemikalien beeinflusst. Nicht
ausgeschlossen und gerade bei l&ngeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der Beschichtungsoberflachen, was
jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.

Bestandigkeitslisten fur die jeweiligen Produkte auf unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialpriifungen.
Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

2 K PU-Easy Floor EA

Mechanische Eigenschaften: (ohne zusatzliche Fullstoffzugabe)

Shore D Hérte DIN 53505: ca. 76 Shore D
Biegezugfestigkeit DIN EN ISO 178: > 40 N/mm?
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604: > 50 N/mm?2
Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272-1 >7Nm
Abreiversuch DIN EN 1542: > 3,3 N/mm?

Abriebwiderstand DIN EN ISO 5470-1:

ca. 1700 mg/1000 U/H22/1kg

Weitere Informationen auf der Homepage im Shop oder im Kundenlogin/Materialpriifungen

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Floor EA

CE Kennzeichnung DIN EN 1504-2:

q

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstralie 1
76474 Au am Rhein
15
06 45 01
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

Abriebfestigkeit Masseverlust < 3000 mg
Kaplllaure Was_seraufnahme und Wasser- W < 0.1 kg/m? x ho
Durchléssigkeit

Schlagfestigkeit Klasse Il

AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | >2,0 (1,5) 9 N/mm?
Brandverhalten Klasse Bii

1) Der Wert in Klammern ist der kleinste zuldssige Wert je Ablesung

CE Kennzeichnung DIN EN 13813:

Megaplast Bauchemie GmbH
OberwaldstraBe 1
76474 Au am Rhein
13
06 4501
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR - AR1 - B2,0-IR10 - By

Brandverhalten Bri
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
VerschleiBwiderstand <AR1
Haftzugfestigkeit >B2,0
Schlagfestigkeit >1IR 10

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Produkt-
beschreibung:

N2 Z R 7

2K PU-Easy Flex EA (Emissionsarm) ist ein I6semittelfreies / gefiilltes sowie pigmentiertes
Polyurethanharz mit elastischen Eigenschaften.

Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

2K PU-Easy Flex EA ist UV-bestandig und durch die geringe Vergilbungsneigung wird
dieses Produkt im Innen- und AufBenbereich flr optisch erhdhte Anspriiche empfohlen.
Zudem werden gesetzlichen Vorgaben wie VOC (organische Lésungsmittel) Gehalt weit
unterschritten und deshalb sind die Anforderungen nach dem AgBB — Schema unter
Beriicksichtigung der DIBt-Richtlinie erfiillt.

Einsatzgebiete:

N2 R R 7

v

v

>

Als farbige, selbstverlaufende Deckbeschichtung im Innen- und AuRenbereich ab 1 mm
geeignet.

Dieses Produkt wird durch seine hohen elastischen Eigenschaften im AuRenbereich
hauptsichlich auf Balkonen, Terrasse und Ahnlichem eingesetzt.

Im Innenbereich wird dieses Produkt durch seine Emissionsarme Einstellung in Bereichen
wie Eingéngen, Treppen, Ausstellungshallen, Birordumen usw. eingesetzt.

Je nach Schichtaufbau und Aufbauart sowie zusétzlicher Verfillung mit Quarzsand fur
Leicht- bis Mittelbelastungen fir Werkstétten, Produktionshallen, Tiefgaragen oder
Ahnlichem geeignet.

In allen Bereichen, wo eine hohe Elastizitat und dadurch die erhdhte Risstiberbriickung des
Produktes erforderlich ist und gewiinscht wird.

Fur Untergriinde nach entsprechender Untergrundvorbehandlung wie Gussasphalt, Beton u.
Zementestriche und Fliesen geeignet.

Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen, sowie eine entsprechende
Tragféhigkeit bzw. Festigkeit des Untergrundes zu den zu erwartenden Belastungen
vorhanden ist.

Einsetzbar auf Untergrinden mit max. Restfeuchte von 3% oder in Kombination mit der

2K EP-Sperrschicht EA als Grundierung bis zu einer max. Restfeuchte von 5% (keine
drickende Feuchte).

Nicht geeignet fiir Magnesit- und Anhydritestriche (nicht dampfdiffusionsfahig) - dort immer
das EP-DF System verwenden.

Nicht in Bereichen, wo eine einfarbige, kratzunempfindliche Oberflache als Anforderung an
die Beschichtung gestellt wird. Die Erhéhung der Kratzfestigkeit kann nur durch eine
zusétzliche farblose Versiegelung und Farbchips-, Quarz- oder sonstige Hartstoffeinstreuung
erreicht werden.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lieferbare Gebindegrofien 2 K PU-Easy Flex EA

Art.-Nr.-:

Gebinde Inhalt:

A+B Gebinde Zusammensetzung:

06 40 01+ RAL Nr.-Y85 15,00 kg Komp.A: 12,00 kg; Komp.B: 3,00 kg

Beschleuniger fiir PU-Easy Floor EA zur Verkirzung der Austrocknungszeit um ca. 30%

max. 1 Beutel mit 50 g je Gebinde (15 kg PU-Easy Flex EA)

Bei Verwendung des Beschleunigers verkiirzen sich auch Verarbeitungszeiten!

07 10 07 0000-D28

50 g Beutel PU-Beschleuniger fur PU-Easy Flex

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Eigenschaften: |-=> | Die Verarbeitung ist bei Temperaturen > 5°C bis max. 30°C zu empfehlen.

=> | Losemittelfrei und dadurch nur eine geringe Geruchsbelastigung.

= | Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

= | Durch die hohe Elastizitét des Produkts sind Eindruckstellen (Dellen) beim Abstellen von
Lasten, besonders beim punktuellen Abstellen, méglich.

= | In Verbindung mit dem Antirutsch Einstreugut und einer farblosen Versiegelung kénnen
rutschhemmende Oberflachen erzielt werden.

- | In optischen Bereichen wie Eingangen, Treppen, Ausstellungshallen, Burordumen und
Ahnlichem, empfehlen wir ein teil- oder flachiges Abchipsen mit Farbchips und
anschlieRendem farblosen Uberzug (Versiegelung).

=> | Durch Farbchips konnen terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe
Kratzfestigkeit und Trittsicherheit aufweisen.

=> | Bei einer Abchipsung bis ca. 0,10 kg/m2 kann mit einer einmaligen farblosen Versiegelung
gearbeitet werden. Ab 0,10 kg/m? sollte je nach Versiegelungsprodukt mit zwei
Arbeitsgangen gerechnet werden.

- | Geeignete farblose UV-bestandige Polyurethanversiegelungen sind die
2K PU-Versiegelung WE matt, das 2K PU-Super Finish WE seidenglanzend und die 1K PU-
Versiegelung LH seidenglédnzend sowie 2K PU-Bindemittel EA Rapid gléanzend.

= | Bei Fahrzeuggaragen empfehlen wir den Einsatz des 2K PU-Super Finish WE sowie 2K PU-
Bindemittel EA Rapid, da bei den anderen Versiegelungen ein erhdhtes Risiko der
Weichmacherverfarbung besteht.

= | Des Weiteren empfehlen wir bei optisch ansprechenden Flachen, die an der Oberflache nicht
mit Farbchips eingestreut werden sollen, also unifarben bleiben, einen Mindestschicht-
starkenauftrag von 2,6 kg/m2 (ca. 1,5 mm). Damit bleiben kleine Fremdkdrper (in der Praxis
meist unvermeidbar) in der diinnen Beschichtung nicht als unschéne Einschliisse in der
Oberflache stehen. Zusétzlich hilft eine farblose u. seidenmatte Versiegelung als Abschluss,
die Oberflache vor Kratzspuren zu schiitzen.

> Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Produkt 2K PU-Easy Flex EA kann in Aufbauten mit nachfolgend genannten Produkten
Kombinations- integriert werden:
moglichkeiten: | =2 | Grundierung:

2K EP-Bindemittel EA / 2K EP-Sperrschicht EA

=> | Feinspachtel oder Mortel:
3K EP-Feinspachtel EA und 3K EP-Mortel EA

- | Zusatzliche Risstiberbriickende Zwischenschicht:
2K PU-Flex Membran

= | Zusatzliche farblose, seidengldnzende / matte Versiegelung:
1K PU-Versiegelung LH seidenglédnzend (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)
2K PU-Versiegelung WE matt (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)
2K PU-Super Finish WE seidenglanzend (2 x 0,05 kg/m2)

- | Zuséatzliche farblose, glanzende Versiegelung: (Nur bei abgechipsten Fléachen)

2K PU-Bindemittel EA Rapid als Dickschicht-Versiegelung (mit ca. 0,15 - 0,20 kg/m?)

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Untergrund-
qualitat:

AR Z

Beton: mind. C 20/25, Estrich: mind. CT 35, Alter mind. 28 Tage

Gussasphaltestriche mind. Harteklasse AS 10, Alter mind. 2 Tage

Haftzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm?2

Restfeuchte Beton und Zementestriche: < 3% an jeder Stelle (gemessen nach CM-Methode)
Siehe Katalog Gr.1: Allgemeine Hinweise

Untergrund-
vorbehandlung:

v 20 2B 207

2

2

Beton und Zementestriche (auch Fliesen):

Die zu bearbeitende Flache muss sauber, trocken und tragfahig sein.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammen oder anderen
Verschmutzungen durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen befreit werden.

Diese Untergriinde miissen vor einer Beschichtung mit 2K PU-Easy Flex EA mit einer
Epoxidharz Grundierung ausreichend grundiert werden.

Als Produkte eignen sich das 2K EP-Bindemittel EA oder die 2K EP-Sperrschicht EA.

Bei pordsen Untergriinden ist eventuell eine zweite Grundierung notwendig, um an der
Oberflache einen geschlossenen Grundierungsfilm zu bekommen. Die letzte
Grundierungsschicht leicht mit Quarzsand 0,3 - 0,8 mm absanden!

Achtung! Polyurethan Beschichtungen neigen zur Blasenbildung bei nicht ausreichend
abgesperrten Untergriinden.

Bei sehr harten und dichten Oberflachen (sehr gut an den speckig glanzenden Oberflachen zu
erkennen) ist auf eine ausreichende Oberflachenvorbehandlung zu achten. Geeignete
Verfahren sind: Kugelstrahlen im Kreuzgang oder intensives Anschleifen mit einer mit
Diamantblatt besetzten Schleifmaschine (Schleifpapier ist ungeeignet). Ungeschliffene bzw.
schlecht geschliffene Oberflachen verhindern das Eindringen der Grundierung.
Gussasphaltestriche:

Die zu bearbeitende Fldche muss sauber, trocken und tragféhig sein.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen oder anderen Verschmutzungen
durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen bis zum Sichtbarwerden des Zuschlagskorns
befreit vorbehandelt werden.

Als Grundierung wird bei Gussasphaltestrichen das 2K PU-Easy Flex eingesetzt.

Fur alle Untergrinde:

Untergriinde, die vollflachig abgesandet wurden, sollten vor einem Auftrag einer
Verlaufbeschichtung (nicht Versiegelung) zwischengrundiert werden und erst nach der
Trocknung beschichtet werden. Der Grund hierfir ist die Gefahr der Blasenbildung in der
Oberflache der Beschichtung.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Untergrund-
vorbereitung
auf Altbe-
schichtungen:

Sollen Megaplast Altbeschichtungen tberarbeitet werden, sollte vorher geschliffen oder eine
alkalische Reinigung mit einer Tellermaschine mit einem Reinigungs- bzw. Schleifpad
vorgenommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass nach der alkalischen Reinigung mit klarem Wasser
nachgereinigt wird, so dass keine Reinigerreste auf der Flache verbleiben. Die Flache muss
vor dem Auftragen der Grundierung absolut aufgetrocknet sein!

Bei Epoxidharz Altbeschichtungen (> 7 Tage) ist zuséatzlich das 2K EP-Bindemittel EA mit
5 - 10% EP-Verdunnung als Grundierung mit der Malerwalze aufzutragen mit

ca. 0,15 kg/m2. Diese Grundierung wird im frischen Zustand leicht mit 0,1 - 0,4 mm
Quarzsand abgesandet mit ca. 0,10 kg/m2.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Verarbeitungs-
bedingungen:

vy

v

Luft- und Untergrundtemperatur bei Rapid Version: mind. 10°C, max. 30°C

Die besten Ergebnisse werden zwischen 15°C — 25°C erzielt!

Das zu verarbeitende Material sollte vor der Anwendung ca. 24 h bei Raumtemperaturen
zwischen 15°C - 25°C gelagert werden. Eine hdhere oder niedrigere Lagertemperatur
verursacht erhebliche Viskositatsunterschiede und Unterschiede in den Verarbeitungszeiten.
Direkte Sonneneinstrahlung verursacht ein zu friihes Abbinden der Oberflache, so dass es,
gerade bei saugfahigen oder nicht ausreichend abgesperrten Untergriinden, zu vermehrten
Blasenbildungen an der Oberflache kommen kann.

Rel. Luftfeuchte: max. 70%, bei Taupunktverhaltnissen nicht verarbeiten.

Siehe Katalog Gr.1: Umgebungsbedingungen

Grundierung
auf Estrich u.
Betonboden:

N2 2R R 2 A7

v

Auf saugfahigen Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird das 2K EP-Bindemittel EA
als Grundierung eingesetzt.

Auf stark saugfahigen (sehr hohe Rauigkeit) Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird
die 2K EP-Sperrschicht EA als Grundierung eingesetzt

Bei Untergriinden mit einer Restfeuchte < 5% die Grundierung zweischichtig mit mindestens
2 x 0,50 kg/m? (mit Zwischentrocknung der ersten Schicht) auftragen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Grundierung einen geschlossenen Film an der
Oberflache ergibt. Sollte keine Kratzspachtelung als Zwischenschicht ausgefihrt werden, ist
bei sehr saugfahigen Untergriinden der Arbeitsgang "Grundierung" zu wiederholen, da ein
nicht ausreichend abgesperrter Untergrund im Oberbelag zu Blasenbildung fiihren kann.
Siehe auch technisches Merkblatt 2K EP-Bindemittel EA

Feinspachtel:

v

v

Sollten nach der Grundierung immer noch Vertiefungen auf der zu beschichtenden Flache
vorhanden sein, kann mit dem 3K EP-Feinspachtel EA (oder mit 2K EP-Easy Flex EA + ca.
50-80% feiner Quarzsand) eine Kratzspachtelung mit ca. 1,0 - 1,8 kg/m? ausgefiihrt werden.
Als Kratzspachtelung kann auch die zweite Schicht der 2K EP-Sperrschicht verwendet
werden. Hier ist der Vorteil, dass die Grundierung und die Kratzspachtelung eine
Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit bis zu 5% Ubernehmen.

Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Feinspachtel EA

Mortel:

Bei tieferen Ausbriichen > 5 mm kann der 3K EP-Mértel EA eingesetzt werden.
Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Mortel EA

Anmischen
von
PU-Easy Flex:

N2 ZBE 2B N 2N 2 BN 2 T I 2

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen grofReren Eimer umschiitten und nochmals ca. 1 Minute mischen.
Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Bei einer zusatzlichen Zugabe von Fllstoffen kann dieser jetzt unter dem laufenden
Ruhrwerk zugegeben werden.

Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht méglich, da

keine ausreichende Hartung erfolgen wiirde.

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material sofort auf der Flache zu verteilen,

da es dadurch langer verarbeitungsfahig bleibt.

Tipp!!!
Anmischen:

v

Bei Zugabe der Komp. B mit niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten arbeiten, da diese
sehr unterschiedliche Viskositaten haben. Nach dem ersten Untermischen kann dann die
Geschwindigkeit erhoht werden.

Generell ist bei Polyurethan Produkten zu beachten, dass mit niedrigen Umdrehungszahlen
gemischt wird, da ansonsten zu viel Luft in das Produkt eingeriihrt wird und das wiederum zu
vermehrten Blaschenbildungen an der Beschichtungsoberflache fithren wirde.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Verarbeitung |- | Auf Gussasphalt Untergriinden, die entsprechend vorbereitet wurden, kann 2K PU-Easy Flex
als direkt als Grundierung eingesetzt werden. Hierzu wird das Produkt mit einem Gummischieber
Grundierung auf der Flache verteilt und nach ca. 20 Minuten ohne zusétzliches Material nachgewalzt. Das
gewabhrleistet eine luckenlose Trankung des Untergrundes, wodurch oftmals eine zusétzliche
Kratzspachtelung des Untergrundes ersetzt wird.
= | Eine Verarbeitung von 2K PU-Easy Flex nur mit der Malerwalze ist nicht moglich!
= | ACHTUNG! Bei allen anderen Untergriinden (auRer Gussasphalt) speziell bei
zementgebundenen mineralischen Untergriinden (auch Fliesen mit zementhaltigen Fugen) ist
eine Grundierung mit 2K Epoxidharz zwingend notwendig!
Verarbeitung Auf Gussasphalt Untergriinden, die durch Fréasen oder intensiveres Kugelstrahlen sehr rau
als (Rautiefe >3mm) sind, kann 2K PU-Easy Flex direkt als Grundierspachtelung ohne
Feinspachtel: vorhergehende Grundierung eingesetzt werden, hierbei wird der Komp. A + B ca. 25% feiner
Quarzsand (Fullstoff Easy Floor) zugegeben und mit einer Glattkelle aufgetragen.
ACHTUNG! Bei allen anderen Untergriinden (auRer Gussasphalt) speziell bei
zementgebundenen, mineralischen Untergriinden (auch Fliesen mit zementhaltigen Fugen) ist
eine Feinspachtelung nach vorhergehender Grundierung mit 2K Epoxidharz zwingend
notwendig! (Im Zweifelfall bitte unsere Technik ansprechen)
Verarbeitung |- | Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material in ca. 50 cm breiten Bahnen auf der
als Flache auszuschiitten und mit der Megaplast Zahnspachtel je nach Schichtstérke zu verteilen.
Beschichtung: |=> | Nach dem Auftrag der Beschichtung ist diese sofort mit der Stachelwalze gut zu entliiften.
Hierbei darauf achten, dass die Stachelwalze in der gegengesetzten Richtung eingesetzt wird,
wie der Materialauftrag erfolgte.
= | Achtung! Intensives Entliiften der Oberflache ist zwingend erforderlich!
= | Je nach Umgebungstemperaturen und Untergrundbedingungen ist es notwendig, die
aufgetragene PU-Beschichtung ein zweites Mal mit einem Zeitabstand von ca. 20 Minuten zu
stacheln bzw. zu entluften.
= | Beschichtungen bitte nur mit den abgestimmten Megaplast Zahnungen verarbeiten, nur
dann erhalten Sie auch entsprechend gute Oberflachenergebnisse.
= | Grundstzlich ist eine Verarbeitung ohne Spitzzdhne (glatte Traufel) auch mdglich, hierbei
sollte auf den Materialverbrauch und den gleichmaRigen Materialauftrag geachtet werden.
2 | Die Flacheneinteilung der zu beschichtenden Flache hat so zu erfolgen, dass die
Beschichtungsansatze auf der Flache max. 15 Minuten alt sind.
Tipp!! -> | Bodenrakeln beim Verteilen moglichst senkrecht halten, um eine gleichméaRige
Verarbeitung: Materialverteilung zu erhalten.
=> | Spachtelzahne nutzen sich ab und sollten daher nach ca. 200 m2 ausgetauscht werden.
= | Je élter der Beschichtungsansatz am Boden ist, umso intensiver muss mit der Stachelwalze
5 nachgewalzt werden, um Ubergénge von alt gegen neu zu verschlichten.

Bei einer Abstreuung mit Farbchips sollte erst nach einer Liegezeit von ca.15 - 30 Minuten
(gerade bei Gefalle in der Flache) abgestreut werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die
Farbchips zusammenlaufen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen

Material-
bezeichnung:

Nr. 1

Beschichtung
einfarbig
Aufbau ca. 1,5 - 2,5 mm

Nr. 2

Beschichtung
mit Farbchips
Aufbau ca. 1,5-2,5mm

Nr. 3

Beschichtung
mit Colorabstreuung
Aufbau ca. 3,5 - 6,0 mm

Nr. 4

Beschichtung
mit Quarzabstreuung
Aufbau ca. 3,0-6,0 mm

Grundierung /

Haftbricke: Verarbeitung mit dem Gummischieber und der Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA

Alternativposition:
2 K EP-Sperrschicht EA

ca. 0,30 - 0,50 kg/m?
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA ca. 0,50 kg/m?)

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,10 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA

Alternativposition:
2 K EP-Sperrschicht EA

1,80 kg/m? je 1 mm

(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2,0 kg/m? je 1mm)

Verlaufbeschichtung: Verarbeitung mit der Bodenrakel mit Spachtelzdhne je nach Schichtstarke

2 K PU-Easy Flex EA
(farbig, glanzend)

ca. 1,90 kg/m2 (ohne Fullstoffzugabe) fir ca. 1,0 mm Spachtelzahn Nr.20
ca. 2,60 kg/m2 (ohne Fullstoffzugabe) fiir ca. 1,5 mm Spachtelzahn Nr.23
3,50 kg/m2 + 0,90 kg/m2 Fllstoff (25%) = 4,40 kg/m?2 fiir 2,1 mm Zahn Nr.25

Quarzsand 0,3 -0,8 mm

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farbig: Verarbeitung mit dem Gummischieber und mit der Kurzflormalerwalze nachwalzen

2 K PU-Easy Top EA
(farbig, glanzend)

ca. 0,60 - 0,80 kg/m?

ca. 0,20 - 0,30 kg/m?

Einstreugut fiir die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,10 kg/m?

ca. 0,20 - 0,40 kg/m?

Granit 0,5-1mm / 1-2mm
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farblos in verschiedenen Qualitaten: Verarbeitung mit der Malerwalze in 1 - 2 Arbeitsgdngen

2 K PU-Bindemittel EA
Rapid
(farblos, glanzend)

ca. 0,15 - 0,20 kg/m2

ca. 0,60 - 0,65 kg/m?
ca. 0,20 - 0,30 kg/m2

1 K PU-Versiegelung LH

(farblos, seidenglanzend)

ca. 0,12 - 0,15 kg/m?

2 K PU-Versiegelung WE

(farblos, matt)

Alternativposition:
ca. 0,12 - 0,15 kg/m?

2 K PU-Super Finish WE

(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition:
2 x ca. 0,08 kg/m?

Alternativposition:
ca. 0,15 kg/m?

ca. 0,10 kg/m?

Einstreugut fiir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut

Kornung F60 oder F36

Bedarfsposition:
ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzahne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die 6rtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tbernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Systemaufbau und

Materialverbrauch: |Aufbaupositionen und [Bedarfspositionen

Material-
bezeichnung:

Nr.5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8
Beschichtung Beschichtung Beschichtung Beschichtung
einfarbig mit Farbchips mit Colorabstreuung mit Quarzabstreuung
mit Abdichtung mit Abdichtung und Abdichtung und Abdichtung
Aufbau ca. 2,5-3,5 mm | Aufbau ca. 2,5-3,5mm | Aufbauca.4,5-7,0 mm | Aufbau ca.4,5-7,0 mm

Grundierung /

Haftbricke: Verarbeitung mit dem Gummischieber und der Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA

ca. 0,30 - 0,50 kg/m?
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA ca. 0,50 kg/m2)

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,10 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA

1,80 kg/m? je 1 mm
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2,0 kg/m? je 1mm)

Abdichtung: Verarbeitung mit der Zahnspachtel

2 K PU-Flex Membran
(Abdichtung)

ca. 1,80 — 2,40 kg/m?
Mit der Zahnung Nr.23 oder Nr. 25 auftragen und
mit der Stachelwalze entliften!

Verlaufbeschichtung: Verarbeitung mit der Bodenrakel mit Spachtelzdhne je nach Schichtstéarke

2 K PU-Easy Flex EA
(farbig, glanzend)

ca. 1,90 kg/m2 (ohne Fullstoffzugabe) fir ca. 1,0 mm Spachtelzahn Nr.20
ca. 2,60 kg/m2 (ohne Fullstoffzugabe) fir ca. 1,5 mm Spachtelzahn Nr.23
3,50 kg/m2 + 0,90 kg/m?2 Fullstoff (25%) = 4,40 kg/m?2 fir 2,1 mm Zahn Nr.25

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm
Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

— - - ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farbig: Verarbeitung mit dem Gummischieber und mit der Kurzflormalerwalze nachwalzen

2 K PU-Easy Top EA
(farbig, glanzend)

— - --- ca. 0,60 - 0,80 kg/m?

ca. 0,20 - 0,30 kg/m?

Einstreugut fur die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,10 kg/m? | ca. 0,20 - 0,40 kg/m? ---

Granit 0,5-1mm / 1-2mm
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farblos in verschiedenen Qualitaten: Verarbeitung mit der Malerwalze in 1 - 2 Arbeitsgdngen

2 K PU-Bindemittel EA
Rapid
(farblos, glanzend)

ca. 0,60 - 0,65 kg/m?
ca. 0,15 -020kg/m? | " 50 - 0,30 kg/m?

1 K PU-Versiegelung LH

(farblos, seidenglanzend)

ca. 0,12 - 0,15 kg/m?

2 K PU-Versiegelung WE
(farblos, matt)

Alternativoosition Alternativposition:
Alternativposition:
ca. 0,15 kg/m?

_ 2
ca. 0,12 - 0,15 kg/m ca. 0,10 kg/m2

2 K PU-Super Finish WE

(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition:
2 x ca. 0,08 kg/m?

Einstreugut fiir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut

Bedarfsposition:

Kornung F60 oder F36

ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

wie abgestimmte Spachtelzahne
Untergrundbeschaffenheit usw.)

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen

erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kdnnen durch die drtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die

technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesond

ere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,

da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Produktdaten:

Komp. A:

Komp. B:

Viskositat bei 23°C:

ca. 5.700 mPas.

ca. 1.250 mPas.

Mischviskositat (A+B) bei 23°C

ca. 4.500 mPas.

Mischungsverhéltnis Gew. Teile: 100 Gew. Teile 25 Gew. Teile
Mischungsverhéltnis VVol.-Teile: 100 Vol. Teile 48 Vol. Teile
Dichte bei 20°C: 2,25 kg/l 1,17 kg/l
Dichte Komp. A + B bei 20°C: (1,89 kg/l ohne Quarzsand) / (1,97 kg/l inkl. 25% mit Quarzsand)

Festkorpergehalt der Mischung:

ca. 98 %

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

ca. 35 Minuten / 300 g Ansatz
ca. 21 Minuten / 300 g Ansatz mit Beschleuniger

Topfzeiten / Verarbeitungszeiten!

GroRere Ansatze oder hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeiten

Mischzeit:

2 Minuten je nach GebindegréRe, umtopfen und wieder 1 Minute mischen.
(mit niedrigen Umdrehungszahlen max. 600U/Min mischen)

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden nicht nur durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen beeinflusst, sondern auch durch die
Verarbeitungstechnik. Deshalb folgende Verarbeitungstipps an Sie:

- Das Material ca. 24 h vor der Verarbeitung bei 15 - 25°C lagern!
(warmes Material verkirzt die Verarbeitungszeit!)

- Verbleibt die Mischung zu lange im Ansatzeimer, beschleunigt sich die
Reaktion! Deshalb ist ein Verteilen der Mischung auf mehrere Eimer z. Vorteil!

- Rilhrzeiten sollten zwar eingehalten werden, aber ein tbertriebenes Rihren
erwarmt das Material und verkirzt die Verarbeitungszeit!

- Ist die AnsatzgréBe im Verhaltnis zur zu bearbeitenden Flache optimal?

- Ist ein sofortiges Ausleeren der angesetzten Mischung moéglich?

- Das Ausschitten sollte immer in Bahnen und nicht auf einem Fleck erfolgen.

- Sockel, Rénder usw. im Vorfeld mit einem kleineren Ansatz bearbeiten,
um damit zu verhindern, dass der Hauptansatz zu lange im Mischeimer
verbleibt.

- Achtung! Bei hohen Temperaturen im Mischeimer sollte die Mischung nicht
mehr verarbeitet werden (eventuelle Farbtonunterschiede auf der Flache).

Trocknungszeit bei 20°C:

ca. 4 h (ca. 3 h mit Beschleuniger) staubtrocken
ca. 7 h (ca. 5 h mit Beschleuniger) tiberschichtbar
ca. 16 h leicht belastbar
ca. 36 h belastbar

- nach ca. 7 Tagen chemisch / mechanisch voll belastbar

- nach einer Trocknungszeit von > 48 h muss die Flache vor einer
weiteren Uberarbeitung geschliffen und alkalisch gereinigt werden!
(aber nur, wenn nicht abgesandet wurde)

Achtung! Trocknungszeiten:

Werden wesentlich durch die Untergrund- und Umgebungstemperatur beeinflusst.

Lagerfahigkeit:

ca. 3 Monate 15°C - 25°C Lagertemperatur, danach kann es zum erschwerten
Aufrihren der Fullstoffe der Komp. A kommen.

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

PU-Verdiinner (wenn keine Anhartung erfolgt ist)

Sicherheitsdatenblatter:

Auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

EU-Verordnung 2004/42 (VOC) VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke

(Decopaint-Richtlinie): Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010): 500 g/l
P ) Maximaler VOC Gehalt von 2K PU-Easy Flex EA ist < 5/

GISBAU = Gefahrstoff-Information der GISCODE: PU 40

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (PU-Systeme, losemittelfrei, gesundheitsschéadlich, sensibilisierend)

Brandverhalten: Pruifinstitut Hoch, Fladungen

Nach DIN EN ISO 11925-2 (EU - Norm) Prifbericht Nr. KB-Hoch-121140-3

Nach DIN EN 13501-1 (EU - Norm) Klassifizierungsbericht Nr. KB-Hoch-121141-3 / Brandklasse: Eg

Bremer Umweltinstitut Prifbericht Nr.: H 6006 FM-I1
AgBB-Schema/DIBt-Richtlinie und
Franzosischen VOC-Verordnung Kategorie A+

Prifung gemal AgBB — Schema unter
Berucksichtigung der DIBt-Richtlinie

Chemische Besténdigkeit:

Ist bestindig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestindigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sauren und Alkohole gegeben. Bestandigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der
Chemikalien beeinflusst. Nicht ausgeschlossen und gerade bei langeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der
Beschichtungsoberflachen, was jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.
Kunststoffe sind teilweise verfarbungsempfindlich gegeniiber Weichmacher von Fahrzeugreifen oder Fruchtsauren,
sowie auch Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark farbenden Medien. Deshalb immer eine 1K oder 2K PU-
Versiegelung auftragen. Flr einen zusétzlichen Schutz gegen Weichmacher von Fahrzeugreifen die 2K PU-Super
Finish WE Versiegelung verwenden. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Bestandigkeitslisten fiir die jeweiligen
Produkte auf unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialprufungen.

Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

2 K PU-Easy Flex EA

Mechanische Eigenschaften: (ohne zusatzliche Fullstoffzugabe)
Shore A Harte DIN 53505 ca. 95 Shore A
Shore D Hérte DIN 53505 ca. 58 Shore D
Biegezugfestigkeit DIN EN ISO 178 ca. 58,7 N/mm?
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604 ca. 59,6 N/mmz2
Rissiiberbriickung DIN EN 1062-7 <0,20 mm
Zugeigenschaften DIN EN ISO 527 ca. 38% /5,1 N/mm?

Mechanische Eigenschaften:

Prifbericht: Kiwa Polymer Institut GmbH Prafbericht Nr. P8150

Abriebfestigkeit DIN EN ISO 5470-1 980 mg/1000 U/H22/1kg
CO2-Durchléssigkeit DIN EN 1062-6 > 2.500 54 CO2 (M)
Wasserdampf-Durchlassigkeit DIN EN 1SO 7783 > 200 sq¢ H20 (m) = Klasse 11l

Kapillare Wasseraufnahme  DIN EN 1062-3 0,002 (kg/(m2 x h%%))
Chemikalienbestandigkeit DIN EN ISO 2812-1 Chemikaliengruppe DIBt Nr.1-Nr.3-Nr.10 besténdig
Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272-1 > 4 Nm Kilassifizierung: IR 4
Abreil3versuch DIN EN 1542 ca. 2,8 N/mm?
VerschleiBwiderstand /BCA DIN EN 13892-4 AR 0,5 (< 50 ym) nach Tabelle 1 der DIN 13813

Weitere Informationen auf der Homepage im Shop oder im Kundenlogin/Materialpriifungen

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Flex EA

CE Kennzeichnung DIN EN 1504-2:

g

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstralie 1
76474 Au am Rhein
15
06 40 01
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

Abriebfestigkeit Masseverlust < 3000 mg
CO2-Durchléssigkeit >50
Wasserdampfdurchléssigkeit Klasse 111
Widerstandsfahigkeit gegen starken chemischen

o 0,
Angriff Harteverlust < 50%

Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-

2 0,5
Durchlassigkeit w<0,1kg/m*xh

Schlagfestigkeit Klasse |
AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | >2,0 (1,5) Y N/mm2
Brandverhalten Klasse Ex

1) Der Wert in Klammern ist der kleinste zuldssige Wert je Ablesung

CE Kennzeichnung DIN EN 13813:

Megaplast Bauchemie GmbH
OberwaldstraBe 1
76474 Au am Rhein
13
06 40 01
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR- AR1 - B2,0-IR4 - Eq

Brandverhalten Ex
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
VerschleiBwiderstand < ARO0,5
Haftzugfestigkeit > B2,0
Schlagfestigkeit > IR4

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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Produkt-
beschreibung:

D20 2K N TR 7

2K EP-DF Easy Floor WE (Wasseremulgiert) ist ein l6semittelfreies und leicht gefilltes,
pigmentiertes Epoxidharz mit dampfdiffusionsféahigen Eigenschaften.

Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

Durch die geringe Vergilbungsneigung im Innen- und Auflenbereich einsetzbar.

2K EP-DF Easy Floor WE erfillt den neuesten technischen Stand, die Rezeptur ist frei von
Nonylphenol und Benzylalkohol.

Zudem werden gesetzliche Vorgaben wie VOC (organische Losungsmittel) Gehalt weit
unterschritten und deshalb sind die Anforderungen nach dem AgBB — Schema unter
Beriicksichtigung der DIBt-Richtlinie erfiillt.

Einsatzgebiete:

2B X 2 20 207

v

N2 R 7

v

v

>

->
9

Als farbige Versiegelung oder als selbstverlaufende Deckbeschichtung im Innenbereich.
Ab 1,40 kg/m? entsprechend ca.1,0 mm Schichtstérke selbstverlaufend

Gepriftes Beschichtungssystem nach der Instandsetzungsrichtlinie OS 8 (DAfStb)
Gepriifte Beschichtung gemaR AgBB — Schema unter Berlicksichtigung der DIBt-Richtlinie
Auf Untergrinden wie Beton + Estrich, (Fliesen nach entsprechender Vorbehandlung) fur
Produktionshallen, Lagerraume, Tiefgaragen, Parkhauser, Kaufhduser, Krankenh&user, usw.
Durch flachiges Abchipsen mit Farbchips und anschlielendem zweifachen, farblosen
Uberzug kénnen terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe
Kratzfestigkeit und Trittsicherheit aufweisen.

In optischen Bereichen, wie Eingangen, Treppen, Ausstellungshallen, Burordumen und
Ahnlichem, wo eine erhohte Kratzfestigkeit gefordert wird, empfehlen wir min. 100g/m?
Farbchips in die noch frische Verlaufbeschichtung einzuwerfen und nach der Trocknung eine
farblose 2K PU-Versiegelung WE matt oder das 2K PU-Super Finish WE seidenglénzend,
farblos in ein oder zwei Arbeitsgédngen (ab 200 g/mz2 Farbchips sind zwei Arbeitsgange
notwendig) aufzutragen.

Bei Einsatz in AuBenbereichen ist mit Oberflachenverdnderungen, zum Beispiel
Farbtonunterschieden zu rechnen (siehe auch unter Eigenschaften).

Fur Untergriinde, die bedingt durch ihre Haushaltsfeuchte, bzw. durch driickende Feuchte,
nicht mit herkdémmlichen Systemen beschichtet werden kénnen.

Auf Magnesit- oder Anhydritbdden, die atmungsaktiv beschichtet werden sollen

und auf Beton- und Estrichuntergriinden mit einer Restfeuchte > 3%.

Sehr gute Dampfdiffusionseigenschaften, deshalb geeignet fiir Untergriinde

mit einer hohen Restfeuchte, verursacht durch zu kurze Liegezeiten der mineralischen
Untergriinde oder fehlender Absperrung des Estriches gegeniiber dem Erdreich.

Je nach Schichtstarke und zusétzlicher Verfiilllung mit Quarzsand bzw. Quarzmehl fiir
Leicht-, Mittel- und Schwerstbelastungen geeignet.

Frischbeton- und Frischestrichbdden, die mindestens 14 Tage alt sind, kdnnen gleich
nachdem sie im Kugelstrahlverfahren vorbehandelt wurden, mit diesem System beschichtet
werden.

Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen und eine entsprechende Tragfihigkeit
bzw. Festigkeit des Untergrundes geméaR den zu erwartenden Belastungen vorhanden ist.
Als Flie3- und Lunkerspachtelung (Feinspachtel) einzusetzen.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lief

erbare GebindegroRen BIKIEP"DF Easy Floor WE

Art.-Nr.-:

Gebinde Inhalt:

A+B Gebinde Zusammensetzung:

063001+RAL Nr.-Y04

6,10 kg Komp.A: 5,10 kg; Komp.B: 1,00 kg

063001+RAL Nr.-Y05

14,64 kg Komp.A: 12,22 kg; Komp.B: 2,42 kg

063001+RAL Nr.-Y06

29,28 kg Komp.A: 24,44 kg; Komp.B: 4,84 kg

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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Eigenschaften:

Kann auch in AuRenbereichen eingesetzt werden. Hat zwar eine gute UV-Bestandigkeit,
ist aber nicht 100% farbtonstabil. Deshalb wird eine vollflachige Chipseinstreuung >

300 g/m?2 mit einer zweifachen farblosen 2K PU-Versiegelung WE matt oder mit dem 2K
PU-Super Finish WE farblos empfohlen (ohne vollflachige > 300 g/m? Chipseinstreuung ist
der Auftrag von PU-Versiegelungen im AufRenbereich nicht maglich).

Durch gutes Eindringvermdgen auf mineralischen Untergriinden werden Beton- und
Estrichbdden in der Oberflache verfestigt und damit ein Absanden und Staubbildung
verhindert.

Bei saugfahigen Untergriinden (wie auch vollflachig abgesandete Oberflachen), ist ein
farbiger Anstrich nicht ausreichend und muss fiir die gleichmaRige Farbgebung zweimalig
aufgetragen werde.

2K EP-DF Easy Floor WE sollte aus Griinden der Verschmutzungsprévention vor der
Benutzung mit einem fur die FI&chennutzung geeigneten Oberflachenschutz behandelt
werden. Geeignete Versiegelungen sind hierbei die 2K EP-Versiegelung WE glédnzend und
die 2K PU-Versiegelung WE matt, sowie das 2K PU-Super Finish WE.

Zur Verschmutzungspravention kann auch eine 1K Polymeremulsion glanzend oder matt in
zwei Schichten unverdiinnt auftragen werden.

Bei Fahrzeuggaragen sollte auf den Einsatz der 2K PU-Versiegelung WE und Polymer-
dispersion verzichtet werden, da dort ein erhdhtes Risiko einer Weichmacherverfarbung
besteht.

In Verbindung mit dem Antirutsch Einstreugut und der farblosen Versiegelung kénnen
rutschhemmende Oberflachen erzielt werden.

Des Weiteren empfehlen wir bei optisch ansprechenden Flachen, die an der Oberfl&che nicht
mit Farbchips eingestreut werden sollen, also unifarben bleiben, einen Mindest-
Schichtstérkenauftrag von 2,5 kg/mz2 (ca. 2 mm), damit kleine Fremdkdrper (in der Praxis
meist unvermeidbar) in der diinnen Beschichtung nicht als unschéne Einschliisse in der
Oberflache stehen bleiben kénnen. Zusétzlich hilft eine farblose u. matte Versiegelung, um
die Kratzfestigkeit zu verbessern.

Bei einem Auftrag als Versiegelung (mit der Malerwalze) weisen wir ausdriicklich darauf
hin, dass die Oberflachenbeschaffenheit nicht einer glatten Beschichtungsoberflache
entspricht.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Produkt
Kombinations-
maoglichkeiten:

v

2K EP-DF Easy Floor WE kann in Aufbauten mit nachfolgend genannten Produkten
integriert werden:

Grundierung:

2K EP-DF Bindemittel WE + 20% Wasser (als diinnfliissige Grundierung)

Feinspachtel oder Mértel:

3K EP-DF Feinspachtel WE oder 3K EP-DF Mértel WE.

Alternativ zum EP-DF Mértel kann der 3K EP-Mortel EA eingesetzt werden, wobei hier die
Grundierung (2K EP-DF Bindemittel WE) ausgehdrtet sein muss.

Zusétzliche farblose matt/seidengldnzende Versiegelung:

2K PU-Versiegelung WE matt/2K PU-Super Finish WE seidenglanzend

Zusatzliche farblose glanzende Versiegelung:

2K EP-Versiegelung WE, gléanzend

Als Pflegeemulsion in seidenmatt und glanzend:

1K Polymerdispersion seidenmatt/glanzend

Verarbeitungs-
bedingungen:

N2 22X\ 7

9
->

Luft und Untergrundtemperatur: mind. 10°C, max. 30°C

Die besten Ergebnisse werden zwischen 15°C — 25°C erzielt!

Rel. Luftfeuchte: max. 70%, bei Taupunktverhaltnissen nicht verarbeiten.
Feuchtigkeitseinwirkung wahrend der Aushartung kann zu Schleierbildung fuhren!
Achtung!:

Es muss darauf geachtet werden, dass bei und nach der Verarbeitung fiir ausreichenden
Luftwechsel gesorgt wird. Ansonsten kann es zu Aushértungs- und Oberflachenstérungen
kommen!

Zugluft darf wéhrend der Verarbeitung auf keinen Fall entstehen, da dies zu
Einschrankungen/Stérungen bei den Verlaufseigenschaften fiihren kann.

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Siehe Katalog Gr. 1: Umgebungsbedingungen

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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Untergrund- > | Zementgebundener Beton und Estrich:

qualitat: Beton: mind. C20/25, Estrich: mind. CT 35, Alter mind. 14 Tage
Haftzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm?2

Restfeuchte: > 3% aber oberflachentrocken

= | Anhydritestrich (AE) oder Calciumsulfatestrich (CA):
Mind. CA30, Alter mind. 14 Tage

Haftzugfestigkeit: mind. 1,0 N/mm?2

Restfeuchte: < 1% (besser max. 0,5%)

> | Magnesiaestrich (Steinholzestrich) Kurzzeichen MA:
Mind. MA30 (alt ME30), Alter mind. 14 Tage
Haftzugfestigkeit: mind. 1,0 N/mm?

Restfeuchte: 0%

Siehe auch Katalog Gr. 1: Allgemeine Hinweise

v

Untergrund- Fur alle Untergrinde:

vorbehandlung: Die zu bearbeitende Flache muss sauber, trocken und tragféhig sein.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammen oder anderen
Verschmutzungen durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen befreit werden.

Je nach Anwendung die letzte Grundierungsschicht leicht mit Quarzsand 0,3 - 0,8 mm
absanden!

Bei sehr harten und dichten Oberflachen (sehr gut an den speckig glanzenden Oberflachen zu
erkennen) ist auf eine ausreichende Oberflachenvorbehandlung zu achten. Geeignete
Verfahren sind: Kugelstrahlen im Kreuzgang oder intensives Anschleifen mit einer mit
Diamantblatt besetzten Schleifmaschine (Schleifpapier ist ungeeignet). Ungeschliffene bzw.
schlecht geschliffene Oberflachen verhindern das Eindringen der Grundierung.

Beton und Zementestriche:

-> | Diese Untergriinde mit 2K EP-DF Easy Floor WE + 10 - 15% Wasser grundieren.
Alternativ hierzu kann bei sehr dichten Untergriinden das 2K EP-DF Bindemittel WE + 20%
Wasser genommen werden.

- | Bei por6sen Untergriinden ist eventuell eine zweite Grundierung notwendig, um an der
Oberflache einen geschlossenen Grundierungsfilm zu bekommen.

Fliesen als Untergrund:

-> | Schleifen mit Diamantblatt oder Kugelstrahlen und mit einem Industriestaubsauger absaugen
(Eine Saugfahigkeit des Untergrundes muss hergestellt werden).

= | Fliesen als Untergrund werden mit dem 2K EP-DF Bindemittel WE + 20% Wasser grundiert.
Anhvydritestriche und Magnesiaestriche:

= | Achtung! Bei der Untergrundvorbereitung von Anhydritestrichen durch das
Kugelstrahlverfahren muss beachtet werden, dass diese meist auch noch nachtraglich
geschliffen werden miissen um die notwendigen >1,5 N/mm?2 erreichen.

= | Diese Untergriinde werden mit dem 2K EP-DF Bindemittel + 20% Wasser grundiert.

Fir alle Untergriinde:

= | Untergriinde, die vollflachig abgesandet wurden, sollten vor einem Auftrag einer
Verlaufbeschichtung (nicht Versiegelung) zwischengrundiert werden und erst nach der
Trocknung beschichtet werden. Der Grund hierfirr ist die Gefahr der Blasenbildung in der
Oberflache der Beschichtung.

= |Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde
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Untergrund-
vorbereitung
auf Altbe-
schichtungen:

Sollen Megaplast Altbeschichtungen tberarbeitet werden, sollte vorher geschliffen und eine
alkalische Reinigung mit einer Tellermaschine mit einem Reinigungspad bzw.

Schleifpad vorgenommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass nach der alkalischen Reinigung mit klarem Wasser
nachgereinigt wird, so dass keine Reinigerreste auf der Flache verbleiben. Die Flache muss
vor dem Auftragen der Grundierung absolut aufgetrocknet sein!

Zusatzlich wird mit dem 2 K EP-DF Bindemittel WE (+ 20% Wasser) eine Grundierung mit
ca. 0,15 kg/m2 aufgetragen. Diese Grundierung wird im frischen Zustand leicht mit

0,1 - 0,4 mm Quarzsand abgesandet ca. 0,10 kg/m2,

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Grundierung
auf Estrich u.
Betonboden:

v v vy

Als Haftbriicke wird das 2 K EP-DF Bindemittel WE oder das 2K EP-DF Easy Floor WE als
Grundierung auf der Flache eingesetzt.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Grundierung einen geschlossenen Film an der
Oberflache ergibt.

Sollte keine Kratzspachtelung als Zwischenschicht ausgefiihrt werden, ist bei sehr
saugfahigen Untergriinden der Arbeitsgang "Grundierung"” zu wiederholen, da ein nicht
ausreichend abgesperrter Untergrund im Oberbelag zu Blasenbildung fiihren kann.

Siehe auch technisches Merkblatt 2K EP-DF Bindemittel WE Katalog Gr. 5

Feinspachtel:

2

Bei Unebenheiten bis ca. 5 mm kann der 3 K EP-DF-Feinspachtel WE eingesetzt werden.
Wir empfehlen als Zwischenschicht eine Kratzspachtelung mit ca. 1,0 kg/m?2 auszu-
flihren, da sich auch kleinere Unebenheiten im Oberbelag einer Diinnbeschichtung
abzeichnen kdnnen.

Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-DF Feinspachtel WE Katalog Gr. 5

Mortel:

Bei tieferen Ausbriichen kann der 3 K EP-DF-Md6rtel WE oder der 3 K EP-Mortel EA
(hierbei muss die EP-DF Grundierung ausgehartet sein!) eingesetzt werden.
Siehe auch technisches Merkblatt 3 K EP-DF Mortel WE Katalog Gr. 5

EP-DF Easy
Floor WE

Verarbeitung

als

Grundierung

vViv VvV

v

v

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen gréeren Eimer umschitten, 10 - 15% Wasser in Trinkwasserqualitat
zugeben und nochmals ca. 1 Minute mischen.

Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschutten und nochmals zu Mischen!

Mit der Malerwalze oder mit einem Gummischieber verteilen und nach ca. 20 Min. ohne
zusétzliches Material nachwalzen. Das gewéhrleistet eine liickenlose Trankung des
Untergrundes.

EP-DF Easy
Floor WE

Verarbeitung

als

Feinspachtel:

N2

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen grofReren Eimer umschiitten und ca. 50% feinen Quarzsand (Fullstoff
Easy Floor) je nach Anwendung zugegeben.

Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Material mit einer Glattkelle oder &hnlichem auftragen.

Nach der Trocknung ist es empfehlungswert, den Feinspachtel leicht nachzuschleifen und
abzusaugen, um ein optimales Beschichtungsergebnis zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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EP-DF Easy
Floor WE
Verarbeitung
als
Versiegelung:

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen gréfReren Eimer umschiitten und 10% Wasser in Trinkwasserqualitét
zugeben und nochmals 1 Minute mischen.

Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Um ein gleichméRiges Oberflachenbild zu erzielen, ist ein ansatzfreies Abwalzen notwendig.
UngleichmaRiges Auftragen ergibt Streifenbildungen.

Die besten Ergebnisse beim farbigen Auftrag werden erzielt, wenn das Material mit einer

25 cm Malerwalze oder bei gréReren Flachen mit einem Gummischieber aufgetragen wird,
und spétestens nach 15 Minuten ohne zusétzliches Material zu verwenden, mit der 50 cm
Malerwalze (iberlappend und ansatzfrei in einer Richtung nachgearbeitet wird.

Die Verarbeitung auch beim zweiten oder dritten Arbeitsgang mit einem Gummischieber
ausfihren. Dadurch werden kleinere Unebenheiten gefillt, wodurch oftmals eine zusétzliche
Kratzspachtelung des Untergrundes ersetzt wird.

Beim Auftrag mit dem Gummischieber sollte je nach Anwendung auf einen gleichmaRigen
Materialverbrauch geachtet werden.

EP-DF Easy
Floor WE
Verarbeitung
als

Beschichtung:

v

N2 20N B 7 7 2R 2

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen gréReren Eimer umschiitten und 5% Wasser in Trinkwasserqualitat
zugeben und nochmals 1 Minute mischen.

Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Bei einer zusétzlichen Zugabe von Fullstoffen kann dieser jetzt unter dem laufenden
Rihrwerk zugegeben werden.

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material in ca. 50 cm breiten Bahnen auf der
Flache auszuschiitten und mit der Megaplast Zahnspachtel je nach Schichtstérke zu verteilen.
Nach dem Auftrag der Beschichtung ist diese sofort mit der Stachelwalze gut zu entliften.
Hierbei darauf achten, dass die Stachelwalze in der gegengesetzten Richtung eingesetzt wird,
wie der Materialauftrag erfolgte.

Beschichtungen bitte nur mit den abgestimmten Megaplast Zahnungen verarbeiten - nur
dann erhalten Sie auch entsprechend gute Oberflachenergebnisse.

Grundsétzlich ist eine Verarbeitung ohne Spitzzéhne (glatte Traufel) nicht mdglich.

Die Flacheneinteilung der zu beschichtenden Flache hat so zu erfolgen, dass die
Beschichtungsansatze auf der Flache max. 15 Minuten alt sind.

Tipp!!!
Anmischen:

v

v

v

Bei Zugabe der Komp. B mit niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten arbeiten, da diese sehr
unterschiedliche Viskositaten haben. Nach dem ersten Untermischen kann dann die
Geschwindigkeit erhoht werden.

Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht mdéglich, da

keine ausreichende Hértung erfolgen wiirde.

Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Tipp!!

Verarbeitung:

2 2 27

v

Beim Auftragen der Verlaufbeschichtung die Bodenrakeln beim Verteilen méglichst senkrecht
halten, um eine gleichmé&Rige Materialverteilung zu erhalten.

Spachtelzéhne nutzen sich ab und sollten daher nach ca. 200 m? ausgetauscht werden.

Je &lter der Beschichtungsansatz am Boden ist, umso intensiver muss mit der Stachelwalze
nachgewalzt werden, um Ubergénge von alt gegen neu zu verschlichten.

Bei einer Abstreuung mit Farbchips sollte erst nach einer Liegezeit von ca.15 - 30 Minuten
(gerade bei Gefalle in der Flache) abgestreut werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die
Farbchips zusammenlaufen.

Es muss darauf geachtet werden, dass bei und nach der Verarbeitung fiir ausreichenden
Luftwechsel gesorgt wird. Ansonsten kann es zu Aushértungs- und Oberflachenstérungen
kommen!

Materialver-
brauch

Wird in den Tabellen auf den néchsten Seiten angegeben.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen|

Material Nr.1 Nr. 2 Nr.3 Nr. 4
Bezeichnung: Versiegelung Versiegelung mit | OS 8 Systemaufbau | OS 8 Systemaufbau
9- einfarbig Colorabsandung | > 1,5 mm (Neubau) | >2,5 mm (Altbau)
2 K EP-DF Bindemittel WE oder mit 2 K EP-DF Easy Floor WE als Grundierung

mit dem Gummischieber und/oder Malerwalze in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:

2 K EP-DF Bindemittel WE

Alternativposition zu 2K EP-DF Easy Floor WE als Grundierung:

farblos ca. 0,30 - 0,40 kg/m?2 + 20% Wasser
2K EP"';': glia;ga);gloor WE ca. 0,30 - 0,50 kg/m2 + 10-15% Wasser 0,45 kg/m2 + 10-15% Wasser

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

ca. 0,50 - 1,00 kg/m2

mit dem Gummischieber und/oder Mal

2 K EP-DF Easy Floor WE als Versiegelung (Zwischenschicht)
lerwalze in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:

2 K EP-DF Easy Floor WE
eingefarbt

ca. 0,30 - 0,50 kg/m?
+ 10% Wasser

ca. 0,50 - 0,60 kg/m2
+ 10% Wasser

0,45 kg/m2
+ 10% Wasser

0,70 kg/m2
+ 10% Wasser

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

ca. 3,00 kg/m?

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 3,00 kg/m?

mit dem Gummischieber und/oder Mal

2 K EP-DF Easy Floor WE als Vers
lerwalze in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:

iegelung

2 K EP-DF Easy Floor WE

0,45 kg/m?

0,60 kg/m?

eingefarbt + 10% Wasser + 10% Wasser
2 K EP-DF Easy Floor WE L ca. 0,25 - 0,30 kg/m?
eingefarbt + 10% Wasser

E

instreugut fur die Versiegelungen: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

Bedarfsposition
ca. 0,02 - 0,20 kg/m?

Antirutsch Einstreugut
F60 oder F36

Bedarfsposition
ca. 0,02 - 0,05 kg/m2

Einstreuung mit:
Granit 0,5 - 1,0 mm oder
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 3,0 kg/mz

Versiegelung farblos in verschiedenen Qualitaten: Verarbeitung mi

t der Malerwalze in 1 - 2 Arbeitsgdngen

2 K EP-Versiegelung WE
(farblos, glanzend)

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

1. Arbeitsgang:

ca. 0,35 - 0,40 kg/m2
2. Arbeitsgang:

ca. 0,12 - 0,15 kg/m?

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2 K PU-Versiegelung WE
(farblos, matt)

Alternativposition:
ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

Alternativposition
zum 2. Arbeitsgang
ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2 K PU-Super Finish WE
(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition:
2 Arbeitsgange je

0,05-0,

10 kg/m?2

Alternativposition:
2 Arbeitsgange je

0,05 - 0,10 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzéhne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die drtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen

Material-
bezeichnung:

Nr.5

Beschichtung
einfarbig
Aufbau ca. 1,0 - 1,6 mm

Nr. 6

Beschichtung
mit Farbchips
Aufbau ca. 1,2 - 1,8 mm

Nr. 7

Beschichtung
mit Colorabstreuung
Aufbau ca. 3,0 - 4,0 mm

Nr. 8

Beschichtung
mit Quarzabstreuung
Aufbau ca. 3,0-4,0 mm

2 K EP-DF

Bindemittel WE oder mit 2 K EP-DF Easy Floor WE als Grundierung

mit dem Gummischieber und/oder Malerwalze in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:

2K EP-DF Bindemittel WE

ca. 0,30 - 0,40 kg/m2 + 20% Wasser

farblos
2K EP-DF Easy Floor WE Alternativposition zu 2K EP-DF Bindemittel WE als Grundierung:
eingefarbt ca. 0,30 - 0,50 kg/m? + 10-15% Wasser

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,10 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3K EP-DF Feinspachtel WE

1,80 kg/m? je 1 mm

2K EP-DF Easy Floor WE
eingefarbt

Alternativposition zu 3K EP-DF Feinspachtel WE:

1,00 kg/mz2 Easy Floor + 0,50 kg/m2 (50%) Easy Floor Fullstoff = 1,50 kg/m? ca. 1,0 mm

Verlaufbeschichtung: Verarbeitung mit der Bodenrakel mit Spachtelzahne je nach Schichtstarke

2K EP-DF Easy Floor WE
Eingefarbt
(Als Verlaufbeschichtung
5% Wasser auf die Komp.
A + B Mischung geben!)

1,40 kg/m? (ohne Fullstoffzugabe) fur 1,0 mm Spachtelzahn Nr.20

2,10 kg/m2 (ohne Fiillstoffzugabe) fur 1,5 mm Spachtelzahn Nr.23
1,82 kg/m? Easy Floor+0,46 kg/m?2 Fillstoff (25%) = 2,28 kg/m2 fiir 1,5 mm Zahn Nr.23
2,20 kg/m? Easy Floor+1,10 kg/m? Fiillstoff (50%) = 3,30 kg/m? fur 2,0 mm Zahn Nr.25
3,00 kg/m? Easy Floor+1,50 kg/m? Fiillstoff (50%) = 4,50 kg/m? fur 2,7 mm Zahn Nr.78

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 5,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farbig: Verarbeitung m

it dem Gummischieber und/oder mit der Malerwalze

2K EP-DF Easy Floor WE

ca. 0,55 - 0,65 kg/m?

eingefarbt + 10% Wasser
2K EP-DF Easy Floor WE L . ca. 0,25 - 0,30 kg/m?
eingefarbt + 10% Wasser

Einstreugut fiir die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,10 kg/m?

ca. 0,20 - 0,40 kg/m?

ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Granit 0,5-1mm/ 1-2mm
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 4,50 - 5,00 kg/m?

Versiegelung farblos in verschiedenen Qualitaten: Verarbeitung mi

t der Malerwalze in 1

- 2 Arbeitsgangen

2K EP-Versiegelung WE
(farblos, glanzend)

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

1x 0,10 - 0,12 kg/m?
1x 0,10 - 0,12 kg/m?

1x 0,40 - 0,50 kg/m?
1x 0,10 - 0,12 kg/m?

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2K PU-Versiegelung WE
(farblos, matt)

Alternativposition:
ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

Alternativposition:
1x 0,12 - 0,15 kg/m?
1x 0,05 - 0,08 kg/m?

Alternativposition:
zum 2. Arbeitsgang:
ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

Alternativposition:
ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2K PU-Super Finish WE
(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition:
2 Arbeitsgénge je

ca. 0,05 kg/m?

Alternativposition
1x 0,12 - 0,15 kg/m?

1x 0,05 - 0,08 kg/m?

Alternativposition:
zum 2. Arbeitsgang:
2 x ca. 0,05 kg/m?

Alternativposition:
2 Arbeitsgénge je

ca. 0,05 kg/m?

Einstreugut fiir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut
Kérnung F60 oder F36

ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzéhne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die drtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Produktdaten: Komp. A: Komp. B:
Viskositét bei 23°C: ca. 1500 mPas. ca. 1100 mPas.
Mischungsverhéltnis Gew. Teile: 100 Gew. Teile 20 Gew. Teile
Mischungsverhéltnis Vol.-Teile: 100 Vol. Teile 26 Vol. Teile
Dichte bei 20°C: 1,46 kg/l 1,12 kg/l

Dichte Komp. A + B bei 20°C:

1,37 kg/l ohne Quarzs. / 1,52 kg/l + 25% mit Quarzs. / 1,65 kg/l + 50% Quarzs.

Mischviskositat bei 23°C:

ca. 3300 mPas. / Komp. A + B ohne Quarzsand Zugabe

Festkorpergehalt der Mischung:

ca. 75%

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

ca. 60 Minuten / 300 g Ansatz
(je nach Verfillung)

Topfzeiten / Verarbeitungszeiten!

GroRere Ansatze oder hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeiten

Mischzeit:

2 Minuten je nach GebindegréRe, umtopfen und wieder 1 Minute mischen.

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden nicht nur durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen beeinflusst, sondern auch durch die Verarbeitungs-
technik, deshalb folgende Verarbeitungstipps an Sie:

- Das Material ca. 24 h vor der Verarbeitung bei 15-20°C lagern!
(warmes Material verkirzt die Verarbeitungszeit!)

- Rihrzeiten sollten zwar eingehalten werden, aber ein tbertriebenes
Rihren erwarmt das Material und verkiirzt die Verarbeitungszeit!

- Ist die AnsatzgréBe im Verhaltnis zur bearbeitenden Flache optimal?

- Ist ein sofortiges Ausleeren der angesetzten Mischung moglich?

- Das Ausschutten sollte immer in Bahnen und nicht auf einem Fleck erfolgen.

- Koénnen Sockel / Rander usw.im Vorfeld mit einem Kkleineren Ansatz gespachtelt
oder/und gestrichen werden, um damit zu verhindern, dass der Hauptansatz zu
lange im Mischeimer verbleibt?

Trocknungszeit bei 20°C:

-nach ca. 8- 10 h staubtrocken

- nach ca. 14 - 16 h Gberschichtbar

- nach ca. 2 Tagen leicht belastbar wie mit Hubwagen < 500 kg

- nach ca. 3 Tagen befahrbar wie mit KFZ / Hubwagen < 1000 kg

- nach ca. 4 Tagen befahrbar wie mit KFZ / Hubwagen / Gabelstapler > 1000 kg

- nach einer Trocknungszeit von > 3 Tagen (ohne Absandung) muss die Flache
vor einer weiteren Uberarbeitung geschliffen und/od. alkalisch gereinigt werden!

- nach ca. 7 Tagen chemisch/mechanisch voll belastbar

- Trockenzeiten werden durch Luftfeuchte u. Temperatur beeinflusst.

- Bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) ist mit einer Verdoppelung der
Trocknungszeiten zu rechnen.

- Es muss darauf geachtet werden, dass bei und nach der Verarbeitung fir
ausreichenden Luftwechsel gesorgt wird. Ansonsten kann es zu
Aushartungs- und Oberflachenstérungen kommen!

- Zugluft darf wéhrend der Verarbeitung auf keinen Fall entstehen, da dies zu
Einschrénkungen/Stérungen bei den Verlaufseigenschaften fiihren kann.

Achtung! Trocknungszeiten:

Werden wesentlich durch die Untergrund- und Umgebungstemperatur beeinflusst.

Lagerfahigkeit:

ca. 6 Monate 15°C - 25°C Lagertemperatur, danach kann es zum erschwerten
Aufrihren der Fullstoffe der Komp. A kommen.

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

Wasser (wenn keine Anhdrtung erfolgt ist)

Sicherheitsdatenblatter:

Auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

E VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke
I(EDL‘(L c\c/,e;?;igzﬁtﬁon?g)/éz (VOC) Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010): 140 g/l
P ) Maximaler VOC Gehalt von 2K EP-DF Easy Floor WE ist < 10 g/l
GISBAU = Gefahrstoff-Information der GISCODE: RE 1
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Epoxidharzprodukte, 16semittelfrei, sensibilisierend)
Brandverhalten: Prifinstitut Hoch, Fladungen
Nach DIN 4102, Teil 1/14 (D - Norm) Priifzeugnis Nr. PZ-Hoch-141262 / Brandklasse: DIN4102-B1
Nach DIN EN 13501-1 (EU - Norm) Klassifizierungsbericht Nr.KB-Hoch-141261 / Brandklasse: Bs-s1
Nach DIN EN ISO 9239-1 (EU - Norm) Prifbericht Nr. PB-Hoch-141260
Nach DIN EN ISO 11925-2 (EU - Norm) Prifbericht Nr. PB-Hoch-141259
rr::tgunrlj%éguSnysstfi?thji;t;Zﬁ rgghsden Prifbericht Nr. P 5246 des Kiwa Polymer Institut Flérsheim
g ; ] (Mechanische Werte der OS 8 Beschichtung laut Prufbericht)
Systemaufbau auf S.4 beschrieben:
Prifung geman AgBB - Schema unter Gemal DIN EN 16000-09
Berucksichtigung der DIBt-Richtlinie Prafbericht Nr. IAL-10-0529 der WESSLING GmbH

Chemische Besténdigkeit:

Ist bestindig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestandigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sauren und Alkohole gegeben. Bestandigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der
Chemikalien beeinflusst. Nicht ausgeschlossen und gerade bei langeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der
Beschichtungsoberflachen, was jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.
Kunststoffe sind teilweise verfarbungsempfindlich gegenliber Weichmacher von Fahrzeugreifen oder Fruchtsauren,
sowie auch Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark farbenden Medien. Deshalb immer eine 2K PU- Versiegelung
auftragen. Fur einen zusatzlichen Schutz gegen Weichmacher von Fahrzeugreifen die 2K PU-Super Finish WE
Versiegelung verwenden. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Besténdigkeitslisten fiir die jeweiligen Produkte auf
unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialprifungen.

Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

Mechanische Eigenschaften: Prifbericht Nr. P 3835-38 des Polymer Institut Flérsheim

Shore D Hérte DIN 53505: ca. 85 Shore D

Haftzugfestigkeit DIN EN 1542: ca. 3,7 N/mm?

Abriebwiderstand DIN EN ISO 5470-1: 431 mg/1000 U/H22/1kg*

Biegezugfestigkeit ~ DIN EN ISO 178: ca. 31,4 N/mm2

Druckfestigkeit DIN EN ISO 604: Druckspannung, 10% Stauchung ca. 37,5 N/mm?

Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272: >8 Nm

Wasserdampfdurchlassigkeit: Prifbericht Nr. P 5246 / P 4376 des Polymer Institut FI6rsheim

Bei einer mittlere Schichtdicke: 1800 p (1,8 mm)
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl p (H20):

DIN EN IS0 12572 P Mittelwert: 5000 p H(H:0)

DIN EN 1SO 7783-2 Diffusionséquivaler_lte Lufts.chichtdicke sq (H20):

Mittelwert: 9 m
Waserdampf-Diffusionsstromdichte Klasse II
Bewertung nach DIN EN 1504-2

Weitere Informationen auf der Homepage im Shop oder im Kundenlogin/Materialpriifungen

Mit * gekennzeichnete Messwerte wurden zusatzlich durch das Werkslabor von Megaplast bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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CE Kennzeichnung DIN EN 1504-2:

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstrale 1
76474 Au am Rhein
15
06 30 01
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

Abriebfestigkeit Masseverlust < 3000 mg

Wasserdampf-Durchlassigkeit Klasse Il

Kapillare Wasseraufnahme und Wasser- W < 0.1 ka/m2 x h%5
Durchléssigkeit K9

Schlagfestigkeit Klasse |
AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | >2,0 (1,5) Y N/mm?
Brandverhalten Bri

1) Der Wert in Klammern ist der kleinste zul&ssige Wert je Ablesung

CE Kennzeichnung DIN EN 13813:

Megaplast Bauchemie GmbH
OberwaldstraBe 1
76474 Au am Rhein
13
06 30 01
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR - AR1 - B2,0 - IR8 - By

Brandverhalten B
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
VerschleiBwiderstand <AR1
Haftzugfestigkeit >B2,0
Schlagfestigkeit >1R8

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

Produkt-
beschreibung:

D20 2K N TR 7

2K EP-Easy Siegel WE (Wasseremulgiert) ist ein I6semittelfreies und leicht gefilltes,
pigmentiertes Epoxidharz mit Dampfdiffusionsfahigen Eigenschaften.

Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

Durch die geringe Vergilbungsneigung im Innen- und Auflenbereich einsetzbar.

2K EP-Easy Siegel WE erfillt den neuesten technischen Stand, die Rezeptur ist frei von
Nonylphenol und Benzylalkohol.

Zudem werden gesetzliche Vorgaben wie VOC (organische Losungsmittel) Gehalt weit
unterschritten und deshalb sind die Anforderungen nach dem AgBB — Schema unter
Beriicksichtigung der DIBt-Richtlinie erfiillt.

Einsatzgebiete: |2

S\

>

>

Als farbige Deckversiegelung auf Beton + Estrich, fiir Produktionshallen, Lagerraume,
Tiefgaragen, Parkhauser, Kaufhduser, Krankenh&user, usw. (AuRenbereiche unter
bestimmten VVoraussetzungen).

Geprifte Beschichtung gemalt AgBB — Schema unter Berticksichtigung der DIBt-Richtlinie
Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen, sowie eine entsprechende
Tragfahigkeit bzw. Festigkeit des Untergrundes zu den zu erwartenden Belastungen
vorhanden ist.

Anwendung bei leichten Belastungen und Hubwagenverkehr bis max. 1,5t

(es dirfen keine spanabhebenden Einwirkungen stattfinden).

Hohere Belastungsgrenzen der Versiegelung sind durch vollflachige Absandungen und
zusétzliche Versiegelungsarbeitsgénge zu erreichen.

Bei einer hohen mechanischen Punktbelastung wie z.B. Gabelstaplerverkehr ist eine
EP-(DF) Verlaufbeschichtung ab 2 mm vorzuziehen. Oder die Versiegelung wird in
mehreren (mindestens 3 - 4) Lagen mit einer vollflichigen Zwischenabsandung aufgetragen.
Fur Untergriinde, die bedingt durch ihre Haushaltsfeuchte, bzw. durch driickende Feuchte
nicht mit herkdémmlichen Systemen beschichtet werden kénnen.

Auf Magnesit- oder Anhydritbdden, die atmungsaktiv beschichtet werden sollen und Beton-
und Estrichuntergriinde mit einer Restfeuchte > 3%.

Sehr gute Dampfdiffusionseigenschaften, deshalb geeignet fiir Untergriinde mit einer hohen
Restfeuchte, verursacht durch zu kurze Liegezeiten der mineralischen Untergriinde oder
fehlende Absperrung des Estrichs gegeniiber dem Erdreich.

Kann auch in AufRenbereichen eingesetzt werden. Hat zwar eine gute UV-Bestandigkeit,

ist aber nicht 100% farbtonstabil. Deshalb wird eine Chipseinstreuung mit einer farblosen 2K
EP-Versiegelung WE farblos empfohlen.

Durch gutes Eindringvermdgen auf mineralischen Untergriinden werden Beton- und
Estrichbdden in der Oberflache verfestigt und damit ein Absanden und Staubbildung
verhindert.

Vor der Bearbeitung von Frischbeton- und Frischestrichbdden muss mindestens

14 Tage gewartet werden, dann kénnen diese Bdden gleich nachdem sie im
Kugelstrahlverfahren vorbehandelt wurden, mit diesem System beschichtet werden.
Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lieferbare Gebindegrolien 2 K EP-Easy Siegel WE

Art.-Nr.-: GEbieri IBnhaIt: Gebinde Zusammensetzung:
063501+RAL Nr.-Y07 6,00 kg Komp.A: 4,80 kg; Komp.B: 1,20 kg
063501+RAL Nr.-Y08 15,00 kg Komp.A: 12,00 kg; Komp.B: 3,00 kg
063501+RAL Nr.-Y09 30,00 kg Komp.A: 24,00 kg; Komp.B: 6,00 kg

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

Eigenschaften: |- | Losemittelfrei und dadurch nur eine geringe Geruchsbelastigung.

=> | Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden.

= | Kann auch in AuBenbereichen eingesetzt werden. Hat zwar eine gute UV-Bestindigkeit
ist aber nicht farbtonstabil.

= | Durch gutes Eindringvermogen auf mineralischen Untergriinden werden Beton- und
Estrichbdden in der Oberflache verfestigt und damit ein Absanden und Staubbildung
verhindert.

- | 2K EP-Easy Siegel WE sollte aus Griinden der Verschmutzungspréavention vor der

Benutzung mit einem fir die Flachennutzung geeigneten Oberflachenschutz behandelt
werden. Geeignete Versiegelungen sind hierbei die 2K EP-Versiegelung WE glédnzend und
im Innenbereich die 2K PU-Versiegelung WE matt, sowie das 2K PU-Super Finish WE.
= | Zur Verschmutzungspravention kann auch eine 1K Polymeremulsion glanzend oder matt in
zwei Schichten unverdiinnt auftragen werden.

-> | Bei Fahrzeuggaragen sollte auf den Einsatz der 2K PU-Versiegelung WE und Polymer-
dispersion verzichtet werden, da dort ein erhdhtes Risiko einer Weichmacherverférbung
besteht.

Die Oberflache ist seidenmatt und je nach Verarbeitung leicht rau bzw. trittsicher.

In Verbindung mit dem Antirutsch Einstreugut und der farblosen Versiegelung kénnen
rutschhemmende Oberflachen erzielt werden.

= | Durch teil- oder vollflachiges Abchipsen mit Farbchips und anschlieBendem farblosen
Uberzug kénnen terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe
Kratzfestigkeit und Trittsicherheit aufweisen.

-> | Bei einer Abchipsung bis ca. 0,10 kg/m? kann mit einer einmaligen farblosen Versiegelung
gearbeitet werden. Ab 0,10 kg/m? sollte mit zwei Arbeitsgdngen gerechnet werden.

- | Bei einem Auftrag als Versiegelung (mit der Malerwalze) weisen wir ausdriicklich darauf
hin, dass die Oberflachenbeschaffenheit nicht einer glatten Beschichtungsoberflache
entspricht.

-> | Durch das Auftragen mit einer Malerwalze entstehen unterschiedliche Walzspuren, die mehr
oder weniger ungleichmaBige Oberflachenstrukturen verursachen. Des Weiteren sind
applikationsbedingte Farbtonunterschiede in manchen Flachen nicht zu vermeiden.

= | Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Produkt 2K EP-Easy Siegel WE kann in Aufbauten mit nachfolgend genannten Produkten
Kombinations- integriert werden:

moglichkeiten: | = | Grundierung:

2K EP-DF Bindemittel WE + 20% Wasser (als diinnfliissige Grundierung)

=> | Feinspachtel oder Mortel:

3K EP-DF Feinspachtel WE oder 3K EP-DF Mértel WE.

Alternativ zum EP-DF Mértel kann der 3K EP-Mortel EA eingesetzt werden, wobei hier die
Grundierung (2K EP-DF Bindemittel WE) ausgehdrtet sein muss.

= | Zuséatzliche farblose matt/seidenglédnzend Versiegelung:

2K PU-Versiegelung WE matt/2K PU-Super Finish WE seidenglanzend

- | Zusatzliche farblose glanzende Versiegelung:

2K EP-Versiegelung WE, gléanzend

= | Als Pflegeemulsion in seidenmatt und glanzend:

1K Polymerdispersion seidenmatt/glanzend

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

Untergrund- > | Zementgebundener Beton und Estrich:
qualitat: Beton: mind. C20/25, Estrich: mind. CT 35, Alter mind. 14 Tage
Haftzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm?2
Restfeuchte: > 3% aber oberflachentrocken
= | Anhydritestrich (AE) oder Calciumsulfatestrich (CA):
Mind. CA30, Alter mind. 14 Tage
Haftzugfestigkeit: mind. 1,0 N/mm?2
Restfeuchte: < 1% (besser max. 0,5%)
> | Magnesiaestrich (Steinholzestrich) Kurzzeichen MA:
Mind. MA30 (alt ME30), Alter mind. 14 Tage
Haftzugfestigkeit: mind. 1,0 N/mm?
Restfeuchte: 0%
- | Siehe auch Katalog Gr. 1: Allgemeine Hinweise
Untergrund- Fur alle Untergrinde:
vorbehandlung: | = | Die zu bearbeitende Flache muss sauber, trocken und tragfahig sein.
= | Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammen oder anderen
Verschmutzungen durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen befreit werden.
=> | Bei sehr harten und dichten Oberflichen (sehr gut an den speckig glanzenden Oberflachen zu
erkennen) ist auf eine ausreichende Oberflachenvorbehandlung zu achten. Geeignete
Verfahren sind: Kugelstrahlen im Kreuzgang oder intensives Anschleifen mit einer mit
Diamantblatt besetzten Schleifmaschine (Schleifpapier ist ungeeignet). Ungeschliffene bzw.
schlecht geschliffene Oberflachen verhindern das Eindringen der Grundierung.
Beton und Zementestriche:
- | Diese Untergriinde mit 2K EP-Easy Siegel WE + 5-10% Wasser grundieren.
Alternativ hierzu kann bei sehr dichten Untergriinden das 2K EP-DF Bindemittel WE + 20%
Wasser genommen werden.
-> | Bei pordsen Untergriinden ist eventuell eine zweite Grundierung notwendig, um an der
Oberflache einen geschlossenen Grundierungsfilm zu bekommen.
Fliesen als Untergrund:
- | Schleifen mit Diamantblatt oder Kugelstrahlen und mit einem Industriestaubsauger absaugen
(Eine Saugfahigkeit des Untergrundes muss hergestellt werden).
-> | Fliesen als Untergrund werden mit dem 2K EP-DF Bindemittel + 20% Wasser grundiert.
Anhydritestriche und Magnesiaestriche:
= | Achtung! Bei der Untergrundvorbereitung von Anhydritestrichen durch das
Kugelstrahlverfahren muss beachtet werden, dass diese meist auch noch nachtraglich
geschliffen werden miissen, um die notwendigen >1,5 N/mm? erreichen.
- | Diese Untergriinde werden mit dem 2K EP-DF Bindemittel WE + 20% Wasser grundiert.
Fur alle Untergrinde:
= | Untergriinde, die vollflichig abgesandet wurden, sollten vor einem Auftrag einer
Verlaufbeschichtung (nicht Versiegelung) zwischengrundiert werden und erst nach der
Trocknung beschichtet werden. Der Grund hierfir ist die Gefahr der Blasenbildung in der
Oberflache der Beschichtung.
Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde
Untergrund- Sollen Megaplast Altbeschichtungen Uberarbeitet werden, sollte vorher geschliffen und eine
vorbereitung alkalische Reinigung mit einer Tellermaschine mit einem Reinigungspad bzw.
auf Altbe- Schleifpad vorgenommen werden.
schichtungen: => | Es ist darauf zu achten, dass nach der alkalischen Reinigung mit klarem Wasser
nachgereinigt wird, so dass keine Reinigerreste auf der Flache verbleiben. Die Flache muss
vor dem Auftragen der Grundierung absolut aufgetrocknet sein!
= | Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

Verarbeitungs- | = | Luft und Untergrundtemperatur: mind. 10°C, max. 30°C
bedingungen: => | Die besten Ergebnisse werden zwischen 15°C — 25°C erzielt!
= | Rel. Luftfeuchte: max. 70%, bei Taupunktverhaltnissen nicht verarbeiten.
= | Feuchtigkeitseinwirkung wéhrend der Aushértung kann zu Schleierbildung fiihren!
Achtung!:
= | Es muss darauf geachtet werden, dass bei und nach der Verarbeitung fir ausreichenden
Luftwechsel gesorgt wird. Ansonsten kann es zu Aushartungs- und Oberflachenstérungen
kommen!
= | Zugluft darf wahrend der Verarbeitung auf keinen Fall entstehen, da dies zu
Einschrankungen/Stérungen bei den Verlaufseigenschaften fuhren kann.
= | Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
= | Siehe Katalog Gr. 1: Umgebungsbedingungen
Anmischen von | - | Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.
EP-Easy Siegel: | = | Nach einer Reifezeit von ca. 15 - 20 Min. das Material in einen anderen sauberen
Eimer umschitten und das bendtigte (siehe unten) Wasser in Trinkwasserqualitét
zugeben und nochmals 1 Minute mischen.
= | Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!
= | Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht méglich, da

keine ausreichende Hartung erfolgen wiirde.

- | Wasserzugabe als Grundierung:

Beim 1. Anstrich von dichten Untergriinden kénnen bis zu max. 10 - 15% Wasser zugegeben
werden, bei saugfahigen Untergriinden max. 10% Wasser.

- | Wasserzugabe als Versiegelung (2. und bei Bedarf 3. Anstrich):
Bei einem Materialauftrag von ca. 0,15 - 0,20 kg/m? ist eine gute Deckkraft zu erreichen mit
einer max. 10% Wasserzugabe.
-> | Bei einem hoéheren Materialauftrag mit ca. 0,30 kg/m?2 wie zum Beispiel auf vollflachig
abgesandeten Oberflachen kann die Wasserzugabe reduziert werden.
Tipp!!! -> | Bei Zugabe der Komp. B mit niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten arbeiten, da diese sehr
Anmischen: unterschiedliche Viskositaten haben. Nach dem ersten Untermischen kann dann die
Geschwindigkeit erhoht werden.
=> | Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht méglich, da
keine ausreichende Hartung erfolgen wiirde.
= | Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!
Verarbeitung: |=> | Die besten Ergebnisse beim Materialauftrag werden erzielt, wenn mit einer 25 cm
Malerwalze das Material durch einen oder zwei Mitarbeiter grob auf der zu versiegelten
Flache vorgelegt wird. Nach spatestens 15 Min. wird ohne zusétzliches Material mit
einer 50 cm Malerwalze Uberlappend und ansatzfrei nachgearbeitet.
=> | Unter Zuhilfenahme von Stachelschuhen kann das Nachwalzen verbessert werden,
indem die Person in die vorab frisch aufgetragene Versiegelung mit den Stachelschuhen
hineingeht und die Flache im Kreuzgang (in die Gegenrichtung der vorab aufgetragenen
Richtung) nachwalzt.
-> | Ein zu spéates Nachwalzen der Versiegelung ergibt eine Struktur (Orangenhaut) an der
Oberflache.
=> | Um ein gleichméaBiges Oberflachenbild zu erzielen, ist ein ansatzfreies Abwalzen
notwendig. UngleichmaBiges Auftragen ergibt Streifenbildungen.
=> | Achtung! Das angemischte Material nach der Reifezeit nicht langer als 60 Minuten
verarbeiten, da es sonst zu Farbunterschieden auf der Flache kommen kann!
Magighag\éer— => | Wird in den Tabellen auf den nachsten Seiten angegeben.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen

Material
Bezeichnung:

Nr.1

Versiegelung
einfarbig

2 Arbeitsgange

Nr. 2

Versiegelung
einfarbig

3 Arbeitsgange

Nr. 3

Versiegelung
mit
Farbchipsabstreuung
4 Arbeitsgénge

Nr. 4

Versiegelung
einfarbig mit
Quarzsandabstreuung
4 Arbeitsgange

Farbige Grundierung und Versiegelung mit der 2K EP-Easy Siegel WE

Verarbeitung mit der Malerwalze in 2 - 4 Arbeitsgdngen

1. Anstrich-Grundierung
2 K EP-Easy Siegel WE

ca. 0,20 - 0,30 kg/m?
+ 5% - 10% Wasser

2.Anstrich-Versiegelung
2 K EP-Easy Siegel WE

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?

+ 5% Wasser

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 3,00 kg/m?

3.Anstrich-Versiegelung
2 K EP-Easy Siegel WE

ca. 0,15 - 0,20 kg/m?
+ 5% Wasser

ca. 0,30 - 0,35 kg/m?

+ 5% Wasser

4.Anstrich-Versiegelung
2 K EP-Easy Siegel WE

ca. 0,15 - 0,20 kg/m2
+ 5% Wasser

Ei

nstreugut fir die Versiegelungen: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Antirutsch Einstreugut
F60 oder F36

Bedarfsposition
ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Bedarfsposition
ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Versiegelung farblos in

verschieden Qualitéten: Verarbeitung mit

der Malerwalze in 1 - 2 Arbeitsgangen

2 K EP-Versiegelung WE

(farblos, glanzend)

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2 K PU-Versiegelung WE
(farblos, matt)

Alternativposition
zur EP-Versiegelung WE:

ca. 0,10 - 0,12 kg/m2
+ 10% Wasser

2 K PU-Super Finish WE

(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition
zur EP-Versiegelung WE:

2 Arbeitsgénge je
ca. 0,05 - 0,10 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzahne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die 6rtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Produktdaten: Komp. A: Komp. B:
Viskositat bei 23°C: ca. 800 mPas. ca. 1100 mPas.
Mischungsverhéltnis Gew. Teile: 100 Gew. Teile 25 Gew. Teile
Mischungsverhéltnis Vol.-Teile: 100 Vol. Teile 34 Vol. Teile
Dichte bei 20°C: 1,52 kg/l 1,12 kg/l
Dichte Komp. A + B bei 20°C: 1,36 kg/l

Mischviskositat bei 23°C: ca. 900 mPas.

Festkdrpergehalt der Mischung: ca. 70%

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

(Verarbeitungszeiten)

Nicht sichtbar! Max. 1,5 h inkl. der Reifezeit, dartiber nicht mehr verarbeiten!

Mischzeit:

Mind. 2 Min. + ca. 15 - 20 Min. Reifezeit und Wasserzugabe +
nochmals ca. 1 Min. nach der Reifezeit mischen.

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden nicht nur durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen beeinflusst, sondern auch durch die Verarbeitungs-
technik, deshalb folgende Verarbeitungstipps an Sie:

- Das Material ca. 24 h vor der Verarbeitung bei 15 - 20°C lagern!

- Rilhrzeiten sollten zwar eingehalten werden, aber ein tbertriebenes
Ruhren erwdrmt das Material und verkdrzt die Verarbeitungszeit!

- Ist die AnsatzgroRe im Verhdltnis zur bearbeitenden Flache optimal?

- Kdénnen Sockel/Rénder usw. im Vorfeld mit einem kleineren Ansatz
gestrichen werden, um damit zu verhindern, dass der Hauptansatz zu
lange im Mischeimer verbleibt?

Trocknungszeit bei 20°C:

- nach ca. 8- 10 h staubtrocken

- nach ca. 14 - 16 h Gberschichtbar

- nach ca. 2 Tagen leicht belastbar wie mit Hubwagen < 500 kg

- nach ca. 3 Tagen befahrbar wie mit KFZ / Hubwagen < 1000 kg

- nach ca. 4 Tagen befahrbar wie mit KFZ / Hubwagen > 1000 kg

- nach einer Trocknungszeit von > 3 Tagen (ohne Absandung) muss die Flache
vor einer weiteren Uberarbeitung geschliffen und/od. alkalisch gereinigt werden!

- nach ca. 7 Tagen chemisch/mechanisch voll belastbar

- Trockenzeiten werden durch Luftfeuchte und Temperatur beeinflusst.

- Bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) ist mit einer Verdoppelung der
Trocknungszeiten zu rechnen.

- Es muss darauf geachtet werden, dass bei und nach der Verarbeitung fir
ausreichenden Luftwechsel gesorgt wird. Ansonsten kann es zu
Aushartungs- und Oberflachenstérungen kommen!

- Zugluft darf wéhrend der Verarbeitung auf keinen Fall entstehen, da dies zu
Einschrankungen/Stérungen bei den Verlaufseigenschaften fuhren kann.

Achtung! Trocknungszeiten:

Werden wesentlich durch die Untergrund- und Umgebungstemperatur beeinflusst.

Lagerfahigkeit:

ca. 6 Monate 15°C - 25°C Lagertemperatur, danach kann es zum erschwerten
Aufrihren der Fullstoffe der Komp. A kommen.

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

Wasser (wenn keine Anhdrtung erfolgt ist)

Sicherheitsdatenblatter:

Auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke
Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010): 140 g/l
Maximaler VOC Gehalt von 2K EP-Easy Siegel WE ist < 69/

EU-Verordnung 2004/42 (VOC)
(Decopaint-Richtlinie):

GISBAU = Gefahrstoff-Information der GISCODE: RE 1
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Epoxidharzprodukte, 16semittelfrei, sensibilisierend)
Prifung gemal AgBB — Schema unter Gemal DIN EN 16000-09
Berucksichtigung der DIBt-Richtlinie Prafbericht Nr. IAL-10-0529 der WESSLING GmbH

Chemische Bestandigkeit:

Ist bestindig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestandigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sauren und Alkohole gegeben. Bestandigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der
Chemikalien beeinflusst. Nicht ausgeschlossen und gerade bei langeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der
Beschichtungsoberfléchen, was jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.
Kunststoffe sind teilweise verfarbungsempfindlich gegeniiber Weichmacher von Fahrzeugreifen oder Fruchtsauren,
sowie auch Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark farbenden Medien. Deshalb immer eine 2K PU-Versiegelung
auftragen. Fur einen zusatzlichen Schutz gegen Weichmacher von Fahrzeugreifen die 2K PU-Super Finish WE
Versiegelung verwenden. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Bestandigkeitslisten fiir die jeweiligen Produkte auf
unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialprifungen.

Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Prifbericht Nr. 4376 des Polymer Institut Flérsheim
Prufv_er_fa}hren nach DIN EN 7783—15 Bewertung Klasse I]

Klassifizierung nach ~ DIN EN 1504-2:

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke m: Klasse | = <5s4 (m), Klasse 1l = >5-50s4 (m), Klasse 11 = >50s4 (m)
Mechanische Eigenschaften: Prifbericht Nr. P 3835-35a des Polymer Institut FlI6rsheim
Shore D Hérte DIN 53505: ca. 84 Shore D

Haftzugfestigkeit DIN EN 1542; > 3,3 N/mm2*

Abriebwiderstand DIN EN ISO 5470-1 ca. 1025 mg/1000 U/H22/1kg*

Schlagfestigkeit DIN EN I1SO 6272 >10 Nm*

Weitere Informationen auf der Homepage im Shop oder im Kundenlogin/Materialprifungen

Mit * gekennzeichnete Messwerte wurden zusatzlich durch das Werkslabor von Megaplast bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K EP-Easy Siegel WE

CE Kennzeichnung DIN EN 1504-

2:

q

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstralie 1
76474 Au am Rhein
15
06 3501
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

Abriebfestigkeit

Masseverlust < 3000 mg

Wasserdampf-Durchlassigkeit

Klasse Il

Kapillare Wasseraufnahme un
Durchléssigkeit

d Wasser- W < 0.1 kg/m? x ho

Schlagfestigkeit Klasse Il
AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | >2,0 (1,5) Y N/mm?
Brandverhalten Klasse Eq?

1) Der Wert in Klammern ist der kleinste zuldssige Wert je Ablesung
2) Geman des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfillt das Produkt die Brandklasse

E, ohne dass eine Priifung

erforderlich ist.

CE Kennzeichnung DIN EN 13813:

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstralle 1
76474 Au am Rhein
13
06 3501
EN 13813:2002

Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenrdumen

EN 13813: SR - AR1-B2,0 - IR10 - By

Brandverhalten En?Y
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Verschleillwiderstand < AR1
Haftzugfestigkeit > B2,0
Schlagfestigkeit > 1R 10

E, ohne dass eine Prifung erforderlich ist.

1. GemaR des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfiillt das Produkt die Brandklasse

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Produkt-
beschreibung:

v v v vV

v

2K PU-Easy Top EA (Emissionsarm) ist ein 1osemittelfreies und leicht gefiilltes,
pigmentiertes Polyurethanharz mit elastischen Eigenschaften.

Das Bindemittel zeichnet sich dadurch aus, dass es frihwasserbestdndig und begehbar nach
wenigen Stunden ist.

Bei Umgebungstemperaturen ab 25°C und bei hoher Luftfeuchtigkeit >60% ist die
Verarbeitungszeit kiirzer. (Bei groReren Flachen nur in Teilabschnitten zu verarbeiten)
Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

Durch die hohe Bestandigkeit gegen farbende Chemikalien und Weichmacher ist dieses
Bindemittel fir Bereiche wie Garagen, Werkstatten, Kichen, Bader oder Auf3enbeldge sehr
gut geeignet.

2K PU-Easy Top EA ist UV-bestandig und durch die geringe Vergilbungsneigung wird
dieses Produkt im Innen- und AuRenbereich fir optisch erhdhte Anspriiche empfohlen.
Zudem werden gesetzliche VVorgaben wie VOC (organische Ldsungsmittel) Gehalt weit
unterschritten.

Einsatzgebiete:

vy Vb

v

v

Als farbige Versiegelung oder als selbstverlaufende Deckbeschichtung im Innen- und
Aulenbereich ab 1-2 mm geeignet. (mit zusétzlichem Easy Floor Fillstoff, laut Tabelle)

In Innenbereichen wie Wohnraumen, Kiichen, Badern, Garagen, aber auch in gewerblichen
Bereichen wo hoch bestandige Oberflachen erforderlich sind.

Im AuRenbereich auf Balkonen, Terrassen und Ahnlichem einzusetzen.

Im Innenbereich wird dieses Produkt durch seine Emissionsarme Einstellung in Bereichen
wie Eingédngen, Treppen, Ausstellungshallen, Biirordumen usw. eingesetzt.

Je nach Schichtaufbau und Aufbauart sowie zusétzlicher Verfillung mit Quarzsand fur
Leicht- bis Mittelbelastungen fir Werkstétten, Produktionshallen, Tiefgaragen oder
Ahnlichem geeignet.

Fur Untergriinde nach entsprechender Untergrundvorbehandlung wie Gussasphalt, Beton u.
Zementestriche und Fliesen geeignet.

Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen, sowie eine entsprechende
Tragféahigkeit bzw. Festigkeit des Untergrundes zu den zu erwartenden Belastungen
vorhanden ist.

Einsetzbar auf Untergriinden mit max. Restfeuchte von 3% oder in Kombination mit der

2K EP-Sperrschicht EA als Grundierung bis zu einer max. Restfeuchte von 5% (keine
driickende Feuchte).

Nicht geeignet fiir Magnesit- und Anhydritestriche (nicht dampfdiffusionsfahig) - dort immer
das EP-DF System verwenden.

Nicht in Bereichen, wo eine einfarbige, kratzunempfindliche Oberflache als Anforderung an
die Beschichtung gestellt wird. Die Erhéhung der Kratzfestigkeit kann nur durch eine
zusétzliche farblose Versiegelung und Farbchips-, Quarz- oder sonstige Hartstoffeinstreuung
erreicht werden.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lieferbare Gebindegrolien 2 K PU-Easy Top EA

Art.-Nr.-:

Gebinde Inhalt:

A+B Gebinde Zusammensetzung:

06 50 01+ RAL Nr.-Y98 15,00 kg Komp.A: 10,70 kg; Komp.B: 4,30 kg

06 50 01+ RAL Nr.-Y99 30,00 kg Komp.A: 21,40 kg; Komp.B: 8,60 kg

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Eigenschaften:

N2 R 7 T 7

v

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen > 5°C bis max. 30°C zu empfehlen.

Das Bindemittel zeichnet sich dadurch aus, dass es frihwasserbestdndig und begehbar nach
wenigen Stunden ist.

Bei Umgebungstemperaturen ab 25°C und bei hoher Luftfeuchtigkeit >60% ist die
Verarbeitungszeit kiirzer. (Bei groReren Flachen nur in Teilabschnitten zu verarbeiten)
Losemittelfrei und dadurch nur eine geringe Geruchsbelastigung.

Kann in 26 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben nach RAL mit
verlangerten Lieferzeiten moglich.

In Verbindung mit dem Antirutsch Einstreugut (weiller Korund) oder Quarzsand kénnen
rutschhemmende Oberflachen erzielt werden.

In optischen Bereichen wie Eingéngen, Treppen, Ausstellungshallen, Blrordumen und
Ahnlichem, empfehlen wir ein teil- oder flachiges Abchipsen mit Farbchips und
anschlieRendem farblosen Uberzug (Versiegelung).

Durch Farbchips kénnen terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe
Kratzfestigkeit und Trittsicherheit aufweisen.

Bei einer Abchipsung bis ca. 0,10 kg/m?2 kann mit einer einmaligen farblosen Versiegelung
gearbeitet werden. Ab 0,10 kg/m? sollte je nach Versiegelungsprodukt mit zwei
Arbeitsgangen gerechnet werden.

Geeignete farblose UV-bestandige Polyurethanversiegelungen sind die

2K PU-Versiegelung WE matt, das 2K PU-Super Finish WE seidenglanzend, das 2K PU-
Bindemittel Rapid und die 1K PU-Versiegelung LH seidengléanzend.

Wird in Fahrzeuggaragen eine zusétzliche farblose Versiegelung gewiinscht empfehlen wir
den Einsatz des 2K PU-Super Finish WE oder das 2K PU-Bindemittel Rapid, da bei den
anderen Versiegelungen ein erhohtes Risiko der Weichmacherverférbung besteht.

Des Weiteren empfehlen wir bei optisch ansprechenden Flachen, die an der Oberfl&che nicht
mit Farbchips eingestreut werden sollen, also unifarben bleiben, einen Mindestschicht-
starkenauftrag von 2,1 kg/m? (ca. 1,5 mm). Damit bleiben kleine Fremdkorper (in der Praxis
meist unvermeidbar) in der diinnen Beschichtung nicht als unschéne Einschliisse in der
Oberflache stehen. Zusétzlich hilft eine farblose u. seidenmatte Versiegelung als Abschluss,
die Oberflache vor Kratzspuren zu schiitzen.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Produkt
Kombinations-
moglichkeiten:

2 ZR TR N 2

Grundierung:

2K EP-Bindemittel EA / 2K EP-Sperrschicht EA

Feinspachtel oder Mértel:

3K EP-Feinspachtel EA und 3K EP-Mortel EA

Zusétzliche Rissuiberbriickende Zwischenschicht:

2K PU-Mega Flex

Zusatzliche farblose, seidenglanzende / matte Versiegelung:
1K PU-Versiegelung LH seidenglédnzend (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)
2K PU-Versiegelung WE matt (ca. 0,10 - 0,12 kg/m?)

2K PU-Super Finish WE seidengléanzend (2 x 0,05-0,07 kg/m?)
Zusatzliche farblose, glanzende Versiegelung:

2K PU-Bindemittel EA Rapid als Dickschicht-Versiegelung mit ca. 0,15-0,20 kg/mz2.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Untergrund-
qualitat:

AR Z

Beton: mind. C 20/25, Estrich: mind. CT 35, Alter mind. 28 Tage

Gussasphaltestriche mind. Harteklasse AS 10, Alter mind. 2 Tage

Haftzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm?2

Restfeuchte Beton und Zementestriche: < 3% an jeder Stelle (gemessen nach CM-Methode)
Siehe Katalog Gr.1: Allgemeine Hinweise

Untergrund-
vorbehandlung:

N2 2 B 70 7

v

N2

Beton und Zementestriche (auch Fliesen):

Die zu bearbeitende Flache muss sauber, trocken und tragfahig sein.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammen oder anderen
Verschmutzungen durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen befreit werden.

Diese Untergriinde missen vor einer Beschichtung mit 2K PU-Easy Top EA mit einer
Epoxidharz Grundierung ausreichend grundiert werden.

Als Produkte eignen sich das 2K EP-Bindemittel EA oder die 2K EP-Sperrschicht EA.

Bei pordsen Untergriinden ist eventuell eine zweite Grundierung notwendig, um an der
Oberflache einen geschlossenen Grundierungsfilm zu bekommen. Die letzte
Grundierungsschicht leicht mit Quarzsand 0,1 - 0,4 mm absanden! (Nur bei Beschichtungen)
Achtung! Polyurethan Beschichtungen neigen zur Blasenbildung bei nicht ausreichend
abgesperrten Untergriinden.

Bei sehr harten und dichten Oberflachen (sehr gut an den speckig glanzenden Oberflachen zu
erkennen) ist auf eine ausreichende Oberflachenvorbehandlung zu achten. Geeignete
Verfahren sind: Kugelstrahlen im Kreuzgang oder intensives Anschleifen mit einer mit
Diamantblatt besetzten Schleifmaschine (Schleifpapier ist ungeeignet). Ungeschliffene bzw.
schlecht geschliffene Oberflachen verhindern das Eindringen der Grundierung.
Gussasphaltestriche:

Die zu bearbeitende Fldche muss sauber, trocken und tragféhig sein.

Der Untergrund muss von Olen, Fetten, alten Anstrichen oder anderen Verschmutzungen
durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Frésen bis zum Sichtbarwerden des Zuschlagskorns
befreit vorbehandelt werden.

Als Grundierung wird bei Gussasphaltestrichen entweder das 2K PU-Easy Top EA oder das
2K PU-Mega Flex eingesetzt.

Fir alle Untergriinde:

Untergriinde, die vollflachig abgesandet wurden, sollten vor einem Auftrag einer
Verlaufbeschichtung (nicht Versiegelung) zwischengrundiert werden und erst nach der
Trocknung beschichtet werden. Der Grund hierfir ist die Gefahr der Blasenbildung in der
Oberflache der Beschichtung.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Untergrund-
vorbereitung
auf Altbe-
schichtungen:

Sollen Megaplast Altbeschichtungen tberarbeitet werden, sollte vorher geschliffen oder eine
alkalische Reinigung mit einer Tellermaschine mit einem Reinigungs- bzw. Schleifpad
vorgenommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass nach der alkalischen Reinigung mit klarem Wasser
nachgereinigt wird, so dass keine Reinigerreste auf der Flache verbleiben. Die Flache muss
vor dem Auftragen der Grundierung absolut aufgetrocknet sein!

Bei Epoxidharz oder Polyurethanharz Altbeschichtungen (> 7 Tage) ist zusatzlich das 2K
PU-Easy Top EA Rapid mit 5 - 10% PU-Verdiinnung als Grundierung mit der Malerwalze
aufzutragen mit ca. 0,15 kg/m2. Diese Grundierung wird im frischen Zustand leicht mit 0,1 -
0,4 mm Quarzsand abgesandet mit ca. 0,10 kg/m2,

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Verarbeitungs-
bedingungen:

N2 A\7

v

Luft- und Untergrundtemperatur: mind. 5°C, max. 30°C

Rel. Luftfeuchte: max. 60% ist fur die Verarbeitungszeiten am besten, hohere Luftfeuchte
verursacht eine kiirzere Verarbeitungszeit. Bei Taupunktverhéltnissen nicht verarbeiten.
Das zu verarbeitende Material sollte vor der Anwendung ca. 24 h bei Raumtemperaturen
zwischen 15°C - 20°C gelagert werden. Eine hdhere oder niedrigere Lagertemperatur
verursacht erhebliche Viskositatsunterschiede und Unterschiede in den Verarbeitungszeiten.
Direkte Sonneneinstrahlung verursacht ein zu friihes Abbinden der Oberflache, so dass es,
gerade bei saugfahigen oder nicht ausreichend abgesperrten Untergriinden, zu vermehrten
Blasenbildungen an der Oberflache kommen kann.

Siehe Katalog Gr.1: Umgebungsbedingungen

Grundierung
auf Estrich u.
Betonboden:

20 2B N 2 I 2

v

Auf saugfahigen Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird das 2K EP-Bindemittel EA
als Grundierung eingesetzt.

Auf stark saugfahigen (sehr hohe Rauigkeit) Untergriinden mit einer Restfeuchte < 3% wird
die 2K EP-Sperrschicht EA als Grundierung eingesetzt

Bei Untergriinde mit einer Restfeuchte < 5% die Grundierung zweischichtig mit mindestens
2 x 0,50 kg/m? (mit Zwischentrocknung der ersten Schicht) auftragen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Grundierung einen geschlossenen Film an der
Oberflache ergibt. Sollte keine Kratzspachtelung als Zwischenschicht ausgefihrt werden, ist
bei sehr saugfahigen Untergriinden der Arbeitsgang "Grundierung" zu wiederholen, da ein
nicht ausreichend abgesperrter Untergrund im Oberbelag zu Blasenbildung fiihren kann.
Siehe auch technisches Merkblatt 2K EP-Bindemittel EA

Feinspachtel:

v

v

Sollten nach der Grundierung immer noch Vertiefungen auf der zu beschichtenden Flache
vorhanden sein, kann mit dem 3K EP-Feinspachtel EA eine Kratzspachtelung mit ca. 1,0 -
1,8 kg/m2 ausgefiihrt werden.

Als Kratzspachtelung kann auch die zweite Schicht der 2K EP-Sperrschicht EA verwendet
werden. Hier ist der Vorteil, dass die Grundierung und die Kratzspachtelung eine
Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit bis zu 5% Ubernehmen.

Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Feinspachtel EA

Mortel:

Bei tieferen Ausbriichen > 5 mm kann der 3K EP-Mértel EA eingesetzt werden.
Siehe auch technisches Merkblatt 3K EP-Mortel EA

Anmischen
von
PU-Easy Top:

N2 ZBE 2B N 2N 2 BN 2 T I 2

Die Komponente B restlos in die Komponente A entleeren und ca. 2 Minuten mischen.

Das Material in einen grofReren Eimer umschiitten und nochmals ca. 1 Minute mischen.
Achtung! Material darf nicht direkt aus dem Liefergebinde verarbeitet werden, es ist immer
notwendig die Mischung in einen Eimer umzuschitten und nochmals zu Mischen!

Bei einer zusatzlichen Zugabe von Fllstoffen kann dieser jetzt unter dem laufenden
Ruhrwerk zugegeben werden.

Achtung! Eine Vermischung der A u. B Komponente ist von Hand nicht méglich, da

keine ausreichende Hartung erfolgen wiirde.

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material sofort auf der Flache zu verteilen,

da es dadurch langer verarbeitungsfahig bleibt.

Tipp!!!
Anmischen:

v

Bei Zugabe der Komp. B mit niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten arbeiten, da diese
sehr unterschiedliche Viskositaten haben. Nach dem ersten Untermischen kann dann die
Geschwindigkeit erhoht werden.

Generell ist bei Polyurethan Produkten zu beachten, dass mit niedrigen Umdrehungszahlen
gemischt wird, da ansonsten zu viel Luft in das Produkt eingeriihrt wird und das wiederum zu
vermehrten Blaschenbildungen an der Beschichtungsoberflache fithren wirde.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Verarbeitung
als
Grundierung

Auf Gussasphalt Untergriinden, die entsprechend vorbereitet wurden, kann 2K PU-Easy Top
EA direkt als Grundierung eingesetzt werden. Hierzu wird das Produkt mit einem
Gummischieber auf der Flache verteilt und nach ca. 10 Minuten ohne zusétzliches Material
nachgewalzt. Das gewdhrleistet eine liickenlose Trankung des Untergrundes, wodurch
oftmals eine zuséatzliche Kratzspachtelung des Untergrundes ersetzt wird.

ACHTUNG! Bei allen anderen Untergriinden (auer Gussasphalt) speziell bei
zementgebundenen mineralischen Untergriinden (auch Fliesen mit zementhaltigen Fugen) ist
eine Grundierung mit 2K Epoxidharz zwingend notwendig!

Verarbeitung
als
Feinspachtel:

Auf Gussasphalt Untergriinden, die durch Fréasen oder intensiveres Kugelstrahlen sehr rau
(Rautiefe >3mm) sind, kann 2K PU-Easy Top EA direkt als Grundierspachtelung ohne
vorhergehende Grundierung eingesetzt werden, hierbei wird der Komp. A + B ca. 50-100%
feiner Quarzsand (Fullstoff Easy Floor) zugegeben und mit einer Glattkelle aufgetragen.
ACHTUNG! Bei allen anderen Untergriinden (auRer Gussasphalt) speziell bei
zementgebundenen, mineralischen Untergriinden (auch Fliesen mit zementhaltigen Fugen) ist
eine Feinspachtelung nach vorhergehender Grundierung mit 2K Epoxidharz zwingend
notwendig! (Im Zweifelfall bitte unsere Technik ansprechen)

Verarbeitung
als

Beschichtung:

v oV

N 2 N 2 2

Generell empfiehlt es sich, das angemischte Material in ca. 50 cm breiten Bahnen auf der
Flache auszuschiitten und mit der Megaplast Zahnspachtel je nach Schichtstérke zu verteilen.
Nach dem Auftrag der Beschichtung ist diese sofort mit der Stachelwalze gut zu entliften.
Hierbei darauf achten, dass die Stachelwalze in der gegengesetzten Richtung eingesetzt wird,
wie der Materialauftrag erfolgte.

Achtung! Intensives Entliiften der Oberflache ist zwingend erforderlich!

Beschichtungen bitte nur mit den abgestimmten Megaplast Zahnungen verarbeiten, nur

dann erhalten Sie auch entsprechend gute Oberflachenergebnisse.

Grundsétzlich ist eine Verarbeitung ohne Spitzzéhne (glatte Traufel) auch méglich, hierbei
sollte auf den Materialverbrauch und den gleichmaRigen Materialauftrag geachtet werden.
Die Flacheneinteilung der zu beschichtenden Flache hat so zu erfolgen, dass die
Beschichtungsansétze auf der Flache max. 15 Minuten alt sind.

Tipp!!

Verarbeitung:

D2 25 ZR R 2

Bodenrakeln beim Verteilen mdglichst senkrecht halten, um eine gleichmaRige
Materialverteilung zu erhalten.

Malerwalzen sind nach ca. 20 Min. nicht mehr benutzbar, deshalb gentigend Ersatzwalzen
zum Austausch bereitstellen.

Spachtelzéhne nutzen sich ab und sollten daher nach ca. 200 m2 ausgetauscht werden.

Je dlter der Beschichtungsansatz am Boden ist, umso intensiver muss mit der Stachelwalze
nachgewalzt werden, um Ubergénge von alt gegen neu zu verschlichten.

Bei einer Abstreuung mit Farbchips sollte erst nach einer Liegezeit von ca.10 Minuten
(gerade bei Gefalle in der Flache) abgestreut werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die
Farbchips zusammenlaufen.

Materialver-
brauch

Wird in den Tabellen auf den néchsten Seiten angegeben.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen

M ial Nr.1 Nr. 2 Nr.3 Nr. 4

‘f"ter'a Versiegelung Versiegelung mit Versiegelung mit Versiegelung mit

Bezelchnung: Einfarbig Farbchips Einstreuung | Colorquarz Einstreuung | Quarzsand Einstreuung
ca. 0,70 mm ca. 1,00 mm ca. 2,50 mm ca. 1,50 mm

Grundierung mit 2 K EP-Bindemittel EA oder mit 2 K EP-Sperrschicht EA:
Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA ca. 0,40 - 0,50 kg/m?
Standard oder Rapid (Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2x ca. 0,50 kg/m?)

Bedarfsposition Kratzspachtelung:
Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA 1,80 kg/m2 je 1 mm
Standard oder Rapid (Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2,0 kg/m2 je 1mm)

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

Quarzsand 0,7 — 1,2 mm ca. 0,50 - 1,00 kg/mz2 | ca. 0,50 - 1,00 kg/m?

Als Versiegelung (Zwischenschicht) in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:
Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 KPU-Easy Top EA | ca. 0,30 - 0,50 kg/m? | ca. 0,40 - 0,50 kg/m2 | ca. 0,60 - 0,70 kg/m2 | ca. 0,60 - 0,70 kg/m?

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm ca. 3,00 kg/m?

Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

Als Versiegelung in unterschiedlichen Schichtstarken aufgetragen:
Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

ca. 0,30 - 0,50 kg/m? ca. 0,50 - 0,60 kg/m?

2 K PU-Easy Top EA

ca. 0,25 - 0,30 kg/m?

Einstreugut fur die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung ca. 0,02 - 0,05 kg/m2 | ca. 0,20 - 0,30 kg/m?

Granit 0,5 - 1,0 mm oder ,
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm ca. 3,00 kg/m

Versiegelung farblos glénzend: Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K PU-Bindemittel EA ca. 0,60 - 0,65 kg/m2

Rapid ca. 0,15 - 0,20 kg/m?
(farblos, glanzend) ca. 0,20 - 0,30 kg/m?2

Versiegelung farblos matt oder seidenglanzend in verschiedenen Qualitaten: Verarbeitung mit der Malerwalze

1 K PU-Versiegelung LH ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition:

2 K PU-Versiegelung WE | Alterativposition: ca. 0,15 kg/m2

- 2
(farblos, matt) ca. 0,10 - 0,12 kg/m ca. 0,10 kg/m?
2 K PU-Super Finish WE Alternativposition:
(farblos, seidenglanzend) 2 x ca. 0,05 kg/m?2 - ---

Einstreugut fir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut Bedarfsposition:
Kérnung F60 oder F36 ca. 0,02 - 0,05 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzahne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die 6rtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tbernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Systemaufbau und Materialverbrauch: |Aufbaupositionen| und Bedarfspositionen

Material-
bezeichnung:

Nr.5

Beschichtung
einfarbig
Aufbau ca. 0,6 - 1,5 mm

Nr. 6

Beschichtung
mit Farbchips
Aufbau ca. 0,7 - 1,6 mm

Nr. 7

Beschichtung
mit Colorabstreuung
Aufbau ca. 2,0 - 4,0 mm

Nr. 8

Beschichtung
mit Quarzabstreuung
Aufbau ca. 3,0-6,0 mm

Grundierung mit 2 K EP-Bindemittel EA oder mit 2 K EP-Sperrschicht EA:

Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K EP-Bindemittel EA
Standard oder Rapid

ca. 0,40 - 0,50 kg/m?
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA 2x ca. 0,50 kg/m?)

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,10 - 0,30 kg/m?

Bedarfsposition Kratzspachtelung: Verarbeitung mit der Glattkelle

3 K EP-Feinspachtel EA
Standard oder Rapid

1,80 — 2,00 kg/m? je 1 mm
(Alternativ: 2 K EP-Sperrschicht EA ca. 2,00 kg/m? je 1 mm)

Verlaufbeschichtung:

Verarbeitung mit der Bodenrakel mit Spachtelzéhne je nach Schichtstéarke

2 K PU-Easy Top EA
(farbig, glanzend)

0,70 kg/m2 (ohne Fullstoffzugabe) fur 0,5 mm Spachtelzahn Nr.10

1,00 kg/m2 Easy Top + 0,50 kg/m2 Easy Floor Fullstoff (50%) =
1,50 kg/m2 fiir ca.1 mm Zahn Nr.20

1,20 kg/m2 Easy Top + 0,90 kg/m2 Easy Floor Fullstoff (75%) =
2,10 kg/m?2 fiir ca.1,3 mm Zahn Nr.23

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm
Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

ca. 3,00 - 6,00 kg/m?

Versiegelung farbig: Verarbeitung m

it dem Gummischieber und/oder mit der Malerwalze

2 K PU-Easy Top EA

ca. 0,60 - 0,80 kg/m?

(farbig, glanzend)

ca. 0,25-0,30 kg/m?

Einstreugut fur die Verlaufbeschichtung: Verarbeitung Handeinwurf

Farbchipsmischung

ca. 0,02 - 0,10 kg/m?

ca. 0,20 - 0,40 kg/m?

Granit 0,5 - 1,0 mm oder
Colorquarz 0,6 - 1,2 mm

ca. 3,00 - 6,00 kg/m2

Versiegelung

farblos glanzend: Verarbeitung mit dem Gummischieber + Malerwalze

2 K PU-Bindemittel EA
Rapid
(farblos, glanzend)

ca. 0,15 - 0,20 kg/m2

ca. 0,60 - 0,65 kg/m?
ca. 0,20 - 0,30 kg/m2

Versiegelung farblos matt

oder seidengléanzend

in verschiedenen Qualitaten: Verarbeitung

mit der Malerwalze

1 K PU-Versiegelung LH
(farblos, seidenglanzend)

ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

2 K PU-Versiegelung WE
(farblos, matt)

Alternativposition:
ca. 0,10 - 0,12 kg/m?

Alternativposition:
ca. 0,15 kg/m?

ca. 0,10 kg/m?

2 K PU-Super Finish WE
(farblos, seidenglanzend)

Alternativposition:

2 x ca. 0,05 kg/m?

Einstreugut fiir die Versiegelung: Verarbeitung Handeinwurf und nachwalzen

Antirutsch Einstreugut
Kdérnung F60 oder F36

Bedarfsposition:

ca. 0,02 -

0,05 kg/m?

Die Verbrauchsdaten und Verarbeitungseigenschaften werden nur mit Megaplast Fullstoffen und Megaplast Verarbeitungswerkzeugen
wie abgestimmte Spachtelzéhne erreicht. Angegebene Verbrauchsdaten kénnen durch die drtlichen Gegebenheiten (Temperaturen,
Untergrundbeschaffenheit usw.) abweichen. Megaplast tibernimmt keine Gewahrleistung beim Einsatz von Fremdprodukten, da dann die
technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Produktdaten: Komp. A: Komp. B:
Viskositét bei 23°C: ca. 700 mPas. ca. 1250 mPas.
Mischviskositat bei 23°C: ca. 1250 mPas.

Mischungsverhéltnis Gew. Teile: 100 Gew. Teile 40 Gew. Teile
Mischungsverhéltnis VVol.-Teile: 100 Vol. Teile 51 Vol. Teile
Dichte bei 20°C: 1,49 kg/l 1,16 kg/l
Dichte Komp. A + B bei 20°C: 1,36 kg/l ohne Quarzsand / 1,50 kg/l + 50% mit Quarzsand

Festkorpergehalt der Mischung:

ca. 96%

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

Bei 20°C und 50% Luftfeuchte ca. 30 Minuten / 300 g Ansatz

Topfzeiten / Verarbeitungszeiten!

GroRere Ansatze oder hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeiten
Rel. Luftfeuchte: max. 60% ist fiir die Verarbeitungszeiten am besten, hohere
Luftfeuchte verursacht eine kirzere Verarbeitungszeit.

Bei Taupunktverhdltnissen nicht verarbeiten.

Mischzeit:

2 Minuten je nach GebindegréRe, umtopfen und wieder 1 Minute mischen.

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden nicht nur durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen / Luftfeuchte beeinflusst, sondern auch durch die
Verarbeitungstechnik. Deshalb folgende Verarbeitungstipps an Sie:

- Das Material ca. 24 h vor der Verarbeitung bei 15 - 25°C lagern!
(warmes Material verkirzt die Verarbeitungszeit!)

- Verbleibt die Mischung zu lange im Ansatzeimer, beschleunigt sich die
Reaktion! Deshalb ist ein Verteilen der Mischung auf mehrere Eimer z. Vorteil!

- Rilhrzeiten sollten zwar eingehalten werden, aber ein tbertriebenes Riihren
erwarmt das Material und verkirzt die Verarbeitungszeit!

- Ist die AnsatzgréBe im Verhaltnis zur zu bearbeitenden Flache optimal?

- Ist ein sofortiges Ausleeren der angesetzten Mischung méglich?

- Das Ausschitten sollte immer in Bahnen und nicht auf einem Fleck erfolgen.

- Sockel, Rénder usw. im Vorfeld mit einem kleineren Ansatz bearbeiten,
um damit zu verhindern, dass der Hauptansatz zu lange im Mischeimer
verbleibt.

Trocknungszeit bei 20°C:

ca. 4 h staubtrocken und Regenfest
ca. 8 h Uiberschichtbar (leicht begehbar)
ca. 16 h leicht belastbar
ca. 48 h belastbar mit leichten Gegensténde

- nach ca. 4 Tagen chemisch / mechanisch belastbar
- nach ca. 7 Tagen chemisch / mechanisch voll belastbar

- nach einer Trocknungszeit von >48 h / 20°C (> 72 h / 15°C) muss die Flache vor
einer weiteren Uberarbeitung geschliffen und alkalisch gereinigt werden!
(aber nur, wenn nicht abgesandet wurde.)

Achtung! Trocknungszeiten:

Werden wesentlich durch die Untergrund- und Umgebungstemperatur beeinflusst.

Lagerfahigkeit:

ca. 6 Monate 15°C - 25°C Lagertemperatur, danach kann es zum erschwerten
Aufrihren der Fullstoffe der Komp. A kommen.

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

PU-Verdiinner (wenn keine Anhartung erfolgt ist)

Sicherheitsvorschriften:

Bei Umgang, Lagerung und Entsorgung der Produkte sind immer die neusten
Sicherheitsdatenblatter (auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel)
zu beachten. Zusétzlich die Hinweise in der Gruppe 1 im Kapitel Arbeitsschutz!

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Flllstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast ibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke
Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010): 500 g/l
Maximaler VOC Gehalt von 2K PU-Easy Top EA ist <42 g/l

EU-Verordnung 2004/42 (VOC)
(Decopaint-Richtlinie):

Losemittelfrei laut Einstufungsregeln der BG (Total Solid)
GISCODE: PU 40
(PU-Systeme, ldsemittelfrei, gesundheitsschéadlich, sensibilisierend)

GISBAU = Gefahrstoff-Information der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Brandverhalten: Prufinstitut Hoch, Fladungen
Nach DIN 4102, Teil 1/14 (D - Norm): In Prifungsvorbereitung
Nach DIN EN 13501-1 (EU - Norm) In Prufungsvorbereitung
Nach DIN EN ISO 9239-1 (EU - Norm) In Prifungsvorbereitung
Nach DIN EN ISO 11925-2 (EU - Norm) In Prifungsvorbereitung

Chemische Besténdigkeit:

Das vollstédndig ausgehértete 2K PU-Easy Top EA zeichnet sich aus als bestandig gegeniiber Weichmachern von
Fahrzeugreifen oder Fruchtséuren, sowie auch gegen Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark farbenden Medien.
Ist bestindig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestandigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sauren und Alkohole gegeben.

Bestandigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der Chemikalien beeinflusst. Nicht
ausgeschlossen und gerade bei langeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der Beschichtungsoberflachen, was
jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.

Bestandigkeitslisten fur die jeweiligen Produkte auf unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialpriifungen.
Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

2 KPU-Easy Top EA

Mechanische Eigenschaften: (ohne zusatzliche Fullstoffzugabe)
Shore D Hérte DIN 53505: ca. 74 Shore D
Biegezugfestigkeit DIN EN ISO 178: > 40 N/mm?
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604: > 50 N/mm?
Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272-1 >10 Nm
AbreilRversuch DIN EN 1542: > 3,3 N/mm?
Abriebwiderstand DIN EN ISO 5470-1: ca. 427 mg/1000 U/H22/1kg

Weitere Informationen auf der Homepage im Shop oder im Kundenlogin/Materialpriifungen

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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2 K PU-Easy Top EA

q

Megaplast Bauchemie GmbH
Oberwaldstralie 1
76474 Au am Rhein
15
06 50 01
EN 1504-2:2004
Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung

EN 1504-2: ZA.1f, ZA.1g

CE Kennzeichnung DIN EN 1504-2:

Abriebfestigkeit Masseverlust < 3000 mg
Kaplllaure Was_seraufnahme und Wasser- W < 0.1 kg/m? x ho
Durchléssigkeit

Schlagfestigkeit Klasse Il

AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | >2,0 (1,5) 9 N/mm?
Brandverhalten Klasse Eq?

1. Der Wert in Klammern ist der kleinste zuldssige Wert je Ablesung
2. GemaR dem Beschluss der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfullt das Produkt die Brandklasse E,
ohne dass eine Prifung erforderlich ist.

CE Kennzeichnung DIN EN 13813:

Megaplast Bauchemie GmbH
OberwaldstraBe 1
76474 Au am Rhein
13
06 50 01
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR - AR1 - B2,0 - IR10 - Eq

Brandverhalten En?
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
VerschleiBwiderstand <ARI
Haftzugfestigkeit >B2,0
Schlagfestigkeit >1IR 10

1. GemaR dem Beschluss der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erftillt das Produkt die Brandklasse E,
ohne dass eine Prifung erforderlich ist.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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1 K Acryl Easy Siegel WE

Produkt-
beschreibung:

N2 2 2 2

1K Acryl Siegel WE (Wasseremulgiert) ist ein 16semittelfreies und leicht gefulltes,
pigmentiertes Acrylat-Bindemittel mit Dampfdiffusionsfahigen Eigenschaften.

Kann in 32 verschiedenen Standardfarbtonen geliefert werden. Sonderfarben (siehe Gr.9 S.3)
nach RAL mit verlangerten Lieferzeiten méglich.

Durch die geringe Vergilbungsneigung im Innen- und AuRRenbereich einsetzbar.

Ist Emissionsarm und es werden gesetzliche Vorgaben wie VOC (organische Losungsmittel)
Gehalt weit unterschritten.

Einsatzgebiete:

S N 2 7

v

v

Als farbige Deckversiegelung auf Beton + Estrich, fir Lagerrdume, Garagen, Kellerrdumen,
oder allgemeinen Rdume mit normaler Gehbelastung.

Uberall dort, wo schon ebene Untergriinde bestehen, sowie eine entsprechende
Tragfahigkeit bzw. Festigkeit des Untergrundes zu den zu erwartenden Belastungen
vorhanden ist.

Anwendung bei leichten Belastungen ohne Hubwagen- oder Gabelstaplerverkehr

(es dirfen keine spanabhebenden Einwirkungen stattfinden).

Bei einer hohen mechanischen Punktbelastung, wie z.B. Gabelstaplerverkehr ist eine
EP-(DF) Verlaufbeschichtung ab 2 mm vorzuziehen. Oder eine 2K EP-Versiegelungen in
mehreren (mindestens 3 - 4) Lagen mit einer vollflachigen Zwischenabsandung aufgetragen.
Fur Untergriinde, die bedingt durch ihre Haushaltsfeuchte, bzw. durch driickende Feuchte
nicht mit herkdémmlichen Systemen beschichtet werden kénnen.

Auf Magnesit- oder Anhydritbdden, die atmungsaktiv beschichtet werden sollen und Beton-
und Estrichuntergriinde mit einer Restfeuchte > 3%.

Sehr gute Dampfdiffusionseigenschaften, deshalb geeignet fuir Untergriinde mit einer hohen
Restfeuchte, verursacht durch zu kurze Liegezeiten der mineralischen Untergriinde oder
fehlende Absperrung des Estrichs gegeniiber dem Erdreich.

Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Eigenschaften:

2

Farbtonveranderungen und Kreidungserscheinungen sind bei UV- und Witterungseinfliissen
mdglich. Organische Farbstoffe (z.B. in Kaffee, Rotwein oder Blattern) sowie verschiedene
Chemikalien (z.B. Desinfektionsmittel, Sduren u.a.) kénnen zu Farbtonverdnderungen
fuhren. Die Funktionsfahigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.

Durch gutes Eindringvermdgen auf mineralischen Untergriinden werden Beton- und
Estrichbdden in der Oberflache verfestigt und damit ein Absanden und Staubbildung
verhindert.

Bei Fahrzeuggaragen oder bei Verwendung von Farbchips ist eine zusétzliche farblose
Versiegelung (2K PU-Super Finish WE) zu empfehlen. Bei allen anderen Flachen kann auch
die 2K PU-Versiegelung WE matt verwendet werden.

Die Oberflache ist seidenmatt und je nach Verarbeitung leicht rau bzw. trittsicher.

In Verbindung mit 1-2% Glasperlen Antirutsch Zusatz kénnen rutschhemmende Oberflachen
erzielt werden.

Durch Einstreuen von Farbchips und anschlieBendem farblosen Uberzug kénnen
terrazzoartige Flachen erzielt werden, die zudem noch eine hohe Kratzfestigkeit und
Trittsicherheit aufweisen.

Bei einem Auftrag als Versiegelung (mit der Malerwalze) weisen wir ausdricklich darauf
hin, dass die Oberflachenbeschaffenheit nicht einer glatten Beschichtungsoberflache
entspricht.

Durch das Auftragen mit einer Malerwalze entstehen unterschiedliche Walzspuren, die mehr
oder weniger ungleichmaBige Oberflachenstrukturen verursachen. Des Weiteren sind
applikationsbedingte Farbtonunterschiede in manchen Flachen nicht zu vermeiden.
Allgemeine Hinweise in der Katalog Gruppe 1 beachten!

Lieferbare Gebindegrolien

Art.-Nr.-:

Gebinde Inhalt:

063601+RAL Nr.-K53 12,00 kg 1 K Acryl Easy Siegel WE

Kunststoffeimer

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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1 K Acryl Easy Siegel WE

Produkt
Kombinations-
moglichkeiten:

v

v

Zusatzliche farblose matt/seidenglanzend Versiegelung:

2K PU-Versiegelung WE matt/2K PU-Super Finish WE seidenglanzend
Zusatzliche farblose glanzende Versiegelung:

2K EP-Versiegelung WE, gléanzend

Als Pflegeemulsion in seidenmatt und glanzend (Nicht in Garagen):
1K Polymerdispersion seidenmatt/glanzend

Untergrund-
qualitat:

D20 0 N R 7

Mineralische Untergriinde, wie Beton, Estrich, Putz, Mauerwerk. Hartasphaltestrich im
Innenbereich

Untergrund muss tragfihig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Olen, Fetten,
Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

Zementose, kunststoffvergitete Ausgleichsmassen sind auf ihre Beschichtungsfahigkeit zu
prifen, ggf. sind Probefldchen anzulegen.

Die Oberflachenzugfestigkeit des Untergrundes muss > 1,0 N/mm?2 betragen.

Die Untergriinde miissen ihre Restfeuchte erreicht haben: Beton und Zementestrich: max. 5
Gew.-% Anhydritestrich: max. 1 Gew.-% Magnesitestrich: 2—4 Gew.-% Steinholzestrich; 4—
8 Gew.-% Hartasphaltestriche missen mind. der Harteklasse IC 15 entsprechen, diirfen sich
unter den gegebenen Temperaturbedingungen und mechanischen Belastungen nicht
verformen.

Feuchtebelastete Untergriinde miissen ausreichendes Gefalle haben, so dass stehendes
Wasser ausgeschlossen ist.

Untergrund-

vorbehandlung:

2\

Untergrund durch geeignete MaBnahmen so vorbereiten, dass er die aufgefiihrten
Anforderungen erfiillt. Von beschichteten Flachen lose Beschichtungen bzw. nicht
festhaftende Farbanstriche entfernen.

Nicht tragfahige, stark verschmutzte Oberflachen, die z.B. durch Ole, Fette, Gummiabrieb
verunreinigt sind oder mehlenden bzw. glasartigen Zementstein aufweisen, mussen intensiv
mechanisch vorbereitet werden.

Olflecken mit einem handelsiiblichen Olentferner behandeln.

Siehe Katalog Gr.1 Allgemeine Voraussetzungen an die zu beschichtenden Untergriinde

Anmischen:

2

Das Material ist gebrauchsfertig. VVor der Verarbeitung grindlich aufrihren

Wasserzugabe als Grundierung:

Bei dichten Untergriinden ca. 10% Wasser zugegeben (Materialauftrag ca. 0,15 - 0,20 kg/m2)
Saugfahigen Untergriinden max. 5% Wasser zugeben. (Materialauftrag ca. 0,20 - 0,25 kg/m2)
Wasserzugabe als Versiegelung (2. und bei Bedarf 3. Anstrich):

Bei einem Materialauftrag von ca. 0,15 - 0,20 kg/m2 ist eine gute Deckkraft zu erreichen mit
einer max. 5% Wasserzugabe.

Verarbeitung:

Die besten Ergebnisse beim Materialauftrag werden erzielt, wenn mit einer 25 cm
Malerwalze das Material durch einen oder zwei Mitarbeiter grob auf der zu versiegelten
Flache vorgelegt wird. Sofort nach dem Auftragen wird ohne zusétzliches Material mit
einer 50 cm kurzflor Malerwalze tiberlappend und ansatzfrei nachgearbeitet.

Unter Zuhilfenahme von Stachelschuhen kann das Nachwalzen verbessert werden,
indem die Person in die vorab frisch aufgetragene Versiegelung mit den Stachelschuhen
hineingeht und die Flache im Kreuzgang (in die Gegenrichtung der vorab aufgetragenen
Richtung) nachwalzt.

Ein zu spates Nachwalzen der Versiegelung ergibt eine Struktur (Orangenhaut) an der
Oberfléche.

Um ein gleichméaBiges Oberflachenbild zu erzielen, ist ein ansatzfreies Abwalzen
notwendig. UngleichmaBiges Auftragen ergibt Streifenbildungen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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1 K Acryl Easy Siegel WE

Wir weisen ausdrticklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Fiillstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast Gibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Produktdaten:

Viskositét bei 23°C: ca. 2000-2500 mPas.
Dichte bei 20°C: ca. 1,45 kg/l
Festkodrpergehalt: ca. 70%

Verarbeitungs-
bedingungen:

- Luft und Untergrundtemperatur: mind. 10°C, max. 30°C

- Die besten Ergebnisse werden zwischen 15°C — 25°C erzielt!

- Rel. Luftfeuchte: max. 70%, bei Taupunktverhéltnissen nicht verarbeiten.

- Es muss darauf geachtet werden, dass bei und nach der Verarbeitung fir
ausreichenden Luftwechsel gesorgt wird. Ansonsten kann es zu
Aushartungs- und Oberflachenstérungen kommen!

- Zugluft darf wahrend der Verarbeitung auf keinen Fall entstehen, da dies zu
Einschrankungen/Stérungen bei den Verlaufseigenschaften fiihren kann.

Topfzeit der Mischung bei 20°C:

N.A.

Materialverbrauch:

Je nach Untergrund 2-3 Arbeitsgange je ca. 0,150 — 0,250 kg/m?

Mischzeit:

ca. 1 Min. + Wasserzugebe nochmals ca. 1 Min.

Verarbeitungszeiten bei 20°C:

Die Verarbeitungszeiten werden durch die Umgebungs- und
Untergrundtemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit und Zugluft beeinflusst.

Trocknungszeit bei 20°C:

- nach ca. 1 h staubtrocken

- nach ca. 3 h Uberschichtbar und begehbar

- nach ca. 3 Tagen belastbar

- Trockenzeiten werden durch Luftfeuchte und Temperatur beeinflusst.

Lagerung und Haltbarkeit:

Im ungedffneten Originalgebinde kiihl, trocken
und vor Frost geschiitzt gelagert min. 12 Monate

Farbe:

laut Farbtonkarte

Reiniger fur die Werkzeuge:

Wasser (wenn keine Anhdrtung erfolgt ist)

Sicherheitsdatenblatter:

Auf unserer Homepage im Bereich Shop Artikel

Entsorgung:

Flussige Materialreste bei der Sammelstelle fir Altfarben/Altlacke abgeben,
eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfalle oder als
Siedlungsabfélle bzw. Hausmdll entsorgen.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.
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1 K Acryl Easy Siegel WE

Wir weisen ausdrticklich darauf hin, dass die folgenden technischen Werte nur mit den Megaplast Komponenten wie
Bindemittel / Fiillstoffen / Pigmente erreicht werden. Megaplast Gibernimmt keine Gewahrleistung bei einem Einsatz
von Fremdprodukten, da dann die technischen Eigenschaften erheblich abweichen kénnen.

Prufungen und Eigenschaften des ausgeharteten Beschichtungssystems

VOC Produktkategorie: 2 Komponenten Speziallacke
Erlaubter maximaler VOC Grenzwert (Stufe 11 2010): 140 g/l
Maximaler VOC Gehalt von 1K Acryl Easy Siegel WE ist < 140 g/l

EU-Verordnung 2004/42 (VOC)
(Decopaint-Richtlinie):

GISBAU = Gefahrstoff-Information der

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft GISCODE: BSW 20

Prifung geman AgBB — Schema unter Gemaé&lR DIN EN 16000-09
Berucksichtigung der DIBt-Richtlinie In Prifung

Chemische Besténdigkeit:

Ist bestandig gegen die meisten Ole und Treibstoffe. Des Weiteren ist eine hohe Bestandigkeit gegen verdiinnte
Laugen, Sauren und Alkohole gegeben. Bestandigkeit der Beschichtung wird durch Einwirkzeit/Temperatur der
Chemikalien beeinflusst. Nicht ausgeschlossen und gerade bei langeren Einwirkungszeiten sind Verfarbungen der
Beschichtungsoberflachen, was jedoch auf die Gebrauchsfahigkeit der Beschichtungen keinen Einfluss hat.
Kunststoffe sind teilweise verfarbungsempfindlich gegenliber Weichmacher von Fahrzeugreifen oder Fruchtsauren,
sowie auch Blut, Desinfektionsmittel und anderen stark farbenden Medien. Deshalb immer eine 2K PU-Versiegelung
auftragen. Fur einen zusatzlichen Schutz gegen Weichmacher von Fahrzeugreifen die 2K PU-Super Finish WE
Versiegelung verwenden. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Bestandigkeitslisten flr die jeweiligen Produkte auf
unserer Homepage im Bereich Kundenlogin/Materialprifungen.

Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Technik an.

CE Kennzeichnung DIN EN 13813:

Megaplast Bauchemie GmbH
OberwaldstraBe 1
76474 Au am Rhein
20
06 36 01
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenrdumen
EN 13813: SR- AR1-B2,0-IR4 - Eq

Brandverhalten En?Y
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Verschleillwiderstand < AR1
Haftzugfestigkeit > B1,5
Schlagfestigkeit > IR4

2. GemaRB des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfiillt das Produkt die Brandklasse
E, ohne dass eine Prufung erforderlich ist.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblatter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann,
da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferungen und Leistungen ausschlieflich aufgrund unserer AGB.



